(Degisik:06.05.2024-32538 R.G.)

“Ek -1

Kullanimina Izin Verilen Maddeler Listesi

1. izin Verilmis Monomerler, Diger Baslangig Maddeleri, Mikrobiyal Fermantasyondan Elde Edilen
Makromolekiiller, Katki Maddeleri ve Polimer Uretim Yardimcilari Listesi

Tablo 1 asagidaki bilgileri igermektedir:
1. Siitun (Madde no}

2. Siitun (Ref. No)

3. Siitun (CAS No)

4. Siitun ( Maddenin ad)

5. Siitun (Katki maddesi veya Polimer Uretim
Yardimetsi (PUY) olarak kullanimi (evet/hayir))

6. Siitun (Monomer veya diger baslangic maddesi veya
mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekiil
olarak kullanimi (evet/hayir))

7. Siitun (YIF uygulanabilirligi (evet/hayir))

8. Siitun (SML[mg/kg])

9. Siitun (SML(T) [mg/kg)(Grup Kisitlama No)

10. Siitun (Kisitlamalar ve dzellikler)

11. Siitun (Uygunlugun dogrulanmast i¢in agiklayict
notlar)

: Maddenin ayirt edici tanimlama numarasi

EEC ambalaj malzemesi referans numarast

Kimyasal Abstraktlar Servisi (CAS) kayit numarast

1 Maddenin kimyasal ad
: Maddenin katki maddesi veya PUY olarak kullanimina;

izin veriliyorsa “evet”, izin verilmiyorsa “hayir™ olarak
belirtilir.

Bger madde sadece PUY olarak izin verilecekse “evet”
olarak belirtilmeli ve kullanimu, 6zellikler siitununda
PUY olarak simirlandiriimalidar.

Maddenin monomer veya diger baslangic maddesi veya
mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekiil
olarak kullammina;

1zin veriliyorsa “evet”, izin verilmiyorsa “hayu” olarak
belirtilir.

Maddeye mikrobiyal fermantasyondan elde edilen
makromolekiil olarak izin verilmis ise “evet” olarak
belirtilir ve zellikler siitununda maddenin mikrobiyal
fermantasyondan elde edildigi belirtilir.

Maddenin migrasyon sonuglari yag indirgeme faktorii
(YIF) ile diizeltilecekse “evet”, diizeltilmeyecekse
“hayir” olarak belirtilir.

Madde i¢in spesifik migrasyon limiti.

Gidanm her kg’1 icin mg madde olarak ifade edilir. 7 nci

maddenin ti¢iincti fikrasina uygun olarak, maddenin tespit
edilebilir diizeyde migrasyonu istenmiyorsa TED (Tespit
edilemeyen diizey) olarak belirtilir.

: Buekte Tablo 2 - 1. Siitunda yer alan grup kisitlamalart

icin madde gruplarma ait tanimlama numaralarm igerir.
Madde igin 6zel olarak belirtilmis spesifik migrasyon
limiti disindaki diger kasitlamalan ve maddeye iliskin
spesifikasyonlari igerir. Detayli 6zelliklerin verilmesi
halinde Tablo 4’¢ yapilan atiflan da igerir.

Bu ekte Tablo 3 - 1. Siitunda yer alan maddelerde
uyguniugun dogrulanmas: igin uygulanabilecek detayh
kurallar1 igeren agiklayici notlara yapilan atiflar igerir.

Listede 6zel bir bilesik olarak yer alan bir madde aym zamanda ahgilagelmis bir isim altinda da yer aliyorsa bu madde

i¢in dzel bilesik igin belirtilmis olan kisitlamalar uygulanir.



Tablo 1

linear, monocarboxylic from
natural oils and fats, and their
mono-, di- and triglycerol
esters (dogal olarak olugan
seviyelerdeki dallanmus yag
asitleri dahil)

1 2 3 4 5 6 7 8 |9 10 11
Mad | Ref. No | CAS No Madde ismi Katki Maddesi | Monomer veya diger YiF SML SML(T | Kusitlama ve Ozellikler | Uygunl
de veya Polimer baslangi¢ maddesi veya | uygulanabili ; (mg/kg) : ) ugun
No Uretim mikrobiyal rligi (mg/kg) dogrula

Yardimeist fermantasyondan elde (evet/haywr) (Grup nmast
Olarak edilen makromolekiil Kisitla igin
Kullanmm olarak kullanimi ma notlar
- {evet/hayir) (evet/hayir) No)
1 12310 | 0266309-43-7 albumin hayir evet hayr
2 12340 - albumin, coagulated by hayir evet hayir
formaldehyde -
3 12375 - Alcohols, aliphatic, hayir evet hayir
monohydric, saturated, linear,
R primary (Cs-Cp2) _ . o
4 22332 - mixture of (40 % w/w) 2,2,4- | hayr evet hayir (17) | mg/kg (10)
trimethylhexane-1,6- Son tiriinde isocyanate
diisocyanate and (60 % w/w) Kismi olarak i faé)e
2,4,4-trimethylhexane-1,6- ili
R diisocyanate eddir.
5 25360 - trialkyl (Cs-Cys) acetic acid, hayir evet hayir TED 1 mg/kg Son iriinde
2,3- epoxypropyl ester epoksi grubu olarak
ifade edilir.
o Molekiil agirlig1 43 Da
6 25380 - trialkyl acetic acid (C+-Cy7 ), hayir evet hayir 0,05 1y
vinyl esters -
7 30370 - acetylacetic acid, salts evet haywr hayir
8 30401 acetylated mono- and evet hayir hayir (32)
diglycerides of fatty acids .
9 30610 | - acids, C; -Cy4 , aliphatic, evet hayir hayir




10 130612

acids, Cz -Ca4 , aliphatic,
linear, monocarboxylic,
synthetic and their mono-, di-

_and triglycerol esters

evet

hayir

30960

31328

acids, aliphatic,
monocarboxylic (Cs -Ca2 ),
esters with polyglvcerol

evet

hayir

hayir

acids, fatty, from animal or
vegetable food fats and oils

evet

hayir

haywr

33120

alcohols, aliphatic,
monohydric, saturated, linear,
primary (Cs ~Cpa )

evet

hayir

hayir

33801

n-alkyl (Cio -C13)
benzenesulphonic acid

evet

hayr

hayir

30

34130

alkyl, linear with even number
of carbon atoms (Cj3 -Cz0 )
dimethylamines

evet

hayir

134230

Alky! (Cs -C22 ) sulphonic
acids

evet

hayir

evet

30

hayir

17

34281

alkyl(Cs -C32 )sulphuric acids,
linear, primary with an even
number of carbon atoms

evet

hayir

hayir

18

34475

aluminium calcium hydroxide
phosphite, hydrate

evet

hayir

hayir

19

39090

N,N-bis(2-
hydroxyethylalkyl(Cs -
Cig)amine

evet

hayir

) hayir

M

20

39120

N,N-bis(2-
hydroxyethylalkyl(Cs - Cis
Yamine hydrochlorides

evet

hayir

hayir

Q)

SML(T) HCI harig
olarak ifade edilir.

21

42500

carbonic acid, salts

evet

hayir T

hayir

43200

castor oil, mono- and
diglycerides

evet

hay1r

hayir

23

43515

chlorides of choline esters of
coconut oil fatty acids

evet

hayir

hayn;‘” o

0,9

M

24

45280

cotton fibers

evet

hayir

hayir

25

45440

cresols, butylated, styrenated

evet

hayir

hayir




26

46700

27

48960

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- and
2,3- dimethy!phenyl)-3H-
benzofuran-2- one containing:
a) 5,7-di-tert-butyl- 3-(3,4-
dimethylphenyl)-3H-
benzofuran- 2-one (80 to 100
% w/w) and b) 5,7-di-tert-
butyl-3-(2,3-
dimethylphenyl)-3H-
benzofuran-2- one (0 to 20 %
W/W)

evet

hayir

“hayir

9,10-dihydroxy stearic acid
and its oligomers

evet

hayir

hayir

28

50160

di-n-octyltin bis(n-alkyl(Cio -
Cis ) mercaptoacetate)

29

50360

di-n-octyltin bis(ethyl
maleate)

evet

EVEt’ o

haywr

hayir

a6

hayw

30

50560

di-n-octyltin 1,4-butanediol
bis(mercaptoacetate)

evet

hayir

hayir

“hayrr

(10)

| @

31

32

50800

di-n-octyltin dimaleate,
esterified

evet

haywr

hayir

10y

50880

51120

di-n-octyltin dimaleate,

_ | polymers (n =2-4)

evet

hayir

di-n-octyltin thiobenzoate 2-
ethylhexyl mercaptoacetate

evet

hayir

“hayir

10y

hayir

54270

ethylhydroxymethylcellulose

evet

hayir

havir

(10)

54280

ethylhydroxypropylcellulose

evet

hayrr

hayir

54450

fats and oils, from animal or
vegetable food sources

evet

hayr

haywr

54480

fats and oils, hydrogenated,
from animal or vegetable food
sources

evet

hayir

55520

glass fibers

evet

hayr

hayir

hayrr

55600

glass microballs

evet

hayir

hayir

56360

glycerol, esters with acetic

acid

evet

haywr

hayir




with citric acid

41 56486 glycerol, esters with acids, evet hayir hayr !
aliphatic, saturated, linear,
with an even number of
carbon atoms (Cy4 - Ci3 ) and
with acids, aliphatic,
unsaturated, linear, with an
even number of carbon atoms
(Cis-Cis)
42 56487 glycerol, esters with butyric evet hayir hayir
acid o B
43 56490 glycerol, esters with erucic evet hayir hayir
acid
44 56495 glycerol, esters with 12- evet hayir hayir
2 1 hydroxystearic acid e
45 56500 glycerol, esters with lauric evet hayir hayir
acid
46 56510 glycerol, esters with linoleic evet hayir ﬁa‘ylr
acid
47 56520 glycerol, esters with myristic | evet hayir haywr
acid
48 56535 glycerol, esters with nonanoic | evet hayir hayir
acid
49 56540 glycerol, esters with oleic acid | evet hayir hayir
50 56550 glycerol, esters with palmitic | evet hayir hayir
acid
51 56570 ﬂéi;éerol, esters with propiohic evet ) ha}71r hayir
acid
52 56580 glycerol, esters with ricinoleic | evet hayir hayir o
acid
53 56585 glycerol, esters with stearic evet hayir hayir o
acid
54 157040 glycerol monooleate, ester evet hayir hayir 1
- | with ascorbic acid i
55 57120 glycerol monooleate, ester evet hayir hayir
with citric acid
56 57200 glycerol monopalmitate, ester | evet hayir hayir
with ascorbic acid
57 57280 glycerol monopalmitate, ester | evet hayir hayr
with citric acid
58 57600 glycerol monostearate, ester evet hayir hayir
with ascorbic acid e
59 57680 glycerol monostearate, ester evet hayr haywr




58300

glycine, salts

evet

hayir

ey e S i

64500

lysine, salts

evet

hayr

65440

manganese pyrophosphite

evet

hayir

66695

methylhydroxymethylcellulos
e

evet

hayir

| hayrr

| hayir

hayir

67155

mixture of 4-(2-
benzoxazolyl)-4'- (5-methyl-
2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-
bis(2-benzoxazolyl) stilbene
and 4,4'-bis(5-methyl-2-
benzoxazolyl)stilbene

evet

hayir

hayir

Agrirlikga % 0,05°ten
fazla olmaz (kullanilan
madde
miktari/formtilasyon
miktar).

Uretim isleminden elde
edilen tipik oranlarda
(%58-62):(%23-
27):(%13- 17) karisim.

66

67600

mono-n-octyltin
tris(alkyl(Cio-Cis)
mercaptoacetate)

evet

hayir

haywr

67

67840

montanic acids and/or their
esters with ethyleneglycol
and/or with 1,3-butanediol
and/or with glycerol

evet

hayir

hayir

68

73160

phosphoric acid, mono- and
di-n- alkyl (Cys and Ci5 )
esters

evet

hayr

evet

74400

phosphorous acid, tris(nonyl-
and/or dinonylphenyl) ester

evet

hayir

evet

76463

polyacrylic acid, salts

evet

hayir

hayir

(22}

76730

polydimethylsiloxane, y-

_hydroxypropylated

evet

hayir

hayir

polyester of adipic acid with
glycerol or pentacrythritol,
esters with even numbered,
unbranched Cj; -C; fatty
acids

evet

hayir

73

76866

polyesters of 1,2-propanediol
and/or 1,3- and/or 1,4-
butanediol and/or
polypropyleneglycol with
adipic acid, which may be
end-capped with acetic acid or
fatty acids Ciz - Cyg or n-

| _octanol and/or n-decanol

evet

hayir

hayir

(32)

Molekiil agirligi 1000
Da’dan daha diisitk
fraksiyonlarda agirhikca
% 5’ten fazla olamaz.

@1

(32)




77440

polyethyleneglycol
diricinoleate

evet

“hayir

evet

42

777021

polyethyleneglycol esters of
aliph. monocarb. acids (Cs -
C2, ) and their ammonium and
sodium sulphates

evet

hayir

haywr

76

77732

polyethylene glycol (EO = 1-
30, typically 5) ether of butyl
2-cyano 3-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl) acrylate

evet

hayir

hayir

0,05

Sadece PET igin
kullamifir,

77

77733

polyethyleneglycol (EO = 1-
30, typically 5) ether of butyl-
2-cyano- 3-(4-hydroxyphenyl)
acrylate

evet

hayir

hayir

0,05

Sadece PET igin

kullamlir.

78

77897

polyethyleneglycol (EO = 1-
50) monoalkylether (linear
and branched, Cs -Czo )
sulphate, salts

79

30

80640

polyoxyalkyl (C2 -C4)
dimethylpolysiloxane

evet

hayir

hayir

evet

hayir

hay1rA o

81760

powders, flakes and fibres of
brass, bronze, copper,

stainless steel, tin, iron and
alloys of copper, tin and iron

evet

hayir

hayir

81

83320

propylhydroxyethylcellulose

evet

hayir

hayir

82

83325

propylhydroxymethylcellulos
5

evet

hayir

hayir

83

83330

propythydroxypropylcellulose

evet

hayir

hayir

84

65

85601

silicates, natural (with the
exception of asbestos)

evet

hayir

hayir

85610

silicates, natural, silanated
(with the exception of
asbestos)

86

86000

evet

hayir

hayir

silicic acid, silylated

evet

hayir

hayir




87 86285 silicon dioxide, silanated evet hayir haylr‘ H i Sentetik amorf silikon
dioksit, silanlanmig:
0,1-1 pm boyuta
ulasacak sekilde
agregat olusturan 1-100
nm boyutlu birincil
pargaciklar ve 0,3 pm
den mm ye varan
boyutlarda aglomerat
olusturabilenler
88 86880 sodium monoalkyl evet hayir hayir 9
dialkylphenoxybenzenedisulp
- ‘honate
89 89440 stearic acid, esters with evet hayir hayir 2)
ethyleneglycol o -
90 92195 taurine, salts | evet hayir hayir
91 92320 tetradecyl- evet hayir evet 15
polyethyleneglycol(EO = 3-8)
o ether of glycolic acid e
92 93970 tricyclodecanedimethanol evel hayir hayir 0,05
......|. bis(hexahydrophthalate) U
93 95858 waxes, paraffinic, refined, evet hayir hayir 0,05 Gida Benzeri D1

derived from petroleum based
or synthetic hydrocarbon
feedstocks, low viscosity

ve/veya D2’nin
kullanildigi yagh
gidalarla temas eden
madde ve malzemeler
i¢in kullanilmaz.
Ortalama molekiil
agirligi 350 Da’dan az
olamaz.

100 °C>deki viskozitesi
en az 2,5 cSt’tur (2,5 x
10¢ m?%s). Karbon
say1st 25°ten az olan
hidrokarbon igerigi
agilikca en fazla %

40’trr,




94" 95859 E 'Waxes, refined, derived from | evet
petroleum based or synthetic
hydrocarbon feedstocks, high
viscosity

95 95883 white mineral oils, parafﬁnic, evet

derived from petroleum based
hydrocarbon feedstocks

hayir

flaylr" i

hayir

" Ortalama molekiil

agirhigi en az 500
Da’dir. :
100 °C’deki viskozitesi
enaz ]l cSt'tur (11 x
10® m? /s). Karbon
say1s1 25°ten az olan
mineral hidrokarbon
igerigi agmlikca en
fazla % 5’tir.

hayir

Ortalama molekiil
agirligi en az 480
Da’dir. 100°C’deki
viskozitesi en az 8,5
cSt’tur. (8,5 x 10-°
m?s ). Karbon sayisi
25’ten az olan mineral
hidrokarbon igerigi
agirlikea en fazla %
5’tir,




97

72081/
10

petroleum hydrocarbon resins
(hydrogenated)

evet

hayir

hayir

Hidrojene edilmis
petrol hidrokarbon
regineleri, kaynama
aralig1 220 °C *nin
altindaki pargalanmis
petrol stoklarinin
damitilmasindan, ayni
zamanda damitma,
hidrojenasyon ve ilave
iglemler ile sonuglanan
damitma buharlarinda
bulunan saf
monomerlerden elde
edilen alifatik, alisiklik
ve/veya
monobenzonoidaril
alken tiplerinin dien ve
olefinlerinin katalitik
veya 1sil
polimerizasyonu ile
tretilir.

Ozellikler:

- Viskozite
(120°C’de): > 3 Pa.s,
-Yumusama noktasi: >
95 °C ASTM Metot E
28-67’e gore tayin
edilen

-Brom sayisi: <40
(ASTM D1159),

-%50 toluen
¢ozeltisinin rengi < 11
Gardner skalasi, -
Aromatik monomer
kalmtis1 < 50 ppm

98

17260

54880

0000050-00-0

formaldehyde

evet

evet

hayir

s

99

19460

62960

0000050-21-5

lactic acid

evet

evet

hayir

100

24490

88320

0000050-70-4

sorbitol

evet

evet

hayir

101

36000

0000050-81-7

ascorbic acid

evet

hayir

hayir

102

17530

0000050-99-7

glucose

hayr

evet

hayir




23155

i 103 18100 0000056-81-5 glycero! evet evet hayir ! i
55920 B o i :
104 58960 0000057-09-0 hexadecyltrimethylammoniu evet hayir haymr 6 ’
- m bromide ;
105 22780 | 0000057-10-3 palmitic acid evet evet hayir
70400 N
106 24550 0000057-11-4 stearic acid evet evet hayir
89040 i B
107 25960 0000057-13-6 urea hayir evet haywr _
108 | 24880 0000057-50-1 sucrose hayir evet | hayrr I ~
109 | 23740 | 0000057-55-6 1,2-propanediol evet evet hayir
- 81840
110 93520 | 0000059-02-9 a-tocopherol evet hayir haymr
] 0010191-41-0 I L o
111 53600 0000060-00-4 ethylenediaminetetraacetic evet hayir hayir
acid
112 | 64015 | 0000060-33-3 linoleic acid evet hayir hayir . i 1
113 16780 | 0000064-17-5 ethanol evet evet haymr
52800 | B ]
114 155040 | 0000064-18-6 formic acid ) evet hayir hayir )
115 10090 0000064-19-7 acetic acid evet evet hayir
30000 I
116 13090 0000065-85-0 benzoic acid evet svet hayir
37600 ) _ .
117 21550 | 0000067-56-1 methanol hayir evet hayir o 7
118 23830 | 0000067-63-0 2-propanol evet evet hayir
81882 1. -
119 [30295 | 0000067-64-1 acetone evet hayir hayir N
120 | 49540 0000067-68-5 dimethy! sulphoxide evet hayir hayir
122 23800 0000071-23-8 1-propanol hayir evet hayir -
123 [ 13840 | 0000071-36-3 1-butanol " Thayir evet hayir ]
124 22870 | 0000071-41-0 l-pentanol hayir evet hayir o ) N
125 16950 | 0000074-85-1 ethylene hayir evet hayir I
126 10210 | 0000074-86-2 acetylene hayir evet . hayir )
127 | 26050 | 0000075-01-4 vinyl chloride hayir evet hayir TED Son liriinde Img/kg -
128 10060 | 0000075-07-0 acetaldehyde hayir evet hayir . (1)
| 129 17020 0000075-21-8 ethylene oxide hayir evet N hayir ' TED Son tiriinde 1me/kg (10)
130 26110 0000075-35-4 vinylidene chloride hayir evet _ hayir TED 4}
131 48460 0000075-37-6 1.1-difluoroethane evet hayir hayir
132 | 26140 | 0000075-38-7 vinylidene fluoride hayir evet hayir 5
133714380 [ 0000075-44-5 carbonyl chloride hayir evet hayir TED Son triinde Img/kg (10)




sulphone

+ 134 43680 0000075-45-6 chlorodifluoromethane evet hayir hayir 6 Chlorofluoromethane
igerigi, bu maddenin
o Img/kg’ndan daha az
135 24010 | 0000075-56-9 propylene oxide hayir evet hayir TED Son {iriinde 1mg/kg
136 41680 0000076-22-2 camphor evet hayir hayir (3)
137 66580 0000077-62-3 2,2"-methylenebis(4-methyl-6- | evet hayir evet (5) -
) (1-methylcyclohexyl)phenol)
138 93760 | 0000077-90-7 tri-n-butyl acetyl citrate evet hayir hayir (32) B
139 14680 0000077-92-9 citric acid evet evet hayir
44160 - - ]
140 44640 | 0000077-93-0 citric acid, triethyl ester evet hayir hayir I 2] )
141 13380 : 0000077-99-6 1,1,1-trimethylolpropane evet evet hayr 6
25600
94960 N
142 26305 0000078-08-0 vinyltriethoxysilane hayi evet hayir 0,05 Sadece ylizey islem
maddesi olarak
o B e kullanilir.
143 62450 | 0000078-78-4 isopentane evet hayir hayir o .
144 19243 0000078-79-5 2-methyl-1,3-butadiene hayir evet hayr TED Son iirtinde 1mg/kg
21640
145 10630 0000079-06-1 acrylamide hayir evet haywr TED
146 23890 | 0000079-09-4 propionic acid evet evet hayir )
82000 1 R
147 | 10690 | 0000079-10-7 acrylic acid hayir evet hayir (22) ) i
148 | 14650 | 0000079-38-9 chiorotrifluoroethylene hayir evet hayir TED T M
149 ] 19990 | 0000079-39-0 methacrylamide hayir evet hayir TED o
150 120020 | 0000079-41-4 methacrylic acid hayir evet hayir (23)
151 | 13480 | 0000080-05-7 2,2-bis(4- hayir evet hayir 0,05 Turk Gida Kodekst T
13607 hydroxyphenyl)propane Bebek Formiilleri ve
Devam Formiilleri
Tebligi (Teblig No:
2019/14) nde bebek ve
kiigiik ¢ocuk olarak
tanumlanan tiiketici
grubu i¢in kullanilan,
polikarbonat madde ve
malzemelerin
uretiminde
s kullanilamaz.
152 | 15610 | 0000080-07-9 4,4'-dichlorodiphenyl hayir evet hayir 0,05 T




153 | 15267 | 0000080-08-0 | 4,4-diaminodiphenyl hayir “evet | hayir s
154 13617 0000080-09-1 4,4'-dihydroxydiphenyl hayir evet hayr 0,05
16090 sulphone i i )
155 {23470 | 0000080-56-8 o-pinene ) hayr  evet hayir S
156 | 21130 | 0000080-62-6 methacrylic acid, methyl ester | hayir evet hayir (23) B
157 74880 | 0000084-74-2 phthalic acid, dibuty! ester evet hayir hayir 0,12 32) Sadece; (@)
(‘DBP?) (36) (a) Yagsiz gidalarla
temas eden tekrarli
kullantlan madde ve
malzemelerde
plastiklestirici olarak;
(b) Son tirtindeki
konsantrasyonu |
%0,05’¢ kadar olan |
poliolefinlerde teknik ‘
yardim maddesi olarak i
] kullamlar, I
158 23380 0000085-44-9 phthalic anhydride evet evet hayir \
76320 ]




159

% 74560

0000085-68-7

| phthalic acid, benzyl buty!

ester
(‘BBP’)

evet

160

34800

0000087-18-3

salicylic acid, 4-tert-
butylphenyl ester

evet

hayir

haytr

evet

(32)

(36)

T Sadece;

(a) Tekrarh kullanilan
madde ve
malzemelerde
plastiklestirici olarak
(b) Tiirk Gida Kodeksi
Bebek Formiilleri ve
Devam Formiilleri
Tebligi (Teblig No:
2019/14)’nde
tanimlanmig olan bebek
formiilleri ve devam
formiilleri veya Tiirk
Gida Kodeksi Bebek ve
Kiguk Cocuk Ek
Gidalari

Tebligi (Teblig No:
2007/50)’nde
tanunlanmig olan bebek
ve kiigiik ¢ocuklarin
beslenmesinde ek
olarak kullanilan
islenmis tahil bazl olan
ve tahil bazlt olmayan
ek gidalar hari¢ olmak
lizere

yagsiz gidalarla temas
eden tek kullanimhk
madde ve
malzemelerde
plastiklestirici olarak
(¢) Son iritndeki
konsantrasyonu
agirlikga %0,1°e kadar
teknik yardim maddesi
olarak

kullanihir.

161

162

92160

0000087-69-4

65520

1 0000087-78-5

L-~(+)-tartaric acid

evet

hayir

hayir

‘mannitol

evet

hayir

hayir




1163 66400 | 0000088-24-4 2,2"-methylene bis(4-ethyl-6- | evet hayir evet (13)
| - tert-butylphenol) N I
164 34895 0000088-68-6 2- aminobenzamide evet hayir hayir 0,05 Sadece su ve gida
benzerleri listesinde
belirlenen icecekler
i¢in kullanilan PET de
- ) e kullanim igin.
165 23200 i 0000088-99-3 o-phthalic acid evet evet hayir
74480
166 | 24057 | 0000089-32-7 pyromellitic anhydride hayir evet hayir 0,05 -
167 25240 | 0000091-08-7 2,6-toluene diisocyanate hayir evet hayir a7 Son iiriinde Img/kg (10)
isocyanate kism olarak
ifade edilir.
168 13075 0000091-76-9 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5- hayir evet hayir 5
15310 triazine
169 | 16240 | 0000091-97-4 3,3'-dimethyl-4,4"- hayr evet hayir an Son triinde 1mg/kg a0y
diisocyanatobiphenyl isocyanate kismi olarak
_ifade edilir.
170 16000 _: 0000092-88-6 4.4'-dihydroxybiphenyl hayir evet hayir 6 o
171 38080 | 0000093-58-3 benzoic acid, methyl ester evet hayir hayir
172 37840 | 0000093-89-0 benzoic acid, ethyl ester evet hayir hayir B
173 60240 0000094-13-3 4-hydroxybenzoic acid, evet hayr hayir
.| propyl ester
174 14740 | 0000095-48-7 | o-cresol hayir evet hayir -
175 | 20050 | 0000096-05-9 | methacrylic acid, allyl ester hayir evet hayir 0,05
176 1 11710 | 0000096-33-3 acrylic acid, methyl ester hayir evet hayir (22)
177 16955 | 0000096-49-1 ethylene carbonate hayir evet hayir 30 SML ethyleneglycol
olarak ifade edilir.
1 kg gida ile temas
eden enfazla 10 g
hidrojelin her kg’1
basina 5 mg etilen
karbonatin kalint:
| igerigi
178 92800 0000096-69-5 4,4'-thiobis(6-tert-butyl-3- evet hayir evet 0,48
methylphenol) B |
179 48800 0000097-23-4 2,2’-dihydroxy~5,5'- evet hayir evet 12
dichlorodiphenylmethane
180 17160 0000097-53-0 eugenol hayir evet hayir (33) )
181 20890 | 0000097-63-2 methacrylic acid, ethyl ester hayir evet hayir (23)
182 19270 0000097-65-4 itaconic acid hayir evet hayir )
183 | 21010 | 0000097-86-9 methacrylic acid, isobutyl hayr evet hayir 23y

ester




(184 120110 | 0000097-88-1 methacrylic acid, butyl ester | hayrr evet hayir ey

185 20440 0000097-90-5 methacrylic acid, diester with | hayir evet hayir 0,05
ethyleneglycol B
186 14020 | 0000098-54-4 | 4-tert-butylphenol haywr evet hayir 0.05 N _ .

187 22210 | 0000098-83-9 o-methylstyrene hayr evet hayir 0,05 - -
188 19180 | 0000099-63-8 isophthalic acid dichloride hayir evet hayir 27 }
189 60200 | 0000099-76-3 4-hydroxybenzoic acid, evet hayir hayir

methyl ester )
190 18880 | 0000099-96-7 p-hydroxybenzoic acid hayir evet hayir
191 24940 | 0000100-20-9 terephthalic acid dichloride hayir evet hayir (28)
192 23187 — phthalic acid haymr evet hayir (28) e
193 24610 | 0000100-42-5 | styrene hayir evet hayir B .
194 13150 | 0000100-51-6 benzyl alcohol hayir evet hayir a _
195 37360 0000100-52-7 benzaldehyde evet hayir hayir o 3)
196 18670 0000100-97-0 hexamethylenetetramine evet evet hayir (15)
59280
197 20260 0000101-43-9 methacrylic acid, cyclohexyl hayir evet hayir 0,05
ester
198 | 16630 | 0000101-68-8 diphenylmethane-4,4'- hayr evet hayir TUUTV(7Y T Sondrinde 1 mg/kg | (10)
diisocyanate isocyanate kKismi
1 olarak ifade edilir.
199 24073 0000101-90-6 resorcinol diglycidyl ether hayir evet hayir TED Gida Benzeri D1 (8)
ve/veya D2’nin
kullanildigi yagl
gidalarla temas eden
madde ve malzemeler
i¢in kullanilmaz.
Sadece PET
katmaninn arkasinda
dogrudan gida ile
temasm olmadigi
) e durumlarda kullanihr,
200 51680 | 0000102-08-9 N.N"-diphenylthiourea evet hayir evet 3 )
| 201 ;16540 | 0000102-09-0 diphenyl carbonate hayir evet o | hayr 0,05 o
202 23070 | 0000102-39-6 (1,3-phenylenedioxy)diacetic | hayir evet hayir 0,05
acid
203 | 13323 | 0000102-40-9 1,3-bis(2- Tayir evet hayir 0,05 - T
hydroxyethoxy)benzene
204 25180 0000102-60-3 N,N,N’,N'-tetrakis(2- evet evet hayir
92640 hydroxypropyl)ethylenediami

ne




205 25385 0000102-70-5 triallylamine hayir evet 1 kg gida igin en fazla
1,5 g hidrojel olacak
sekilde 40 mg/kg
hidrojel. Sadece gida
ile dogrudan temas
etmesi dngdrilmeyen
hidrojelde kullanilir.
206 11500 0000103-11-7 acrylic acid, 2-ethylhexyl hayir evet hayir 0,05
ester
207 31920 | 0000103-23-1 adipic acid, bis(2-ethylhexyl) | evet hayir evet 18 (32) 2)
ester
208 18898 0000103-90-2 N-(4-hydroxypheny!) hayir evet haywr 0,05 T
- acetamide
209 17050 0000104-76-7 2-ethyl-1-hexanol hayir evet hayir 30
210 13390 0000105-08-8 1,4- hayir evet hayir
14880 bis(bydroxymethyl)cyclohexa
ne
211 23920 | 0000105-38-4 propionic acid, vinyl ester hay1r evet hayir i3 -
212 14200 0000105-60-2 caprolactam evet evet hayir “
41840
213 82400 0000105-62-4 1.2-propyleneglycol dioleate evet hayir hayir B R
214 61840 | 0000106-14-9 12-hydroxystearic acid evet hayir hayir )
215 14170 0000106-31-0 butyric anhydride hayir evet hayir -
216 14770 0000106-44-5 p-cresol hayir evet hayir
217 15565 0000106-46-7 1.4-dichlorobenzene hayir evet hayir 12
218 11590 0000106-63-8 acrylic acid, isobutyl ester hayir evet hayir (22)
219 14576 0000106-89-8 epichlorohydrin hayir evet hayir TED Son iirtinde 1 mg/kg (10)
16750
220 20590 0000106-91-2 methacrylic acid, 2,3- hayir evet hayir 0,02 ) (10)
epoxypropyl ester
| 221 40570 0000106-97-8 butane evet hayir hayir
(222 | 13870 | 0000106-98-5 1-butene ~ hayir ovet hayir R
223 | 13630 | 0000106-99-0 butadiene hayir evet hayr TED | | Sonurinde 1 mg/kg |
224 13500 0000107-01-7 2-butene hayir evet hayir na
225 12100 0000107-13-1 acrylonitrile hayir evet havir TED -
226 15272 0000107-15-3 ethylenediamine hayir evet haywr 12
16960 -
227 | 16990 ! 0000107-21-1 cthyleneglycol evet evet " hayrr @)
53650 )
228 13690 0000107-88-0 1,3-butanediol _ hayir evet hayir
229 14140 | 0000107-92-6 butyric acid hayir evet hayir
230 {16150 | 0000108-01-0 dimethylaminoethanol hayir evet hayr 18 RE




[231 110120 | 0000108-05-4 “acetic acid, vinyl ester hayir evet hayr 712 1
232 10150 0000108-24-7 acetic anhydride evet evet hayir
30280 ol
233 24850 0000108-30-5 succinic anhydride hayir evet i hayir b
234 19960 _ | 0000108-31-6 maleic anhydride hayir evet % havrr 3)
235 14710 ; 0000108-39-4 m-cresol hayir evet hayir .
236 23050 0000108-45-2 1,3-phenylenediamine havir evet hayir TED (28)
237 15910 0000108-46-3 1,3-dihydroxybenzene haytr evet hayir 2,4
0000108-55-4 glutaric anhydride hayir evet hayir —
0000108-78-1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine evet evet hayir 2,5
0000108-91-8 cyclohexylamine evet hayw ‘hayir I 1 ]
0000108-95-2 phenol hayir o ibhayrr 3 o
0000109-43-3 sebacic acid, dibutyl ester evet ~ } hayir o (32)
0000109-53-5 isobutyl vinylether hayr St o haywr 0.05 (10y &
0000109-66-0 pentane ) evet hayir hayw 1 . R
0000109-67-1 1-pentene ~ hayir evet | hayir 5 e
0000109-99-9 _tetrahydrofuran hayir evet hayir 0,6
1 0000110-15-6 succinic acid evet evet hayir
170000110-16-7 maleic acid evet evet hayr @
0000110-17-8 fumaric acid evet evet B “hayir T )
0000110-30-5 N.N"ethylencbisstearamide | evet hayir hayir B} )
0000110-31-6 N.N'-ethylenebisoleamide evet hayir hayir o o
0000110-44-1 sorbic acid evet hayir hayir -
0000110-60-1 1,4-diaminobutane hayr evet hayir
0000110-63-4 1,4-butanediol evet evet hayir (30)
1 0000110-88-3 trioxane hayir evet hayir 5 i B
0000110-94-1 glutaric acid evet evet hayir
50 | 0000110-98-5 dipropyleneglycol evet evet hayir )
0025265-71-8
0000111-06-8 palmitic acid, butyl ester evet hayr hayir N
0000111-14-8 heptanoic acid evet hay1r hayr -
0000111-20-6 sebacic acid hayir evet hayir . J
0000111-40-0 diethylenetriamine hayir evet hayir 5 i "




262 35284 0000111-41-1 | N-(2- evet hayir hayir 0,05 Gida Benzeri DI
aminoethyl)ethanolamine ve/veya D2’nin
kullanildigi yagh
gidalarla temas eden
madde ve malzemeler |
igin kullanilmaz. ]
Sadece PET katmanin
arkasinda dogrudan
gida ile temasin
olmadig! durumlarda
kullanilir. ]
263 13326 | 0000111-46-6 diethyleneglycol evet evet hayr 2)
15760
47680 ) i
264 | 22660 | 0000111-66-0 1-octene hayir evet hayr 15
265 22600 0000111-87-5 1-octanol hayir evet hayir
266 25510 | 0000112-27-6 triethyleneglycol evet evet hayr
94320 |

267 {15100 | 0000112-30-1 1-decanol ~ hayir evet hayir o
268 16704 | 0000112-41-4 1-dodecene hayir evet hayir 0,05
269 25090 0000112-60-7 tetraethyleneglycol evet evet hayir

92350 S— P FO— S
270 22763 0000112-80-1 oleic acid evet evet hayir
69040 - N
271 52720 | 0000112-84-5 erucamide evet | hayir haym o
272 37040 0000112-85-6 behenic acid | evet hayir hayr B
273 | 52730 | 0000112-86-7 erucic acid evet hayir o hayrr o B ’*
274 | 22570 | 0000112-96-9 octadecyl isocyanate hayir evet hayir (17) Son iiriinde 1 mg/kg oy
isocyanate kismi
o olarak ifade edilir,
275 | 23980 1§ 0000115-07-1 propylene hayr evet hayir T )
276 |1 19000 | 0000115-11-7 isobutene hayrr evet hayir o
277 18280 0000115-27-5 hexachloroendomethylenetetr | hayir evet hayir TED
ahydrophthalic anhydride

278 18250 0000115-28-6 hexachloroendomethylenetetr | hayir evet hayir TED -
ahydrophthalic acid )

279 22840 | 0000115-77-5 pentaerythritol evet evet hayir

71600 | - -

280 | 73720 | 0000115-96-8 phosphoric acid, evet hayir hayir TED T
trichloroethyl ester

281 125120 | 0000116-14-3 | tetrafluoroethylene hayir evet hayir 0,05 -

282 18430 | 0000116-15-4 hexafluoropropylene hayir evet hayir TED B -




283 74640 1 0000117-81-7 phthalic acid, bis(2- evet hayir hayr 0,6 (32) ¢ Sadece ; 1 @
ethylhexyl) ester (‘' DEHP’) 36) (a) Yagsiz gidalarla
temas eden tekrarli
kullanilan madde ve
malzemelerde
plastiklestirici olarak;
(b) Son itrindeki
konsantrasyonu
agirlikga % 0,171
gecmeyecek gekilde
teknik yardim maddesi
_ ...} olarak kuifamlir.
284 | 84880 0000119-36-8 salicylic acid. methyl ester evet hayir hayir 130 ] ) )
285 66480 0000119-47-1 2,2'-methylene bis(4-methyl- | evet hayir evet (13)
6-tert-butylphenol)
286 38240 | 0000119-61-9 benzophenone evet haywr evet 0.6
287 60160 0000120-47-8 4-hydroxybenzoic acid, ethyl | evet hayir hayir
ester
288 24970 0000120-61-6 terephthalic acid, dimethyl hayr evet hayr
ester
289 15880 0000120-80-9 1,2-dihydroxybenzene hayir evet hayir 6
24051
290 55360 0000121-79-9 gallic acid, propyl ester evet hayir ] haymr - (20)
291 19150 | 0000121-91-5 isophthalic acid hayir evet bhayw | 27)
292 94560 0000122-20-3 triisopropanolamine evet hayir | haywr 5 7”
293 23175 0000122-52-1 phosphorous acid, triethyl hayir evet hayir TED Son iiriinde 1 mg/kg [€))
ester
294 93120 0000123-28-4 thiodipropionic acid, evet hayir evet (14)
o didodecyl ester o
295 | 15940 | 0000123-31-9 1,4-dihydroxybenzene evet evet hayr 0,6
18867
48620 o
296 | 23860 | 0000123-38-6 propionaldehyde hayir evet hayir ) - T
297 23950 0000123-62-6 propionic anhydride hayir evet hayir
298 {14110 | 0000123-72-8 butyraldehyde hayir evet hayir T
269 63840 | 0000123-76-2 levulinic acid evet hayir hayir
300 30045 | 0000123-86-4 acetic acid, butyl ester evet hayir hayir i}
301 89120 0000123-95-5 stearic acid, butyl ester evet hayir hayir
302 12820 | 0000123-99-9 azelaic acid hayir evet hayir
303 | 12130 | 0000124-04-9 adipic acid evet evet haywr i




1304 14320 0000124-07-2 caprylic acid evet evet hayir
I
41960 o
305 | 15274 0000124-09-4 hexamethylenediamine hayir evet hayir 2,4
18460 -
306 88960 0000124-26-5 stearamide evet hayir hayir
307 42160 0000124-38-9 carbon dioxide evet hayir hayw N . N
308 91200 | 0000126-13-6 sucrose acetate isobutyrate evet hayir _ hayrr N 3
309 {91360  0000126-14-7 sucrose octaacetate . ievet hayir o -
310 16390 0000126-30-7 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | hayir evet hayr 0,05
22437 s s . -
311 16480 0000126-58-9 dipentaerythritol evet evet hayir
51200
312 | 21490 | 0000126-98-7 methacrylonitrile i hayrr evet " Thayr | TED -
313 16650 0000127-63-9 diphenyl sulphone evet evet hayr 3
51570 b s et -
314 23500 0000127-91-3 B—Pineﬁé T hayr evet hayir
315 146640 | 0000128-37-0 2,6:di-ten-butyl:p-cresol evet hayir hayr 3
316 | 23230 | 0000131-17-9 phthalic acid, diallyl ester hayir evet __jhayw I TED
317 | 48880 | 0000131-53-3 2,2"-dihydroxy-4- evet hayir evet o (8) -
methoxybenzophenone
318 48640 0000131-56-6 2,4-dihydroxybenzophenone evet hayir hayir (8) B
319 61360 0000131-57-7 2-hydroxy-4- evet hayir evet [¢3)
methoxybenzophenone _
37680 | 0000136-60-7 benzoic acid, butyl ester evet hayir hayir B B
36080 0000137-66-6 ascorbyl palmitate evet hayir hayr
63040 0000138-22-7 lactic acid, butyl ester evet hayir havir )
11470 | 0000140-88-5 acrylic acid, ethyl ester hayir evet hayir - (22) §
83700 0000141-22-0 ricinoleic acid evet hayr evet 42
10780 | 0000141-32-2 acrylic acid, n-butyl ester | hayir evet hayir (22)
12763 | 0000141-43-5 2-aminoethanol evet evet hayir 0,05 Gida Benzeri D1
35170 ve/veya D2’nin
kullanildig: yagh
gidalarla temas eden
madde ve malzemeler
icin kullanilmaz.
Sadece PET katmanin
arkasinda dogrudan
gida ile temasin
olmadig: durumlarda
kullamilir,
327 30140 0000141-78-6 acetic acid, ethyl ester evet hayir hayir |




328 ] 65040 | 0000141-82-2 malonic acid evet hayir hayrr -
329 | 59360 | 0000142-62-1 hexanoic acid evet haywr hayir
330 19470 0000143-07-7 lauric acid evet evet hayir
63280 - B B
331 22480 | 0000143-08-8 1-nonanol hayir evet hayir . e a
332 | 69760 | 0000143-28-2 | oleyl aicohol _ evet hayw hayir
333 22775 0000144-62-7 oxalic acid evet evet hayir 6
69920 o _ -
334 | 17005 | 0000151-56-4 | ethylencimine ___ hayir evet | hayir TED
335 ] 68960 | 0000301-02-0 oleamide evet hayir n hayir
336 15095 0000334-48-5 n-decanoic acid evet evet hayir
45940 S NS —
337 15820 0000345-92-6 4 4'-difluorobenzophenone hayir evet hayir 0,05 e
338 171020 | 0000373-49-9 palmitoleic acid evet hayir hayir i
339 | 86160 0000409-21-2 silicon carbide evet hayir hayir . o
340 47440 | 0000461-58-5 dicyanodiamide evet hayir hayir 60 .
341 13180 0000498-66-8 bicyclo[2.2.1]hept-2-ene hayr evet hayir 0,05
22550 SE——— SR P -
342 14260 | 0000502-44-3 caprolactone hayr evet hayir (29) )
343 123770 | 0000504-63-2 1,3-propanediol hayir evet hayir 0,05
344 | 13810 | 0000505-65-7 1,4-butanediol formal hayr evet hayir 0,05 15 2
21831 30 ]
345 | 35840 | 0000506-30-9 arachidic acid evet hayir hayir - ]
346 10030 | 0000514-10-3 abietic acid hayr evet hayir
347 13050 | 0000528-44-9 trimellitic acid hayir evet hayir [@3))] )
25540 o 1 B
348 22350 0000544-63-8 myristic acid evet evet hayir
67891 |
349 | 25550 | 0000552-30-7 trimellitic anhydride hayr evet hayir (21)
350 163920 | 0000557-59-5 lignoceric acid evet hayir hayir
351 21730 0000563-45-1 3-methyl-1-butene hayr evet hayir TED Sadece O
polypropylene’de
i kullanlir,
352 16360 0000576-26-1 2.6-dimethylphenol hayir evet hayir 10,05
353 42480 | 0000584-09-8 carbonic acid, rubidium salt evet hayir hayir 12 1
354 | 25210 | 0000584-84-9 2,4-toluene diisocyanate hayir evet hayir 17 Son tirtinde 1 mg/kg 10y
isocyanate kismu olarak
. ifade edilir.
355 20170 0000585-07-9 methacrylic acid, tert-butyl hayir evet hayir (23) '
cster
356 18820 0000592-41-6 1-hexene hayir evet hayir 3




13932

0000598-32-3

3-buten-2-ol

hayir

evet

hayir

358

14841

0000599-64-4

4-cumylphenol

hayir

evet

hayir

359

15970

48720

0000611-99-4

4,4'-dihydroxybenzophenone

evet

evet

360

57920

0000620-67-7

glycerol triheptanoate

evet

hayir

361

18700

0000629-11-8

1,6-hexanediol

hayir

evet

hayir

bayr

hayir

®

i kullandr.

Sadece polimerik (68}
katkinin hazirlanmasi
igin yardimel
monomer olarak

362

14350

0000630-08-0

carbon monoxide

hayir

evet

hayir

16450

0000646-06-0

1,3-dioxolane

hayir

evet

hayr

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhydrosorbitol

haywr

evet

haywr

Sadece;

a) poly(ethylene-co-
isosorbide
terephthalate)’ta
yardime1 monomer
olarak,

b) Polyester tiretimi
igin ethyleneglycol
ve/veya I,4-
bis(hydro-xymethyl)cyc
lohexane ile
kombinasyon halindeki
diol bilegeninin molce
%40’ 1na kadar
yardsmci monomer
olarak,

kullanilir.

Dianhydrosorbitol ile
birlikte 7,4-
bis(hydroxy-methyl)cyc
lohexane kullanilarak
uretilen polyesterler
%15’den fazla alkol
igeren gidalarla temas
etmek lizere
kullaniimaz.

365

11680

0000689-12-3

acrylic acid, isopropyl ester

hay1r

evet

hayir

(22)

366

22150

0000691-37-2

4-methyl-1-pentene

hayir

evet

hayir

0,05

367

16697

0000693-23-2

n-dodecanedioic acid

hayir

evet

hayw




hydroxy-3,5-di-tert-
butylanilino)- 1,3,5-triazine

368 93280 | 0000693-36-7 thiodipropionic acid, evet hayir evet (14)
dioctadecyl ester d _— e B
369 12761 0000693-57-2 i 12-aminododecanoic acid hayr evet hayir 0,05 N |
| 370 21460 | 0000760-93-0 methacrylic anhydride hayir evet _hayir (23) |
371 11510 0000818-61-1 acrylic acid, monoester with hayir evet hayir (22)
11830 ethyleneglycol S
372 18640 0000822-06-0 hexamethylene diisocyanate hayir evet hayir (17 Son {iriinde 1 mg/kg (10)
isocyanate kismi olarak
ifade edilir,
373 22390 0000840-65-3 2,6-naphthalenedicarboxylic hayir evet hayir 0,05
acid, dimethyl ester -
374 21190 0000868-77-9 methacrylic acid, monoester hayir evet hayir 23)
with ethyleneglycol B
375 15130 | 0000872-05-9 1-decene . hayr | evet hayir 1005 _ .
376 66905 | 0000872-50-4 N-methylpyrrolidone evet | haywr hayir 60 -
377 12786 | 0000919-30-2 3-aminopropyltriethoxysilane | hayir evet hayir 0,05 Inorganik dolgularin
reaktif ylizey islemleri
i¢in kullamldiginda, 3-
aminopropyltriethoxysi
lanenin ekstrakte
edilebilen kalinti
igerigi 3 mg/kg
dolgudan daha az olur.
Madde ve malzemenin
yiizey iglemi igin
kullanildiginda, SML=
R B A SR _— 0,05 me/kg ,
378 | 21970 | 0000923-02-4 N-methylolmethacrylamide | hayir evet hayir 0,05 T
379 | 21940 | 0000924-42-5 N-methylolacrylamide hayir evet hayir TED
380 11980 | 0000925-60-0 acrylic acid. propyl ester hayir evet hayir (22)
381 15030 | 0000931-88-4 cyclooctene hayir evet hayr 0,05 Gida Benzeri A i¢in
belirlenen kogullarda,
gida ile temasta olan
_ polimerlerde kullanilir,
382 119490 | 0000947-04-6 laurclactam hayir evet hayir 5
383 | 72160 | 0000948-65-2 2-phenylindole evet hayir evet 115
384 40000 0000991-84-4 2,4-bis(octylmercapto)-6-(4- evet hayir evet 30




385 11530 | 0000999-61-1 acrylic acid, 2-hydroxypropyl | hayir evet hayir 0,05 SML, acrylic acid, 2- i )
ester hydroxypropyl ester ve
acrylic acid, 2-
hydroxyisopropyl
ester’in toplamu olarak ]
ifade edilir. Kiitlece
%25%e kadar acrylic
acid, 2-
hydroxyisopropyl ester
(CAS No:0002918- 23-

2) igerir.
386 | 55280 | 0001034-01-1 gallic acid, octyl ester evet hayir " hayir (20) ]
387 26155 0001072-63-5 1-vinylimidazole hayr evet hayir 0.05
388 25080 0001120-36-1 1-tetradecene hayir | evet hayir 0,05 o -
389 22360 0001141-38-4 2,6-naphthalenedicarboxylic hayir evet hayr 5
acid
390 | 55200 | 0001166-52-5 gallic acid, dodecyl ester evet hayr hayir (20)
391 22932 0001187-93-5 perfluoromethyl hayir evet hayir 0,05 Sadece;
perfluorovinyl ether
-Yapismaz
kaplamalarda

- Temas oram 1 dm?
yiizey igin en az 150 kg
gida olan durumlarda
tekrarh kullanilan
Floro ve perfloro

polimerlerinde
) N kullamlir, )
392 72800 | 0001241-94-7 phosphoric acid, diphenyl 2- evet hayir evet 2,4 i
ethylhexyl ester .
393 37280 | 0001302-78-9 bentonite evet hayr hayir -
394 41280 | 0001305-62-0 calcium hydroxide evet hayir hayir
395 141520 | 0001305-78-8 calcium oxide evet hayir hayir N
396_ | 64640 | 0001309-42-8 magnesium hydroxide evet hayir hayir ]
397 164720 | 0001309-48-4 magnesium oxide evet hayir hayir .
398 | 35760 | 0001309-64-4 antimony trioxide levet hayir hayir ©
399 | 81600 | 0001310-58-3 potassium hydroxide i evet hayir hayir - T
400 86720 | 0001310-73-2 sodium hydroxide evet hayir hayir
401 | 24475 | 0001313-82-2 sodium sulphide hayir evet hayir - R
402 | 96240 | 0001314-13-2 zinc oxide evet hayir hayir R

403 96320 | 0001314-98-3 zinc sulphide evet hayir hayir




404 | 67200 | 0001317-33-5 molybdenum disulphide evet hayir hay1r S -

405 16690 0001321-74-0 divinylbenzene hayir evet hayir TED SML divinylbenzene ve | (1)
ethylvinylbenzene i
toplami olarak ifade
edilir. Kiitlece % 45°e
kadar
ethylvinylbenzene
icerebilir.

406 83300 0001323-39-3 1,2-propyleneglycol evet hayir haywr

monostearate e I I
407 87040 | 0001330-43-4 sodium tetraborate evet hayir hayir (16) o
408 82960 0001330-80-9 1,2-propyleneglycol evet hayir hayir
monooleate e o
409 62240 0001332-37-2 iron oxide evet hayir hayir
410 62720 | 0001332-58-7 kaolin evet hayir hayir Cok katmanl bir

yapinin i¢ katmani
ethylene vi-

nyl alcohol (etilen vinil
alkol) kopolimerine
(EVOH) eger sadece
agirlik¢a %12’den daha
az olacak miktarda
(eklendiginde veya
ilave edildiginde) ve
gida ile temas eden bu
katmanin pargaciklarin
gidaya migrasyonunu
engelleyecek sekilde
fonksiyonel bariyer
olusturdugu durumda,

pargaciklar 100 nm’den

ince olabilir.




411 42080 0001333-86-4 carbon black evet hayir haymr 300 nm-mm boyut
dagiliminda topak
olusturabilen 10-300
nm olan birineil
pargaciklar, 100-1200
nm boyutta topaklanir.
Toluende ekstrakte
olabilenleri: 1SO 6209
metoduna gore
belirlenmis %0,1
siklohekzan
ekstraktinin 386 nm’de
UV absorpsiyonu 1 cm
hiicre i¢in:<0,02 AU
veya Scm hiicre igin
0,01 AU genellikle
analiz igin kabul
gérmiis metoda gore
belirlenir. Benzopiren
igerigi: En fazla 0,25
mg/kg karbon siyahi.
Polimer igerisindeki en
fazla karbon siyahi:

} . . . Apirhikea %2,5.

412} 45200 | 0001335-23-5 copper iodide evet hayir hayir (6)

413 35600 | 0001336-21-6 ammonium hydroxide evet hayir hayir

414 87600 0001338-39-2 sorbitan monolaurate evet hayir hayir

415 87840 | 0001338-41-6 sorbitan monostearate evet hayir hayir N

416 87680 0001338-43-8 sorbitan monooleate evet hayir hayir

417 85680 | 0001343-98-2 | silicic acid evet hayir hayir

418 34720 | 0001344-28-1 | aluminium oxide evet | hayrr hayr i -

419 192150 | 0001401-55-4 tannic acids evet hayir hayir FAO/WHO Guda Katki |
Maddeleri Uzmanlar
Komitesi (JECFA)
tarafindan belirlenen

o ozelliklere gbre
420 19210 0001459-93-4 isophthalic acid, dimethyl hayir evet hayir 0,05 ]
ester
421 13000 0001477-55-0 1,3-benzenedimethanamine hayr evet hayir (34)
422 38515 | 0001533-45-5 4,4"bis(2- evet hayir evet 0,05 ) @
benzoxazolyl)stilbene
423 22937 0001623-05-8 perfluoropropylperfluorovinyl | hayir evet hayir 0,05

ether




| 424 15070 0001647-16-1 1,9-decadiene hayir evet hayir 1 0,05 B
425 10840 | 0001663-39-4 acrylic acid, tert-butyl ester hayir evet hayir ! (22) o
426 13510 | 0001675-54-3 2,2-bis(4- hayir evet haywr ] 12/4/2012 tarihli ve
13610 hydroxyphenyl)propane 28262 say1li Resmi
bis(2,3-epoxypropyl) ether Gazete’de yayunlanan
Tirk Gida Kodeksi
Belirli Epoksi
Ttirevierinin Gida ile
Temas Eden Madde ve
Malzemelerde
Kullaniminin
Kisitlanmas: Hakkinda
Teblig (Teblig No:
2012/32) ile uyumlu
3 olarak
427 18896 0001679-51-2 4-(hydroxymethyl)-1- hayr evet hayir 0,05
) cyclohexene =
428 95200 0001709-70-2 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5- | evet hayir hayir
di-tert- butyl-4-
hydroxybenzyl)benzene _
429 13210 0001761-71-3 bis(4- hayir evet hayir 0,05
aminocyclohexyl)ymethane
430 | 95600 | 0001843-03-4 1,1,3-tris(2-methyl-4- evet hayr evet 5
hydroxy-5- tert-butylphenyl)
butane o
431 61600 0001843-05-6 2-hydroxy-4-n- evet ) hayir evet (8) i
octyloxybenzophenone i
432 12280 0002035-75-8 adipic anhydride hayir evet haywr
433 68320 0002082-79-3 octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl- | evet hayir evet 6
4- hydroxyphenyl)propionate -
434 20410 0002082-81-7 methacrylic acid, diester with | hayir evet hayir 0,05
. 1.4- butanediol o N
435 14230 0002123-24-2 caprolactam, sodium salt haywr evet hayir 4 i
436 19480 | 0002146-71-6 lauric acid, vinyl ester hayir evet hayir
437 | 11245 | 0002156-97-0 acrylic acid, dodecyl ester hayir evet B hayir 0,05 @
438 13303 | 0002162-74-5 bis(2,6-diisopropylphenyl) hayir evet hayir 0,05 bis(2,6-
carbodiimide diisopropylpheny)
carbodiimid ve hidroliz
dritnii 2,6-
diisopropylaniline’in
toplami olarak ifade
o B edilir.
439 21280 0002177-70-0 methacrylic acid, phenyl ester | haywr evet hayir (23)




440 [21340 | 0002210-28-8 methacrylic acid, propyl ester | hayir evet  hayr (23)
441 38160 0002315-68-6 benzoic acid, propyl ester evet hayir hayir
442 13780 0002425-79-8 1,4-butanediol bis(2,3- hayir evet hayir TED Kalint: miktart = Son (10)
epoxypropyl)ether tirinde 1 mg/kg epoksi
grubu olarak ifade
edilir. Molekil agirhg
43 Da.
443 12788 | 0002432-99-7 11-aminoundecanoic acid hayir evet hayir 5 -
444 61440 0002440-22-4 2-(2'-hydroxy-5'- evet hayir hayir (12)
T methylphenyl)benzotriazole B )
445 83440 | 0002466-09-3 pyrophosphoric acid evet hayir hayir
446 10750 | 0002495-35-4 acrylic acid, benzyl ester hayir evet | hayir (22) B o
447 20080 0002495-37-6 methacrylic acid, benzyl ester | hayir evet | hayir (23) N
448 11890 0002499-59-4 acrylic acid. n-octyl ester hayr evet hayir (22) .
449 49840 | 0002500-88-1 dioctadecyl disulphide evet hayir evet 0,05 e
450 24430 0002561-88-8 sebacic anhydride hayir evet hayir o R
451 66755 0002682-20-4 2-methyl-4-isothiazolin-3-one | evet hayir hayir 0,5 Sadece sulu polimer
dispersiyonlar1 ve
emiilsiyonlarinda
_ | kullailar, .
452 38885 0002725-22-6 2,4-bis(2,4-dimethylphenyl)- evet hayir hayir 5
6-(2- hydroxy-4-n-
octyloxyphenyl)-1,3,5-
triazine |
453 26320 | 0002768-02-7 vinyltrimethoxysilane - hayir evet hayir 0,05 .
454 12670 0002855-13-2 1-amino-3-aminomethy!l- hayir evet hayir 6
3.5,5- trimethylcyclohexane
455 {20530 | 0002867-47-2 methacrylic acid, 2- hayir evet hayir TED N
(dimethylamino)-ethyl ester
456 10810 | 0002998-08-5 acrylic acid, sec-butyl ester hayiwr evet hayir (22)
457 20140 0002998-18-7 methacrylic acid, sec-butyl hayir evet hayir (23)
ester
458 136960 | 0003061-75-4 behenamide evet N hayir hayir ” |
459 | 46870 | 0003135-18-0 3,5-di-tert-butyl-4- evet hayir hayr i N
hydroxybenzylphosphonic
_acid, dioctadecyl ester
460 14950 | 0003173-53-3 cyclohexyl isocyanate hayir evet hayir amn Son tiriinde 1 mg/kg (10)
isocyanate kismi
o olarak ifade edilir
461 22420 : 0003173-72-6 1,5-naphthalene diisocyanate | hayir evet hayir a7 Son triinde 1 mg/kg (10)
isocyanate kismi
olarak ifade edilir.
462 26170 | 0003195-78-6 N-vinyl-N-methylacetamide hayir evet hayr 0,02




463 | 25840 0003290-92-4 1,1,1-trimethylolpropane hayir evet hayir 0,05
trimethacrylate R
464 61280 | 0003293-97-8 2-hydroxy-4-n- evet hayr evet [¢))
hexyloxybenzophenone o o .
465 68040 | 0003333-62-8 7-[2H-naphtho-(1,2-D)triazol- | evet haywr hayir
2-yl]- 3-phenylcoumarin o o
466 50640 0003648-18-8 di-n-octyltin dilaurate evet hayir hayir (10) o
467 14800 0003724-65-0 crotonic acid evet evet hayir 35)
45600
468 71960 0003825-26-1 perfluorooctanoic acid, evet hayir hayir Sadece tekrarli olarak
ammonium salt kullamlan yiiksek
sicaklikta sinterlenmis
o | maddelerde kullanilir.
469 60480 0003864-99-1 2-(2'-hydroxy-3,5'-di-tert- evet haywr evet (12)
butylphenyl)-5-
chlorobenzotriazole |
470 60400 0003896-11-5 2-(2'-hydroxy-3'-tert-butyl-5'- | evet “hayrr evet (12)
methylphenyl)-5-
chlorobenzotriazole B .
471 24888 | 0003965-55-7 5-sulphoisophthalic acid, hayir evet hayir 0,05
monosodium salt, dimethyl
. _ester e
472 66560 0004066-02-8 2,2'-methylenebis(4-methyl-6- | evet hayir evet [©)
cyclohexylphenol)  ~ | - S
473 12265 0004074-90-2 adipic acid, divinyl ester hayir evet hayw TED Son driinde 5 mg/kg (1
Sadece yardimci
monomer olarak
o kullanilir,
474 | 43600 | 0004080-31-3 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza- | evet hayir hayir 0,3
1- azoniaadamantane chloride
475 119110 | 0004098-71-9 1-isocyanato-3- hayir evet hayir an Son trinde 1 mg/kg (10)
isocyanatomethyl- 3,5,5- isocyanate kismi olarak
. trimethylcyclohexane . ifade edilir. N
476 16570 | 0004128-73-8 diphenylether-4,4'- hayir evet hayir (17 Son firiinde 1 mg/kg (10)
diisocyanate isocyanate kismi olarak
ifade edilir.
477 46720 | 0004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4- evet hayr evet 4,8 i [€))]
ethylphenol
478 | 60180 | 0004191-73-5 4-hydroxybenzoic acid, evet hayir hayir o
isopropyl ester
1479 ] 12970 | 0004196-95-6 azelaic anhydride hayr evet | hayir




480 46790 0004221-80-1 3,5-di-tert-butyl-4- Tevet hayir hayir
hydroxybenzoic acid, 2,4-di-
tert-butylphenyl ester o
481 13060 0004422-95-1 1,3,5-benzenetricarboxylic hayir evet hayir 0,05 SML 1,3,5-
acid trichloride benzenetricarboxylic
acid olarak ifade
e . SRS edi]lr'
482 21100 0004655-34-9 methacrylié acid, isopropyl hayir evet hayir 23)
ester
483 68860 | 0004724-48-5 n-octylphosphonic acid evet hayir hayr 0,05
484 13395 0004767-03-7 2,2- hayir evet hayr 0,05 (1
bis(hydroxymethyl)propionic
acid ~
485 13560 | 0005124-30-1 dicyclohexylmethane-4,4'- hayw evet hayir a7 Son iiriinde 1mg/kg (10)
15700 diisocyanate isocyanate kisimlari
] olarak ifade edilir.
486 54005 | 0005136-44-7 ethylene-N-palmitamide-N'- evet haywr hayir
stearamide -
487 45640 0005232-99-5 2-cyano-3,3-diphenylacrylic evet haywr hayir 0,05
acid, ethyl ester o
488 | 53440 | 0005518-18-3 N,N'-ethylenebispalmitamide | evet hayir | hayr _
489 | 41040 | 0005743-36-2 | calcium butyrate evet | hayir hayir B 1
490 16600 | 0005873-54-1 diphenylmethane-2,4'- hayir evet haywr 17 Son iiriinde 1 mg/kg (10)
diisocyanate isocyanate kismi olarak
e ifade edilir.
491 82720 | 0006182-11-2 | 1,2-propyleneglycol distearate | evet haytr hayir
492 45650 | 0006197-30-4 2-cyano-3,3-diphenylacrylic evet haymr hayir 0,05
acid, 2- ethylhexyl ester » .
493 39200 0006200-40-4 bis(2-hydroxyethyl)-2- evet hayir hayir 1,8
hydroxypropyl-3-
{dodecyloxy)methylammoniu
m chloride
494 62140 | 0006303-21-5 _hypophosphorous acid evet hayir hayir B
495 35160 1 0006642-31-5 6-amino-1,3-dimethyluracil evet hayir hayir S
496 71680 | 0006683-19-8 pentaerythritol tetrakis[3-(3,5- | evet hayir hayir
di- tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)- propionate]
497 [ 95020 | 0006846-50-0 2,2 A-trimethyl-1,3- evet hayw hayir 5 Sadece tek kullammlik T
pentanediol diisobutyrate eldivenlerde kullanilir,
498 [ 16210 | 0006864-37-5 3,3'-dimethyl-4,4- hay1r evet hayir 0,05 Sadece poliamidierde | (3)

diaminodicyclohexylmethane

kullanilir,




499 19965 0006915-15-7 malic acid evet evet hayir Monomer olarak
65020 kullanildiginda,
en fazla %1 molara
kadar alifatik
polyesterlerin sadece
yardime! monomeri
kullanilir.
500 38560 | 0007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butyl-2- evet hayir evet 0,6
benzoxazolyl)thiophene - _
501 34480 aluminium fibers, flakes and evet hayr hayir
powders R
502 22778 0007456-68-0 4,4"-oxybis(benzenesulphonyl | hayir evet hayir 0,05
azide)
503 46080 | 0007585-39-9 B-dextrin evet hayir hayr
504 86240 0007631-86-9 silicon dioxide evet hayir hayr Sentetik amorf silicon
dioxide igin:
0,3 pm’den mm’ye
kadar boyut dagilim:
olan, 0,1 — 1 um
aralifinda
topaklanmig, 1-100 nm
boyutta birincil
. parcaciklar .
505 86480 | 0007631-90-5 sodium bisulphite evet hayir hayir 19)
506 86920 0007632-00-0 sodium nitrite evet haywr hayir 0,6 _
507 59990 0007647-01-0 hydrochloric acid evet hayir hayir -
508 | 86560 | 0007647-15-6 sodium bromide evet hayir hayir
509 23170 | 0007664-38-2 phosphoric acid evet evet hayir
72640 B o
510 12789 | 0007664-41-7 ammonia evet evet hayr )
35320 B
511 91920 | 0007664-93-9 sulphuric acid evet hayir haywr
S12 | 81680 | 0007681-11-0 potassium iodide evet haywr hayr (6)
513 | 86800 | 0007681-82-5 sodium iodide evet hayir hayir (6) o -
514 91840 | 0007704-34-9 sulphur evet hayir hayir - e
515 26360 | 0007732-18-5 water evet evet hayir 17/2/2005 tarihlive |
95855 25730 sayilh Resmi
Gazete’de yayimlanan
Insani Tiiketim Amagh
Sular Hakkinda
- Yonetmelige uygun. .
516 86960 | 0007757-83-7 sodium sulphite evet hayir haywr (19
517 81520 | 0007758-02-3 potassium bromide evet hayir hayw | T




S18 | 35845 | 0007771-44-0 arachidonic acid hayir hayir o
| 519 | 87120 | 0007772-98-7 sodium thiosulphate hayir hayir - (19)
520 65120 0007773-01-5 manganese chloride | haywr hayir
521 58320 0007782-42-5 graphite hayr hayir N
522 14530 0007782-50-5 chlorine ) evet hayir - o
523 45195 | 0007787-70-4 copper bromide - i hayir R haywr
524 | 24520 | 0008001-22-7 soybean oil - | evet hayir
525 62640 | 0008001-39-6 japan wax o hayir hayir
526 | 43440 | 0008001-75-0 ceresin hayir hayr o R
527 14411 0008001-79-4 castor oil evet hayir
42880
528 63760 | 0008002-43-5 lecithin evet hayir hayir
529 67850 | 0008002-53-7 montan wax evet hayir hayir B i
530 41760 i 0008006-44-8 candelilla wax evet hayir hayir B ) o |
531 36880 | 0008012-89-3 beeswax evet haywr hayr ~ i
532 88640 0008013-07-8 soybean oil, epoxidised evet hayir hayir 60 32) (*) Turk Gida Kodeksi
30(*%) Bebek Formiilleri ve
Devam Formiilleri
Tebligi (Teblig
No0:2019/14) veya Tiirk
Gida Kodeksi Bebek ve
Kigitk Cocuk Ek
Gidalar1
Tebligi (Teblig
No0:2007/50)' nde
tanimlanmis olan bebek
ve kiigiik gocuklarin
beslenmesinde ek
olarak kullanilan
islenmig tahil bazli olan
ve tahil bazli olmayan
ek gidalari igeren cam
kavanozlarmn
sizdirmazligini
saglayan PVC contalar
igin SML <30
mg/kg’dir,
Oksiran < %8
Iyot sayis1 <6
533 142720 | 0008015-86-9 camauba wax evet hayir hayw 1 E -
534 | 80720 | 0008017-16-1 polyphosphoric acids  levet hayir hayir




43280

535 | 24100 | 0008050-09-7 ' rosin evet evet hayr ]
24130
24190
83840
536 84320 0008050-15-5 rosin, hydrogenated, ester evet hayir hayir ]
with methanol N
537 84080 0008050-26-8 rosin, ester with evet hayir hayir
_pentaerythritol
538 84000 : 0008050-31-5 rosin, ester with glycerol evet hayir hayir
539 | 24160 : 0008052-10-6 rosin tall oil hayir evet hayir
540 63940 | 0008062-15-5 lignosulphonic acid evet hayir hayir 0,24 Sadece plastik
dispersiyonlar i¢in
dagitict olarak
IS S S | kullantlir. S
541 | 58480 | 0009000-01-5 gum arabic evet hayir hayir )
542 42640 | 0009000-11-7 carboxymethylcellulose evet hayir hayir
543 45920 0009000-16-2 dammar evet hayir hayr .
544 58400 | 0009000-30-0 guar gum evet hayir hayir l
545 193680 | 0009000-65-1 tragacanth gum evet hayir | hayr . }
546 | 71440 | 0009000-69-5 pectin evet hayir “hayir
547 [ 55440 | 0009000-70-8 gelatin evet hayir hayir - T
548 | 42800 | 0009000-71-9 casein evet hayr hayir -
549 80000 | 0009002-88-4 polyethylene wax evet hayir hayir .
550 81060 | 0009003-07-0 _polypropylene wax evet hayir hayir
551 79920 0009003-11-6 poly(ethylene propylene) evet hayr hayir -
0106392-12-5 glycol
552 81500 0009003-39-8 polyvinylpyrrolidone evet hayir haywr 3/4/2017 tarihli ve
30027 mikerrer sayils
Resmf Gazete’de
yaymmlanan Tiirk Gida
Kodeksi Gida Katkt
Maddelerinin
Spesifikasyonlari
Hakkinda
Yonetmelikte
yer alan kurallan
o e saglamak kosuluyla
553 14500 0009004-34-6 cellulose evet evet hayir




554 43300 | 0009004-36-8 cellulose acetate butyrate | evet hayir hayir _
555 53280 | 0009004-57-3 ethylcellulose evet hayir hayir R T - :
556 54260 | 0009004-58-4 ethylhydroxyethylcellulose evet hayir haymr i
[ 557 | 66640 | 0009004-59-5 methylethylcellulose evet hayir _ | hayrr e L
558 60560 0009004-62-0 hydroxyethylcellulose evet hayr hayir B
559 61680 0009004-64-2 hydroxypropylcellulose evet hayir hayir o -
560 66700 0009004-65-3 methylhydroxypropylcellulos | evet hayir hayir
e
561 66240 | 0009004-67-5 methylcellulose evet | hayr hayr
562 22450 | 0009004-70-0 nitrocellulose hayir evet haymr
563 78320 0009004-97-1 polyethyleneglycol evet hayir evet 42
R monoricinoleate e
564 | 24540 1 0009005-25-8 starch, edible evet evet hayir |
88800 | ) !
565 | 61120 | 0009005-27-0 hydroxyethyl starch evet hayir | hayir i
566 | 33350 | 0009005-32-7 alginic acid evet hayir hayir
567 82080 | 0009005-37-2 1.2-propyleneglycol alginate evet hayir hayir B -
568 79040 0009005-64-5 polyethyleneglycol sorbitan evet hayir hayir }
- monolaurate e
569 79120 | 0009005-65-6 polyethyleneglycol sorbitan evet bayir hayir
monooleate - e
570 79200 0009005-66-7 polyethyleneglycol sorbitan evet hayir hayir
o monopalmitate .
571 79280 0009005-67-8 polyethyleneglycol sorbitan evet hayir hayir
monostearate
572 79360 0009005-70-3 polyethyleneglycol sorbitan evet hayir hayr
trioleate
573 79440 0009005-71-4 polyethyleneglycol sorbitan evet hayir hayir -
tristearate
574 24250 0009006-04-6 rubber, natural evet evet haywr i
— 84560
575 7672 0063148-62-9 polydimethylsiloxane (Mw > | evet hayir hayir 25 °C’deki viskozitesi
6 800 Da) 100 ¢St (100 x10° m?
/s)’den az olamaz.
576 60880 | 0009032-42-2 hydroxyethylmethylcellulose | evet hayir “hayir
577 62280 | 0009044-17-1 | isobutylene-butene copolymer | evet hayir hayir -




578 79600 | 0009046-01-9 polyethyleneglycol tridecyl evet hayir hayir 5 . Sadece sulu gidalar ile }
ether phosphate temas eden madde ve
malzemeler igin.
polyethyleneglycol(EO
< 11) tridecyl ether
phosphate (mono- ve
dialkyl ester) en fazla
%10
polyethyleneglycol
(EC<11)
tridecylether icerir,
579 61800 | 0009049-76-7 hydroxypropy! starch evet hayir hayir
580 46070 0010016-20-3 a-dextrin evet hayr hayir
581 36800 0010022-31-8 barium nitrate evet hayir hayir -
582 50240 | 0010039-33-5 di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl | evet hayir hayir 10)
maleate) o n
583 40400 0010043-11-5 boron nitride evet haywr hayir (16)
584 13620 0010043-35-3 boric acid evet evet hayir (16)
40320 e e e -
585 41120 | 0010043-52-4 calcium chloride evet hayir hayir -
586 65280 0010043-84-2 manganese hypophosphite evet hayir hayir | X
587 | 68400 | 0010094-45-8 | octadecylerucamide evet hayir | evet S _
588 | 64320 | 0010377-51-2 lithium iodide B evet hayir . hayr (6)
589 52645 1 0010436-08-5 cis-]1-eicosenamide evet hayir hayr N
590 21370 0010595-80-9 methacrylic acid, 2- hayir evet hayir TED (@)}
sulphoethylester - e )
591 36160 0010605-09-1 ascorbyl stearate evet hayir hayw &
592 34690 | 0011097-59-9 aluminium magnesium evet hayir hayir
carbonate hydroxide
593 | 44960 | 0011104-61-3 cobalt oxide evet hayir hayir B
594 | 65360 | 0011129-60-5 manganese oxide evet hayir hayr B )
595 19510 | 0011132-73-3 lignocellulose hayir evet hayir
596 95935 0011138-66-2 xanthan gum evet hayir hayir ]
597 67120 | 0012001-26-2 mica evet hayir hayir B
598 41600 0012004-14-7 calcium sulphoaluminate evet hayir hayir
0037293-22-4 _
599 36840 | 0012007-55-5 barium tetraborate evet hayir hayir (16)
600 60030 | 0012072-90-1 hydromagnesite evet hayir hayir B
601 35440 | 0012124-97-9 ammonium bromide evet hayir hayir »7
602 70240 | 0012198-93-5 ozokerite evet hayir hayir
603 83460 | 0012269-78-2 pyrophyllite evet hayir hayir B |
604 | 60080 | 0012304-65-3 hydrotalcite evet hayir hayir ]




1’605 | 11005 | 0012542-30-2 acrylic acid, dicyclopentenyl | hayir evet hayir 0,05 )
ester
| 606 65200 | 0012626-88-9 manganese hydroxide o levet hayir hayrr o
| 607 62245 0012751-22-3 iron phosphide evet hayir hayir Sadece PET polimer ve
kopolimerlerinde
__| kullanshr,
608 40800 0013003-12-8 4,4'-butylidene-bis(6-tert- evet hayir evet 6
butyl-3- methylphenyl-
. ditridecyl phosphite) R o
609 | 83455 | 0013445-56-2 pyrophosphorous acid evet hayir hayir R .
610 93440 0013463-67-7 titanium dioxide evet hayir hayir IR o
611 35120 0013560-49-1 3-aminocrotonic acid, diester evet hayir hayir
with thiobis (2-hydroxyethyl)
ether
612 | 16694 1 0013811-50-2 N,N'-divinyl-2- hayir evet hayrr 0,05 10)
imidazolidinonre | 4 ~
;6 13 95905 0013983-17-0 wollastonite evet hayir hayir
614 45560 | 0014464-46-1 cristobalite evet hay1r hayr )
615 92080 | 0014807-96-6 talc evet hayir hayir
616 | 83470 | 0014808-60-7 quartz evet hayr hayir
617 10660 0015214-89-8 2-acrylamido-2- hayir evet hayir 0,05
methylpropanesulphonic acid _
618 | 51040 ! 0015535-79-2 di-n-octyltin mercaptoacetate | evet hayir hayr (10 -
619 50320 | 0015571-58-1 di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl | evet hayir hayir 10)
- mercaptoacetate) I o
620 50720 | 0015571-60-5 di-n-octyltin dimaleate evet hayir hayir (10) -
621 17110 0016219-75-3 5- hayir evet hayir 0,05 )
ethylidenebicyclo{2,2,1]hept-
2-ene R S
622 | 69840 | 0016260-09-6 oleylpalmitamide evet hayir . evet 5 “ ]
623 52640 | 0016389-88-1 dolomite evet | hayir hayir
624 18897 0016712-64-4 6-hydroxy-2- hayir evet hayir 0,05
o naphthalenecarboxylic acid |
625 36720 | 0017194-00-2 barium hydroxide evet hayir hayir T
626 57800 | 0018641-57-1 _glycerol tribehenate evet hayir hayir _ .
627 59760 0019569-21-2 huntite evet hayir hayir
628 196190 | 0020427-58-1 zinc hydroxide evet hayir hayir -
629 34560 | 0021645-51-2 aluminium hydroxide evet hayir hayir B
630 | 82240 | 0022788-19-8 1,2-propyleneglycol dilaurate | evet haywr hayir - T




631 59120 0023128-74-7 1,6-hexamethylene-bis(3-(3,5- | evet hayir evet 45
di- tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionamide
)
632 | 52880 | 0023676-09-7 4-ethoxybenzoic acid, ethyl evet hayir hayr 3,6 i
ester 1
633 53200 | 0023949-66-8 2-ethoxy-2'-ethyloxanilide evet hayir evet 30 j
634 25910 | 0024800-44-0 tripropyleneglycol hayrr evet hayir e 1 B
| 635 | 40720 0025013-16-5 tert-butyl-4-hydroxyanisole evet hayir hayir 30 . o i .
636 31500 0025134-51-4 acrylic acid, acrylic acid, 2- evet hayir hayir 0,05 22) SML acwylic acid, 2-
ethylhexyl ester, copolymer ethylhexyl ester olarak
o o ifade edilir. B
637 71635 0025151-96-6 pentaerythritol dioleate evet hayir hayir 0,05 Gida Benzeri D1 i
ve/veya D2’nin i
kullanildig1 yagh !
gidalaria temas eden |
madde ve malzemeler
- ) igin kullamiimaz. _
638 23590 0025322-68-3 polyethyleneglycol evet evet hayir
76960
639 23651 0025322-69-4 polypropyleneglycol evet evet hayir
80800
640 54930 0025359-91-5 formaldehyde-1-naphthol, evet hayir hayir 0,05
copolymer o 1
641 22331 0025513-64-8 mixture of (35-45 % w/w) hayir evet hayir 0,05
1,6- diamino-2,2,4-
trimethythexane and (55-65 %
w/w)1,6-diamino-2,4,4-
trimethylhexane o
642 64990 0025736-61-2 maleic anhydride-styrene, evet hayir hayir 1000 Da’min altindaki T
copolymer, sodium salt molekill agirligi ile
ifade edilen kisim
agirhikga % 0,05°1
i asamaz.
643 87760 0026266-57-9 sorbitan monopalmitate evet hayir hayir
644 | 88080 | 0026266-58-0 sorbitan trioleate evet hayir hayir B
645 67760 0026401-86-5 mono-n-octyltin tris(isooctyl evet hayir hayir 1)
mercaptoacetate)
646 | 50480 | 0026401-97-8 di-n-octyltin bis(isooctyl evet hayir hayir (10) ) T
mercaptoacetate)
647 56720 | 0026402-23-3 glycerol monohexanoate evet hayir hayir o o
648 56880 | 0026402-26-6 glycerol monooctanoate evet hayir hayir - )




649 | 47210 | 0026427-07-6 dibutylthiostannoic acid evet hayir haywr Molekiiler birim =

polymer (CsH1353Sn2)n (n=1,5-
| 2)

650 49600 0026636-01-1 dimethyltin bis(isoocty! evet hayir hayir 1)
mercaptoacetate) |

651 88240 | 0026658-19-5 sorbitan tristearate evet hayir hayir i | .

652 38820 0026741-53-7 bis(2,4-di-tert-butylphenyl) evet hayir evet 0,6 %

} pentaerythritol diphosphite i

653 25270 0026747-90-0 2,4-toluene diisocyanate hayir evet hayr ] a7 Son tiritnde 1 mg/kg (10)
dimer | isocyanate Kism

1 olarak ifade edilir.

654 88600 | 0026836-47-5 sorbitol monostearate evet hayir hayir

655 25450 0026896-48-0 tricyclodecanedimethanol hayir evet hayir 0,

656 24760 | 0026914-43-2 styrenesuphonic acid haymr evet hayir 0.0

657 67680 0027107-89-7 mono-n-octyltin tris(2- evet hayir hayir an
ethylhexyl mercaptoacetate) o R R

658 52000 | 0027176-87-0 dodecylbenzenesulphonic acid | evet B hayir hayir 30 o

659 82800 0027194-74-7 1,2-propyleneglycol evet hayr haywr

I D monolaurate e ) o o

660 47540 | 0027458-90-8 di-tert-dodecyl disulphide evet hayir evet 10,05 )

661 | 95360 | 0027676-62-6 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4- | evet hayir T evet 5
hydroxybenzyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-
trione

662 25927 0027955-94-8 1,1,1-tris(4- hayir evet hayir 0,005 Sadece
hydroxyphenol)ethane polikarbonatlarda

kullanilir,

663 | 64150 | 0028290-79-1 linolenic acid evet hayir hayir o

664 95000 0028931-67-1 trimethylolpropane evet hayir hayir
trimethacrylate-methy!

. _methacrylate copolymer

665 83120 0029013-28-3 1,2-propyleneglycol evet hayir hayir
monopalmitate

666 | 87280 | 0029116-98-1 sorbitan dioleate evet hayir hayir -

667 | 55190 } 0029204-02-2 gadoleic acid e _levet hayir hayir b

668 80240 | 0029894-35-7 polyglycerol ricinoleate evet hayir hayir L

669 56610 0030233-64-8 glycerol monobehenate | evet hayir hayir

670 | 56800 | 0030899-62-8 glycerol monolaurate evet hayir hayir (32) T
diacetate

671 74240 0031570-04-4 phosphorous acid, tris(2,4-di- | evet hayir hayir B
tert- butylphenyl)ester




672 76845 | 0031831-53-5 polyester of 1,4-butanediol evet “hayr hayir 29 1000 Da’nm altindaki i
with caprolactone 30) molekiil agirligs ile |
ifade edilen kisum :
agirlikea % 0,5’
asamaz. ]
673 53670 0032509-66-3 ethylene glycol bis[3,3-bis(3- | evet hayir evet 6
tert- butyl-4-
R hydroxyphenyl)butyrate] .
674 | 46480 0032647-67-9 dibenzylidene sorbitol evet hayir _hayir )
675 | 38800 | 0032687-78-8 N,N"bis(3-(3,5-di-tert-butyl- | evet hayir evet 15
4-
hydroxyphenylpropionyl)hyd
razide o o
676 50400 | 0033568-99-9 di-n-octyltin bis(isooctyl evet hayir hayir (10)
_ | maleate) .& -
677 82560 | 0033587-20-1 1,2-propyleneglycol evet hayir hayir
A dipalmitate
678 59200 0035074-77-2 1,6-hexamethylene-bis(3-(3,5- | evet hayir evet 6
di- tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionate) | |
679 39060 0035958-30-6 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert- | evet hayir evet 5
butylphenylethane
680 94400 0036443-68-2 triethyleneglycol bis[{3-(3-tert- | evet hayir hayr 9
butyl- 4-hydroxy-5-
methylphenyl) propionate] o
681 18310 | 0036653-82-4 1-hexadecanol hayir evet hayir e D
682 53270 | 0037205-99-5 ethylcarboxymethylcellulose | evet hayir hayir
683 66200 0037206-01-2 methylcarboxymethylcellulos | evet hayir hayir
e
684 | 68125 | 0037244-96-5 nepheline syenite evet hayr hayir - ]
685 85950 0037296-97-2 silicic acid, magnesium- evet haywr hayir 0,15 SML fluoride olarak
sodium- fluoride salt ifade edilir. Sadece
gida ile dogrudan
temas etmeyen gok ]
katmanli malzemenin |
katmanlarinda
kullanilir. |
686 61390 | 0037353-59-6 hydroxymethylcellulose evet hayir bhayw 1 I
687 | 13530 | 0038103-06-9 2,2-bis(4- hayir evet hayir 0,05 o 1
13614 hydroxyphenyl)propane |
bis(phthalic anhydride) L



688 | 92560
H

0038613-77-3

tetrakis(2,4-di-tert-butyl-
phenyl)- 4,4'-biphenylylene
diphosphonite

evet

T ha);lf

18

689

95280

0040601-76-1

1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-
hydroxy-~ 2,6-
dimethylbenzyl)-1,3,5-
triazine- 2,4,6(1H,3H,5H)-
trione

cvet

690

92880

0041484-35-9

thiodiethanol bis(3-(3,5-di-
tert- butyl-4-hydroxy phenyl)
propionate)

evet

hayir

“hayr

evet

13600

0047465-97-4

3,3-bis(3-methyl-4-
hydroxyphenyl)2-indolinone

hayir

evet

52320

0052047-59-3

2-(4-dodecylphenyl)indole

evet

hayir

hayir

evet

88160

0054140-20-4

sorbitan tripalmitate

1767520

21400

0054276-35-6

methacrylic acid,
suiphopropyl ester

. evet}!

hayir

havir

hayir

evet

hayir

@

0054849-38-6

monomethyltin tris(isooctyl
mercaptoacetate)

evet

92205

0057569-40-1

terephthalic acid, diester with
2,2'- methylenebis(4-methyl-
6-tert-butylphenol)

evet

hayir

. N}]aylrwun R

697

67515

698

49595

0057583-34-3

0057583354

monomethyltin tris(ethylhexyl

_mercaptoacetate)

evet

hayir

hayir

¥

hayr

1. hay]_r .

®

dimethyltin bis(ethylhexyl
mercaptoacetate)

evet

haymr

hayr

)

699

90720

0058446-52-9

stearoylbenzoylmethane

evet

hayir

hayir

700

31520

0061167-58-6

acrylic acid, 2-tert-butyl-6-(3-
tert- butyl-2-hydroxy-5-
methylbenzyl)-4-
methylphenyl ester

evet

hayir

evet

701

40160

0061269-61-2

N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-
4-
piperidyDhexamethylenediam
ine- 1,2-dibromoethane,
copolymer

evet

hayir

hayir

24

|

702

87920

0061752-68-9

sorbitan tetrastearate

evet

hayir

hayir

703

17170

0061788-47-4

fatty acids, coco

hayir

evet

hayir

704

77600

0061788-85-0

polyethyleneglycol ester of
hydrogenated castor oil

evet

hayir

hayir




705 | 10599/ | 0061788-89-4 acids, fatty, unsaturated (Cjg), | hayir evet hay1r 8 (M i
90A dimers, non hydrogenated, i
distilled and non-distilled
10599/
91
706 17230 | 0061790-12-3 fatty acids, tall oil hayir evet hayir
707 46375 0061790-53-2 diatomaceous earth evet hayir hayir
708 77520 0061791-12-6 polyethyleneglycol ester of evet hayir hayir 42
______ castor oil
709 87520 | 0062568-11-0 sorbitan monobehenate evet hayir hayir -
710 38700 0063397-60-4 bis(2-carbobutoxyethyl)tin- evet hayir evet 18
bis(isooctyl mercaptoacetate)
711 42000 0063438-80-2 (2-carbobutoxyethyl)tin- evet hayir evet 30
tris(isooctyl mercaptoacetate) o o ~
712 142960 | 0064147-40-6 castor oil, dehydrated evet hayir | hayr
713 43480 0064365-11-3 charcoal, activated evet hayir hayir Sadece PET te en fazla
polimerde 10 mg/kg
dtizeyinde kullanilir.
Tiirk Gida Kodeksi
Gida Katki
Maddelerinin
I Spesifikasyonlart
0007440-44-0 Hakkmda
Yo6netmelikte belirtilen
Bitkisel Karbon (E
153) i¢gin gerekli aym
saflik kriterleri
gecerlidir, agirlikca
%10’a kadar kil igerigi
harig.
714 84400 0064365-17-9 rosin, hydrogenated, ester evet hayir haywr
with pentaerythritol
715 46880 0065140-91-2 3,5-di-tert-butyl-4- evet hayir hayir 6 )
hydroxybenzylphosphonic
acid, monoethy! ester, calcium
salt o
716 | 60800 | 0065447-77-0 1-(2-hydroxyethyl)-4- evet hayir hayir | 30 -
hydroxy- 2,2,6,6-tetramethyl
piperidine-succinic acid,
dimethyl ester, copolymer
717 | 84210 | 0065997-06-0 | rosin, hydrogenated evet hayir hayir T




718

0065997-13-9

rosin, hydrogenated, ester
with glycerol

evet

hayir

hayir

719

0066822-60-4

N-methacryloyloxyethyl-N,N-
dimethy!-N-
carboxymethylammonium
chloride, sodium salt -
octadecyl methacrylate-ethyl
methacrylate-cyclohexyl
methacrylate-N-vinyl-2-
pyrrolidone, copolymers

evet

hayir

hayir

720

67360

0067649-65-4

mono-n-dodecyltin

tris(isooctyl mercaptoacetate)

evet

hayir

hayir

721

46800

0067845-93-6

3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxybenzoic acid,
hexadecyl ester

evet

haywr

hayir

722

17200

0068308-53-2

fatty acids, soya

hayir

evet

hayir

723

88880

0068412-29-3

starch, hydrolysed

evet

hayr

hayir

724

726

24903

0068425-17-2

syrups, hydrolysed starch,
hydrogenated

hayir

evet

hayir

83599

0068442-12-6

reaction products of oleic
acid, 2- mercaptoethyl ester,
with dichlorodimethyltin,
sodium sulphide and
trichloromethyltin

evet

hayir

evet

Tiirk Gida Kodeksi
Gida Katk:
Maddelerinin
Spesifikasyonlari
Hakkimnda

Y onetmelikte belirtilen
Maltitol Surubu (E
965 (ii)) icin gerekli
saflik kriterleri ile
uyumlu.

43360

0068442-85-3

cellulose, regencrated

evet

haywr

hayir




728 ]

75100

0068515-48-0
0028553-12-0

phthalic acid, diesters with
primary, saturated Cs -Co
branched alcohols, more than
60% Cs

(‘DINP?)

evet

hayir

hayir

26)
(32)

Sadece;

(a) tekrarh olarak
kullanilan madde ve
malzemelerde
plastiklestirici olarak;
(b) Tirk Gida Kodeksi
Bebek Formiilleri ve
Devam Formulleri
Tebligi (Teblig No:
2019/14)’nde
tanimlanmig olan bebek
formiilleri ve devam
formiilleri veya Tirk
Gida Kodeksi Bebek ve
Kigiik Cocuk Ek
Gidalart

Tebligi (Teblig
No0:2007/50)’nde
tanumlanan islenmis
tahul bazlt olan ve tahil
bazli olmayan ek
gidalar ile temas
edenler hari¢ olmak
lizere, yagsiz gidalarla
temas eden tek
kullanimlik madde ve
malzemelerde
plastiklestirici olarak ,
(c) son Uriinde
konsantrasyonu
agirhikea %0,1’e kadar
teknik yardim maddesi
olarak,

kullamlir.

157, 159, 283 veya
1085 numaral:
maddelerle
kombinasyon halinde
kullanilmaz.

RO




729

730

75105

0068515-49-1
0026761-40-0

phthalic acid, diesters with
primary, saturated Cy -Cp;
alcohols more than 90 % Cio

evet

haywr

166930

0068554-70-1

methylsilsesquioxane

evet

hayir

hayir

1 hayir

(26)
(32)

Sadece;

(a) tekrarl olarak
kullanilan madde ve
malzemelerde
plastiklestirici olarak,
(b) Tiirk Gida Kodeksi
Bebek Formiilleri ve
Devam Formiilleri
Tebligi (Teblig
No0:2019/14)’nde
tanimlanmis olan bebek
formiilleri ve devam
formilleri veya Tiirk
Gida Kodeksi Bebek ve
Kiigtik Cocuk Ek
Gidalari

Tebligi (Teblig
No0:2007/50)’nde
tanimlanan islenmis
tahil bazh olan ve tahil
bazli olmayan ek
gidalar ile temas
edenler hari¢ olmak
izere, yagsiz gidalarla
temas eden tek
kullanimlik madde ve
malzemelerde
plastiklestirici olarak,
(c) son iiriinde
konsantrasyonu
%0,1’e kadar teknik
yardim maddesi
olarak,

kullanthr,

O]

Methylsilsesquioxa’dek
i monomer kalintis1 <
kg
methylsilsesquioxane
bagina 1 mg
methyltrimethoxysilane

731

18220

0068564-88-5

N-heptylaminoundecanoic
acid

hayir

evet

hayir

0,05




evet

732 45450 | 0068610-51-5 p-cresol-dicyclopentadiene- evet hayir s
N R isobutylene, copolymer i |
733 10599/ | 0068783-41-5 acids, fatty, unsaturated (Cis ), | hayir evet hayir (18) [KQ))
92A dimers, hydrogenated, J
10599/ distilled and non-distilled
93
734 46380 0068855-54-9 diatomaceous earth, soda ash evet hayir hayir i
flux-calcined
735 40120 0068951-50-8 bis(polyethyleneglycol)bydro | evet hayir hayir 0,6
xymethylphosphonate
736 50960 0069226-44-4 di-n-octyltin ethyleneglycol evet hayir hayr 10
bis(mercaptoacetate)
737 77370 0070142-34-6 polyethyleneglycol-30 evet hayir hayir
dipolyhydroxystearate
738 60320 | 0070321-86-7 2-[2-hydroxy-3,5-bis(1,1- evet hayir evet 1,5
dimethylbenzyl)phenyl]benzo
| triazole
739 70000 0070331-94-1 2,2"-oxamidobis[ethyl-3-(3,5- | evet hayir hayir
di-tert- butyl-4-
hydroxypheny!)-propionate]
740 81200 0071878-19-8 poly[6-[(1,1,3,3- evet hayir evet 3
tetramethylbutyl)amino]-
1,3,5-triazine- 2,4-diyl]-
[(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)-
iminojhexamethylene[(2,2,6,6
-tetramethyl-4-piperidyl)
imino]
741 24070 0073138-82-6 resin acids and rosin acids evet evet hayir
83610
742 92700 0078301-43-6 2,2,4,4-tetramethyl-20-(2,3- evet hayir evet 5 -
epoxypropyl)-7-oxa-3,20-
diazadispiro- [5.1.11.2]-
heneicosan-21-one, polymer
743 38950 0079072-96-1 bis(4- evet hayir hayir
[ ethylbenzylidene)sorbitol
744 18888 0080181-31-3 3-hydroxybutanoic acid-3- hayir evet hayr 35 Bu madde bakteriyel
hydroxypentanoic acid, fermantasyondan elde
copolymer edilen iiriin olarak
kullanilir. Tablo 4’te
verilen sartlara uygun
olur.




Y

745 | 68145 | 0080410-33-9 2,2/ 2'-nitrilo(triethyl evet hayir evet 5 SML, fosfit ve fosfatin
] tris(3,3,5,5'- tetra-tert-butyl- toplami olarak ifade
i 1,1'-bi-phenyl-2,2'- edilir.
X diyl)phosphite)
746 38810 0080693-00-1 bis(2,6-di-tert-butyl-4- evet hayir evet 5 SML, fosfit ve fosfatin H
methylphenyl)pentaerythritol toplarmi olarak ifade
diphosphite edilir, B
747 47600 0084030-61-5 di-n-dodecyltin bis(isooctyl evet hayr evet (25)
o mercaptoacetate) e N
748 12765 | 0084434-12-8 N-(2-aminoethyl)-p-alanine, hayir evet hayir 0,05
i sodium salt
749 66360 0085209-91-2 2,2"-methylene bis(4,6-di-tert- | evet hayir evet 5
butylphenyl) sodium
- __| phosphate R
750 66350 0085209-93-4 2,2"-methylenebis(4,6-di-tert- | evet hayir hayir 5
butylphenyl) lithium
o phosphate
751 81515 0087189-25-1 poly(zinc glycerolate) evet hayir hayir o - - )
752 | 39890 | 0087826-41-3 bis(methylbenzylidene)sorbito | evet hayr hayir o
0069158-41-4 1
0054686-97-4
) 0081541-12-0 N )
753 | 62800 | 0092704-41-1 kaolin, calcined evet hayir hayir e N
754 56020 | 0099880-64-5 glycerol dibehenate evet hayir hayr
755 21765 0106246-33-7 4,4’-methylenebis(3-chloro- hayir evet hayir 0,05 ()
Y 2,6- diethylaniline) Lo | B
756 40020 | 0110553-27-0 2,4-bis(octylthiomethyl)-6- evet hayir evet (24)
| methylphenol i
757 95725 0110638-71-6 vermiculite, reaction product evet hayir hayir T
R with citric acid, lithium salt
758 | 38940 | 0110675-26-8 2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6- ;| evet hayir evet [2) ) )
methylphenol
759 | 54300 | 0118337-09-0 2,2'-ethylidenebis(4,6-di-tert- | evet hayir evet 6 T
butylphenyl)
fluorophosphonite




760

83595

0119345-01-6

reaction product of di-tert-
butylphosphonite with
biphenyl, obtained by
condensation of 2,4-di-tert-
butylphenol with Friedel Craft
reaction product of
phosphorous trichloride and
biphenyl

evet

hayir

7h§1y1r

18

T WB'iilc,sim:

- 4,4"-biphenylene-
bis[0,0- bis(2,4-di-tert-
butylphenyl)phosphonite](
CAS No 0038613-77-3)
(agulikga %36- 46 (%)),

- 4,3"-biphenylene-
bisf0,0- bis(2,4-di-tert-
butylphenyl)phosphonite](
CAS No 0118421-00-4)
(agirlikea %17- 23 (%)),
-3,3%biphenylene-bis[0,0-
bis(2,4-di-tert-
butylphenyl)phosphonite]
(CAS No 0118421-01-5)
(agirhikga %1- 5 (*)),

- 4-biphenylene-0,0-
bis(2,4-di-tert-
butylphenyl)phosphonite
(CAS No 0091362-37-7)
{agirlikca %l 1- 19 (*)),

- tris(2,4-di-tert-
butylphenyl)phosphite
(CAS No 0031570-04-4)
(agrlikea %9-18 (%)),
-4,4"biphenylene-0,0-
bis(2,4- di-tert-
butylphenyl)phosphonate-
0,0-bis(2,4-di-tert-
butyiphenyl)phosphonite
(CAS No 0112949-97-0)
(agirlikga % < 5 (*))
(*)Kullanilan madde
miktary/formulasyonun
miktar

Diger Ozellikler:
Phosphor igerigi en az
%5,4’ten en fazla %5,9.
-Asit sayis1 en fazla. 10
mg KOH/g,

-Erime araligi 85-110°C,

761

92930

0120218-34-0

thiodiethanolbis(5-
methoxycarbonyl-2,6-
dimethyl-1,4-dihydropyridine-
3-carboxylate)

evet

hayr

hayir




2-y1)-5 (hexyloxy)phenol

762 31530 0123968-25-2 acrylic acid, 2,4-di-tert- evet hayir evet 5
pentyl-6-(1- (3,5-di-tert-
pentyi-2-
hydroxyphenyl)ethyl)pheny!

- e ester - S —

763 39925 0129228-21-3 3,3-bis(methoxymethyl)-2,5- evet hayir evet 0,05
dimethylhexane N . .

764 13317 | 0132459-54-2 N,N'-bis[4- hayir evet hayir 0,05 Saflik > Agirlikga
(ethoxycarbonyl)phenyl]- %98,1.
1,4,5,8- Sadece polyesterlerin
naphthalenetetracarboxydiimi (PET, PBT) yardimci
de monomeri (en fazla

- - - %4) olarak kullanilir.,

765 49485 0134701-20-5 2,4-dimethyl-6-(1- evet hayir evet 1

| methylpentadecyl)phenol .
766 38879 0135861-56-2 bis(3,4- evet hayir hayir
dimethylbenzylidene)sorbitol R
767 | 38510 | 0136504-96-6 1,2-bis(3- evet hayir hayr |5
aminopropyl)ethylenediamine
, polymer with N-butyl-
2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidinamine and 2,4,6-
trichloro-1,3,5- triazine
768 34850 | 0143925-92-2 amines, bis(hydrogenated evet haysr hayir Gida Benzeri DI (€))
tallow alkyl) oxidised ve/veya D2 nin
kullanildig1 yagl
gidalarla temas eden
madde ve malzemeler
i¢in kullanilmaz.
Sadece;
(a) Agirhkea %0,1
konsantrasyondaki
poliolefinler ve
(b) Agirhikga %0,25
konsantrasyondaki PET
igin

_ ) kullanlir,

769 74010 0145650-60-8 phosphorous acid, bis(2,4-di- | evet hayir evet 5 SML, fosfit ve fosfat T
tert- butyl-6-methylphenyl) toplami olarak ifade
ethyl ester edilir.

770 51700 | 0147315-50-2 2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin- | evet hayir hayir 0,05




bis(methoxymethyl)fluorene

771 34650 0151841-65-5 aluminium hydroxybis [2,2'- evet hayir hayir 5
methylenebis (4,6-di-tert-
. butylphenyl) phosphate]
772 47500 0153250-52-3 N,N'-dicyclohexyl-2,6- evet hayir hayir 5
naphthalene dicarboxamide )
773 38840 | 0154862-43-8 bis(2,4- evet hayir evet 5 SML, maddenin )
dicumylphenyl)pentaerythritol kendisi, bis(2,4
-diphosphite dicumylphenyl)
pentaerythritol-
phosphate’n oksit
formu ve kendi hidroliz
iirtinlerinin (2, 4-
dicumylphenol) toplam1
| i olarak ifade edilir.
774 95270 0161717-32-4 2,4,6-tris(tert-butyl)phenyl-2- | evet hayir evet 2 SML, fosfit, fosfat ve
butyl- 2-ethyl-1,3-propanediol hidroliz uirtinti olan
phosphite ( TTBP) TTBP toplami olarak
- - ifade edilir.
775 45705 | 0166412-78-8 1,2-cyclohexanedicarboxylic | evet hayir hayie (32)
R acid, diisononyl ester o )
776 | 76723 | 0167883-16-1 polydimethylsiloxane, 3- evet hayir hayir Molekill agirhig 1000 T
aminopropyl terminated, Da dan daha az olan
polymer with fraksiyonlarda agirlikga
dicyclohexylmethane-4,4'- %1,5’ten fazla olamaz.
diisocyanate
777 31542 0174254-23-0 acrylic acid, methyl ester, evet hayir hayir Son tiriinde %0,5 [€))
telomer with 1-dodecanethiol,
Cis -Cys alkyl esters
778 71670 0178671-58-4 pentaerythritol tetrakis (2- evet hayr evet 0,05 o
cyano- 3,3-diphenylacrylate)
779 39815 0182121-12-6 9,9- evet hayir evet 0,05




780

81220

0192268-64-7

poly-[[6-[N-(2,2,6,6-
tetramethyl-4- piperidinyl)-n-
butylamino]-1,3,5- triazine-
2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-
4-piperidinyl)imino]-1,6-
hexanediyl[(2,2,6,6-
tetramethyl-4-
piperidinyl)imino]]-a-
[N,N,N’,N"- tetrabutyl-N'-
(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidinyl)-N'-[6-(2,2,6,6-
tetramethyl-4-
piperidinylamino)-hexyl]-
[1,3,5-triazine-2,4,6-
triamine]-o»- N,N,N’,N'~
tetrabutyl-1,3,5-triazine- 2,4-
diamine]

evet

7 Ahé.y 1

hayir

781

R

95265

0227099-60-7

1,3,5-tris(4-benzoylphenyl)
benzene

evet

hayir

hayir

76725

0661476-41-1

polydimethylsiloxane, 3-
amiriopropyl terminated,
polymer with 1-isocyanato-3-
isocyanatomethyl- 3,5,5-
trimethylcyclohexane

evet

hayir

“hayir

Da dan daha az olan

fraksiyonlarda agirlikga
%1°den
fazla olamaz.

783

55910

0736150-63-3

glycerides, castor-oil mono-,
hydrogenated, acetates

evet

hayir

(32)

784

95420

0745070-61-5

1,3,5-tris (2,2-
dimethylpropanamido)benzen

evet

hayir

785

24910

000010021-0 |

e
wf‘érephthalic acid

hayir

evet

hayir

786

14627

0000117-21-5

3-chlorophthalic anhydride

hayir

evet

hayir

38

SML, 3-chlorophthalic
acid olarak ifade edilir.

787

14628

0000118-45-6

4-chlorophthalic anhydride

788

21498

0002530-85-0

[3-(methacryloxy)propyl] |

trimethoxysilane

haywr

evet

hayir

SML, 4-chlorophthalic
acid olarak ifade edilir.

Chayir

evet

hayir

Sadece inorganik dolgu
maddelerinin yiizey
islem maddesi olarak
kullanilir.

M
an




789 60027 | — hydrogenated homopolymers | evet hayir haywr Ortalama molekiil Nl |
and/or copolymers made of 1- agirligt 440 Da’dan az | |
hexene and/or 1-octene and/or olamaz. 100 °C’deki
1-decene and/or 1-dodecene viskozitesi 3,8 ¢St (3,8
and/or 1- tetradecene (Mw: % 10 " m%s)’den az

— 440-12 000) IS SO olamaz. : i
790 80480 0090751-07-8 poly(6-morpholino-1;3,5- evet hayir hayir 5 Ortalama molekiil 1 (16) :
0082451-48-7 triazine- 2,4-diyl)-[(2,2,6,6- agirhigt 2400 Da’dan az | ;
tetramethyl-4- olamaz. Morpholine |
piperidyl)imino)] hexa- kalmty miktarr < 30 |
methylene- [(2,2,6,6- mg/kg, NN |
tetramethyl-4- bis(2,2,6,6-
piperidyl}imino)] tetramethylpiperidin-4-
yljhexane- I,6-diamine
miktar1 < 15000 mg/kg,
ve 2,4-dichloro-6-
morpholino- 1,3,5-
triazine miktary <20
o o mg/ke’dir,

791 92470 | 0106990-43-6 N,N',N",N"-tetrakis(4,6- evet hayir hayir 0,05
bis(N-butyl-(N-methyl-
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-
4-yl)amino)triazin- 2-yI)-4,7-

R diazadecane-1,10-diamine o

792 92475 0203255-81-6 3,3',5,5"-tetrakis(tert-butyl)- evet hayir evet 5 SML, maddenin fosfit
2,2'- dihydroxybiphenyl, ve fosfat formlarinin ve
cyclic ester with [3-(3-tert- hidroliz tirtimlerin
butyl-4-hydroxy-5- toplami olarak ifade
methylphenyl)propyl]oxyphos edilir.

L phonous acid
793 194000 | 0000102-71-6 triethanolamine evet hayir hayir 37




linear, monocarboxylic, from
natural oils and fats, lithium
salt

{794 118117 | 0000079-14-1 glycolic acid hayir evet hayir " poliglikolik asit (PGA) |

iiretimi igin sadece;
-Gida ile dogrudan
temas etmeyen
polietilen terefitalat
(PET) veya polilaktik
asit (PLA) gibi
polyesterlerin
arkasinda,
-Gida ile dogrudan
temas eden, PET veya
PLA i¢indeki agirhke¢a
%3’e kadar
PGA karigimi,

B kullanilir.

795 40155 0124172-53-8 N,N"-bis(2,2,6,6-tetramethyl- | evet hayir hayir 0,05 @)
4- piperidyl)-N,N’- (12)
diformylhexamethylenediami
ne

796 72141 0018600-59-4 2,2'-(1,4-phenylene)bis[4H- evet hayir evet 0,05 SML kendi hidroliz
3,1- benzoxazin-4-one] irinlerinin toplamini

o - icerir. o

797 76807 | 0073018-26-5 polyester of adipic acid with evet hayir evet a3
1,3- butanediol, 1,2- (32)
propanediol and 2- ethyl-1-

| hexanol e

798 92200 0006422-86-2 terephthalic acid, bis(2- evet hayir hayir 60 (32)
ethylhexyl)ester _—

799 77708 — polyethyleneglycol (EO = 1- evet hay1r hayir 1,8 Etilen oksitin
50) ethers of linear and maksimum miktar
branched primary (Cs-Csz2 ) Tirk Gida Kodeksi
alcohols Gida Katka

Maddelerinin
Spesifikasyonlar:
Hakkinda Yonetmelige
_gore belirlenir.

800 94425 0000867-13-0 triethyl phosphonoacetate evet hayir hayir Sadece PET igin

kullanihr.

801 | 30607 | — acids, C2-Cza, aliphatic, evet hayir hayir




['802 7733105 | 0146340-15-0 alcohols, C(2-Crs secondary, | evet hayir hayir E T i Tay
F B-(2- hydroxyethoxy), ! | |
- ethoxylated | |
803 33535 | 0152261-33-1 a-alkenes(Cao-Caa ) evet hayir hayir ] Gida Benzeri D1 13)
! i copolymer with maleic | ve/veya D2'nin |
| [ anhydride, reaction product H kullanildig: yagh |
with 4-amino-2,2,6,6- | i gidalarla temas eden |
tetramethylpiperidine i i { madde ve malzemeler j‘
i¢in kullanilmaz. i
Alkollil gidalarla temas
____| halinde kuilanilmaz.

804 80510 1010121-89-7 poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1- evet hayir hayir Sadece, polietilen(PE),
thiopropane-1,3-diyl)-block- polipropilen (PP) ve
poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5- polistiren (PS) de
diiminooctane- 1,8-diyl), polimer iiretim
process mixture with x = 1 yardimcisi olarak
and/or 5, neutralised with kullanihir,
dodecylbenzenesulfonic acid

805 93450 | — titanium dioxide, coated with | evet hayir hayir Kaplanmis titanium
a copolymer of n- dioxide’in ylizey
octyltrichlorosilane and kaplama kopolimer
[aminotris(methylenephospho igerigi agirlikga

i nic acid), penta sodium salt] - %]1’den azdir. o :

806 14876 0001076-97-7 1,4-cyclohexanedicarboxylic hayir evet hayir 5 Sadece polyesterlerin |
acid iiretimi icin kullanilir. |

807 93485 — titanium nitride, nanoparticles | evet hayir hayir titanium nitride {

nanopargaciklarin
migrasyonu olamaz.
Sadece PET igin 20
mg/kg’a kadar
kullanilir.
PETlerde,birincil
titanium nitride
nanopargaciktan olusan
topaklar 100-500 nm
capindadir;
birincil pargaciklar !
yaklagik olarak 20 nm
. capindadir.

808 38550 0882073-43-0 bis(4- evet hayir hayir 5 SML kendi hidroliz
propylbenzylidene)propylsorb tirtinlerinin toplamini
itol igerir. -




809 49080 0852282-89-4 N-(2,6-diisopropylphenyl)-6- | evet hayir evet 0,05 Sadece PET igin (6)
[4-(1,1,3,3- kullanilir. (14
tetramethylbutyl)phenoxy]- 1 (15)
1H-benzo[de]isoquinolin-
1,3(2H)- dione
810 68119 neopentyl glycol, diesters and | evet hayir hayir 5 (32) Gida Benzeri D1
monoesters with benzoic acid ve/veya D2’nin
and 2-ethylhexanoic acid kuilanildig1 yaglh
gidalarla temas eden
madde ve malzemeler
___________ icin kullaniimaz.
811 80077 | 0068441-17-8 polyethylene waxes, oxidised | evet hayir hayir 60 Lo e
812 80350 0124578-12-7 poly(12-hydroxystearic acid)- | evet hayir hayir Sadece plastiklerde
polyethyleneimine copolymer agirlikga %0,1"e kadar
kullanlir.
Poly(12-hydroxystearic
acid) ile
polyethyleneimine
reaksiyonundan elde
edilir.
813 | 91530 | — sulphosuccinic acid alkyl (Ca- | evet hayir hayir 5 -
Cao) or cyclohexyl diesters,
salts B
814 91815 — sulphosuccinic acid evet hayir hayir 2
rnonoalkyl (Clo -C15)
polyethyleneglycol esters,
salts R
815 | 94985 - trimethylolpropane, mixed evet hayir hayir 5 32) Gida Benzeri DI
triesters and diesters with ve/veya D2’nin
benzoic acid and 2- kullamidig: yagh
ethylhexanoic acid gidalarla temas eden
madde ve malzemeler
- icin kullanilmaz.
816 45704 | — cis-1,2- evet hayir hayir 5
cyclohexanedicarboxylic acid,
Salts SOOI — S — — ~
817 38507 - cis-endo- evet hayir hayir 5 Asitli gidalarla temas
bicyclo[2.2.1]heptane-2,3- eden polietilen ile
dicarboxylic acid, salts kullanilmaz. Saflik >
- %96.
818 | 21530 _methallylsulphonic acid, salts | hayir evet hayir T




819 [ 68110 | — neodecanoic acid, salts evet hayr hayir 0,05 Yagli gidalarla temas |
| eden polimerlerle i
kullanilmaz. Gida i
Benzeri D1 ve/veya
D2’nin kollanildig:
yagh gidalarla temas
eden madde ve
malzemeler igin
kullaniimaz.
SML, neodecanoic
I acid olarak ifade edilir.
820 76420 | — pimelic acid, salts evet hayr | hayrr
821 90810 | — stearoyl-2-lactylic acid, salts evet hayir | hayir
822 71938 14797-73-0 perchloric acid, salts evet hayir hayir (38
(perchlorate) S I o
823 24889 | — | 5-Sulphoisophthalic acid, salts | hayir evet hayir S o
854 71943 | 0329238-24-6 perfluoro acetic acid, a- evet hayir hayir Sadece 340 °C veya
substituted with the iistiindeki sicakliklarda
copolymer of perfluoro- 1,2- iglenen ve tekrar
propylene glycol and kullanimi amaglanan
perfluoro- 1,1-ethylene Sluoropolimer’lerin
glycol, terminated with polimerizasyonlarinda
chlorohexafluoropropyloxy agirlikga %0,5
groups konsantrasyonuna
N kadar kullanthr.
855 40560 (butadiene, styrene, methyl evet hayr haymr Sadece sert PVC

methacrylate) copolymer
cross-linked with 1,3~
butanediol dimethacrylate.

(polivinil kloriir)’de
oda sicakligt veya daha
diisiik sicakhklarda en
fazla %12 diizeyinde
kullanilir.




856

40563

25101-28-4

(butadiene, styrene, methyl
methacrylate, butyl acrylate)
copolymer cross-linked with
divinylbenzene or 1,3-
butanediol dimethacrylate

evet

hayir

hayir

Sadece

- sert PVC (polivinil
kloriir)’de oda sicaklig:
veya daha digiik
sicakliklarda en fazla
%12 duzeyinde

veya

-agirhikga %40°a kadar
styrene acrylonitrile
copolymer
(SAN)/poly(methy!
methacrylate)
(PMMA)’in
karigiminda oda
sicaklig1 veya daha
dusiik sicakliklarda
tekrarli kullanilan
malzemelerle; ya
sadece sulu asitli
ve/veya diisiik alkolli
(<%20) gidalarla 1
giinden az siire ile
temas ettiginde ya da
herhangi bir siire
boyunca sadece kuru
gidalarla temas
ettiginde

kullamlur.

857

66765

0037953-21-2

(methyl methacrylate, butyl
acrylate, styrene, glycidyl
methacrylate) copolymer

evet

hayir

hayir

Sadece sert
PVC(polivinil
kloriir)’de oda sicaklig:
veya daha digitk
sicakliklarda en fazla
%2 diizeyinde
kultanilir.




858 38565 0090498-90-1 3,9-bis[2-(3-(3-tert- evet hayir evet 0,05 SML, madde ve bu E 2)
butyl-4-hydroxy-5- maddenin oksidasyon |
methylphenyl) iiriinii olan  3-/(3-(3- |
propionyloxy)-1,1- tert-
dimethylethyl]- butyl-4-hydroxy-5-
2,4,8,10- methylphenyl)prop-
tetraoxaspiro[5,5] 2-enoyloxy)-1, 1-
undecane dimethylethyl]-9-

[(3-(3-tert-buryl-4-
hydroxy-5-
methylphenyl)
propionyloxy)-1,1-
dimethylethyl]-
2,4,8,10-tetraoxaspiro
[5,5]-undecane in
equilibrium with its
para quinone methid
tautomer toplami
a olarak ifade edilir,
859 - - (butadiene, ethyl acrylate, evet hayir hayir Sadece, titm gidalarin,

methyl methacrylate, styrene)}
copolymer cross-linked with
divinylbenzene, in nanoform

oda sicakli1 ya da
daha diisiik
sicakliklarda ve uzun
siireli depolanmalart da
dahil olmak tizere
temas ettigi
plastiklegtirilmemis
PVC’de pargacik
olarak agirlikga %10°a
kadar kullanlir,

Bu madde;

madde no 998 ve/veya
madde no 1043 ile
beraber kulianildiginda
agirlikga %10
kisitlamasi tim bu
maddelerin toplam igin
uygulanir.
Pargaciklarin ¢ap1 >20
nm olacaktir ve sayica
en az %95’ >40 nm
olacaktir,




860

861

1771980 | 0051798-33-5
H

perfluoro[2-(poly(n-
propoxy))propanoic acid]

evet

hayir

hayir

|
:
]
|

Sadece 265 °C veya
astiindeki sicakliklarda
islenen ve tekrar
kullanimi amaglanan
Sluoropolimer’lerin
polimerizasyonlarinda
kullanilir,

71990 | 0013252-13-6

perfluoro[2-(n-
propoxy)propanoic acid]

evet

hayir

hayr

Sadece 265 °C veya
tistiindeki sicaklhiklarda
islenen ve tekrar
kullanimi amaglanan
Auoropolimer lerin
polimerizasyonlarinda
kullanilir.

862

15180 0018085-02-4

3,4-diacetoxy-1-butene

863

15260 | 0000646-25-3

1,10-decanediamine

hayr

evet

hayir

hayir

evet

hayir

0,05

SML,
3,4-dihydroxy-1-butene
hidroliz Urtinfinti igerir.
Sadece etil vinilalkol
ve (EVOH) and
polivinilalko! (PVOH)
kopolimerleri igin
yardimci monomer
olarak kullanilir,

an

19

Sadece sulu, asitli ve
siitlii gidalarin oda
sicakliginda veya
150°C’ye kadar olan
stcakliklarda kisa siireli
temas ile ve tekrar
kullanimi amaglanan
poliamid maddelerin
firetimi igin yardimct
monomer olarak
kullanilir.

864

46330 | 0000056-06-4

2,4-diamino-6-
hydroxypyrimidine

evet

hayir

hayir

Sadece sert PVC
(polivinil kloriir) ile
temas eden asitli ve
alkollli olmayan sivi
gidalarda kullamlir,




865 40619 | 0025322-99-0 (butyl acrylate, methyl evet hayr hayir i Sadece;
methacrylate, butyl i a) sert PVC (polivinil
methacrylate) copolymer i kloriir)de agrlikga en
i fazla %1,
| b) PLA (potilaktik
| asitte) da agirlika en
| fazla %5,
S | diizeyinde kullanilir.
866 40620 | -— (butyl acrylate, methyl evet hayir hayir | Sadece sert PVC
methacrylate) copolymer, | (polivinil kloriir)de en
cross-linked with allyl | fazla %7 diizeyinde
methacrylate 1 | kullamilir, {
867 40815 0040471-03-2 (butyl methacrylate, ethyl evet hayir hayir Sadece sert PVC |
acrylate, methyl methacrylate) (polivinil kloriir)’de en
copolymer fazla %2 diizeyinde
i ) kullamlir,
868 53245 0009010-88-2 (ethyl acrylate, methyl evet hayir hayir Sadece;
methacrylate) copolymer a) Sert PVC (polivinil
kloriir)’de en fazla
agirlikga %2,
b) PLA’da (polilaktik
asitte) agirlik¢a en
fazla %5,
¢) PET’lerde agirlikga
en fazla of %5,
diizeyinde kullanilir,
869 66763 0027136-15-8 (butyl acrylate, methyl evet hayr hayir Sadece sert PVC .
methacrylate, styrene) (poli(vinil kloriir))de
copolymer en fazla %3 diizeyinde
) kullanilyr.
870 95500 0160535-46-6 NN’ N"-tris(2- evet haywr hayr

methylcyclohexyl)- 1,2,3-
propane-tricarboxamide




animal or vegetable fats and
oils, esters with branched
alcohols, aliphatic,
monohydric, saturated,
primary (C3-Cz)

871 0287916-86-3 | dodecanoic acid, 12-amino-, evet hayir hayir | Sadece poliolefinlerde
polymer with ethene, 2,5- i agirhkga %20°ye kadar
furandione, a-hydro-w- | kullanilir. Bu
hydroxypoly (oxy-1,2- poliolefinler sadece
ethanediyl) and 1-propene ortam sicakliginda ya da

daha diisiik sicakliklarda
Gida Benzeri E’ye
kargilik gelen gidalarla
temas igin, 1000 Da’dan
daha az olan toplam
oligomerik fraksiyonun
migrasyonu 50 ug/kg
gida’y1 gegmediginde
kullamlir,

872 - 0006607-41-6 2-phenyl-3,3- hayir evet hayir Polikarbonat
bis(4hydroxyphenyl)phthalimi kopolimerlerde sadece
dine yardimct monomer

B olarak kullanilir.

873 93460 titanjum dioxide ile evet hayir hayir Titanyum dioksitin
reaksiyona girmig agirlikga en fazla %
octyltriethoxysilane 2’ye kadar

octyltriethoxysilane ile
yitksek sicaklikta,
yiizey igleminin

— reaksiyon {irfinii

874 16265 0156065-00-8 a-dimethyl-3- (4’-hydroxy-3°- | hayir evet haywr Sadece “siloxane
methoxyphenyl)propylsilylox modified
¥, ©-3- dimethyl-3-(4°- polycarbonate”da
hydroxy-3’- methoxyphenyl) yardimc1 monomer
propylsilyl olarak kullanilir.
polydimethylsiloxane Oligomerik karigima ait

formiil :
Ca4 Hsg Si20s
(Si0C:He)n

i _ . (50 >n >26)

875 80345 0058128-22-6 poly(12-hydroxystearic acid) | evet hayir evet
stearate L ~

878 31335 —_ acids, fatty (Cs-Ca ) from evet hayir hayir




879

31336

acids, fatty ( Cs-Cp ) from
animal or vegetable fats and
oils, esters with alcohols,
linear, aliphatic, monohydric,
saturated, primary (C: —Cp)

evet

haytr

hayir

880

31348

1

acids, fatty (Cs —Cz; ), esters
with pentaerythritol”

881

25187

0003010-96-6

22,44
tetramethylcyclobutane-1,3-
diol

evet

hayir

hayir

hayir

evet

hayir

Sadece ;

a) Tekrarl kullanim
amagh malzemelerde
oda sicakligt ve daha
diisiik sicakliklarda
uzun stireli depolama
ve sicak dolum igin,
b) Tek kullanimlik
madde ve
malzemelerde
polyesterlerin diol
bileseninin molce en
fazla %351 kadar
yardime1 monomer
olarak ve bu madde ve
malzemeler alkol
igerigi %10’a kadar
olan ve Gida Benzeri
D2’nin kultanilmadig:
gidalarin oda sicaklig:
veya daha ditgiik
sicakliklarda uzun
stireli depolanmasinda
kullanim igin.

Bu tiir tek kullanimlik
madde ve

| malzemelerde sicak

dolum kogullarina izin
verilir.

882

883

25872
22074

0002416-94-6

2,3,6-trimethylphenol

haym

evet

hayir

0,05

0004457-71-0

3-methyl-1,5-pentanediol

hayir

evet

hayir

0,05

Sadece gida ile temas
eden yiizey alaninm
kiitleye oran: 0,5
dm%kg’a kadar olan
malzemeler igin
kullaniir.




34240

propoxy)propanoic acid],
ammonium salt

884 0091082-17-6 alkyl(Cio —Ca1 )sulphonic evet hayir hayw 0,05 Gida Benzeri
acid, esters with phenol ve/veya D2’nin
kullamldig: yagh
gidalar ile temasta |
bulunan maddeler igin
o kullanilmaz. ]
885 45676 0263244-54-8 cyclic oligomers of (butylene | evet hayir hayir Sadece agirlikga %1’e
terephthalate) kadar olan

konstantrasyonlarda
sufu, asidik ve alkollii
gidalarla uzun siireli
oda sicakhiginda
depolanacak PET,
PBT, PC,PSve PVC

o plastiklerde kullanihir.

894 93360 | 0016545-54-3 thiodipropionic acid, evet hayir hayir (14)
- ditetradecyl ester !

895 47060 0171090-93-0 3-(3,5-di-tert-butyl-4- evet hayir hayir 0,05 | Sadece yagli/yiiksek
hydroxyphenyl)propanoic alkollii ve siit iirfinleri
acid, esters with C3-Cis disinda diger gidalarla
branched and linear alcohols temas eden

poliolefinlerde
kullanlir.

896 71958 0958445-44-8 3H-perfluoro-3-[(3-methoxy- | evet hayir hayir Sadece, flor igeren

polimerlerin
polimerizasyonunda
kullanilir. Bu durum;
- 280 °C’den daha
yiiksek sicakliklarda en
az 10 dk islemede, :
- 190 °C’den yiiksek
sicakliklarda
polioksimetilen
polimerleri ile agirlik¢a
%30’a kadar olan
karigimlarda ve tekrarh
kullanim amagh
gecerlidir,




{902

0000128-44-9

1,2-benzisothiazol-3(2H)- one
1,1- dioxide, sodium salt

evet

! hayir

hayir

Tiirk Gida Kodeksi
Gida Katki
Maddelerinin
Spesifikasyonlar:
Hakkinda
Yonetmelikteki
saflik kriterleri ile
uyurnlu,

903

37486-69-4

2H-perfluoro-[(5,8,11,14-
tetramethyl)-
tetraethylene-glycol ethyl
propyl ether]

evet

hayir

hayr

Sadece asagidaki
amaglar i¢in
floropolimerlerin
polimerizasyonunda
polimer iretim
yardimcist olarak
kullanilir,

a) 360°C’de en az 10
dk veya daha ytiksek
sicakliklarda, esdeger
daha kisa siireler igin
sinterlenmis veya
islenmis
(sinterlenmemis)
tekrarlr kullanilan ve
tek kullanimlik madde
ve malzemelerde,

b) 300°C’den 360°C’ye
kadar bir sicaklikta en
az 10 dk siire ile
islenen
(sinterlenmemis)
tekrarh kullamlan
madde ve
malzemelerde.

923

39150

0000120-40-1

N,N-bis(2-
hydroxyethyl)dodecanamide

evet

hayr

hayir

Maddenin safsizlik ve
bozunma iriinii olarak,
plastiklerdeki
dietanolaminin kalintt
miktar1; diethanolamin
migrasyonunda 0,3
mg/kg’dan fazla
olamaz.

asy |




94987

trimethylolpropane, mixed
triesters and diesters with n-
octanoic and n-decanoic acids

evet

’hvay]"l' o

>hay71r -

0,03

“Sadece yagli/ylksek

alkollil ve stit triinleri
disinda diger biitiin
gidalar ile temas eden
PET’lerde kullanilir.

T

926

71955

'| 0908020-52-0

perfluoro[(2-ethyloxy-
ethoxy)acetic acid],
ammonium salt

evet

hayir

hayr

Sadece 300 °C’den
daha yiiksek
sicakliklarda en az 10
dk iglenmis
floropolimerlerin
polimerizasyonunda
kullant]ir,

24937-78-8

ethylene-vinyl acetate
copolymer wax

evet

hayir

hayir

Poliolefinlerde
agrlikga %2 ye kadar
sadece polimerik katk:
olarak kullanilir.

1000 Da’dan daha
diigiik molekiil agirliklt
oligomerik kismin
migrasyonu 5 mg/kg
giday1 gegmeyecektir.

971

25885

0002459-10-1

trimethy] trimel]litate

hayir

evet

hayir

Sadece yiizeyde serbest
yag igermeyen sulu ve
kuru gidalar ile temas
etmesi beklenen
modifiye poyesterlerin
tiretimi i¢in agirlikga
%0,35 oranina kadar
yardimel monomer
olarak kullanilir,

an

972

45197

0012158-74-6

copper hydroxide phosphate

evet

hayir

hayir

973

22931

0019430-93-4

(perfluorobutyl)ethylene

hayir

evet

hayir

Sadece yiiksek
sicakliklarda
sinterlenmis
floropolimerlerin
polimerizasyonunda,
agirhkea %0,1 oranina
kadar yardimci
monormer olarak
kullanir.




974 74050 |939402-02-5 | phosphorous acid, mixed 2,4- | evet hayir evet 10 SML, maddenin fosfat |
bis(1,1- ve fosfit formlarinm
dimethylpropyl)phenyl and 4- toplami olarak ifade
(1,1-dimethylpropyl)phenyl edilir, 4-tert-
triesters amylphenol ve 2,4-di-

tert-amylphenol
2,4-di-tert-amylphenol
migrasyonu 1 mg/kg
gida’yr agamaz.

979 79987 - (polyethylene terephthalate, evet hayir hayir Sadece PET de
hydroxylated polybutadiene, agirlikga en fazla %5
pyromellitic anhydride) diizeyinde kullanilir
copolymer

988 3634-83-1 1,3-bis(isocyanato- hayir evet hayir 34 SML(T) maddenin
methyl)benzene hidroliz iiriinlerinin

migrasyonuna
uygulamr, (1,3
benzenedimethanamine
)

sadece ¢ok katmanli
filmlerde
poli(etilentereftalat)
polimer filminde orta
katman kaplamasinin
tiretiminde yardime
monomer olarak
kullanr.




998

1007

Ty —

1 V(bﬁfaﬁiene; EtHyl acrylate, o
methyl methacrylate, styrene)
copolymer not cross-linked, in

nanoform

evet

Thaye

| hayir’

Sadece, tiim gidalarin,
oda sicakli1 ya da
daha diigtik
sicakliklarda ve uzun
siireli depolanmast da
déhil olmak iizere,
temas ettigi
plastiklegtirilmemis
PVC’de pargacik
olarak agirhik¢a %10°a
kadar kullanilr.

Bu madde madde no
859 ve/veya madde no
1043 ile beraber
kullanildiginda
agirlikga %10
kisitlamasi tim bu

i maddelerin toplamt igin

uygulanir.
Pargaciklarin gap1 >20
nm olacaktir ve sayica
en az %95’ >40 nm
_olacakir,

diethyl[[3,5-bis (1,1-
dimethylethyl)-4-
hydroxyphenylJmethyl]
phosphonate

hayir

evet

haywr

Poly(ethylene
terephthalate) (PET) ve
poly(ethylene

2,5-
Surandicarboxylate)
(PEF) uretmek igin
polimerizasyon
slirecinde son {iriin olan
polimerin agirlig
dikkate alinarak
agirhkea %0,2°ye
kadar kullanilir.




11016

g (methacrylic acid, ethyl
acrylate, n-butyl acrylate,
methyl methacrylate and

butadiene) copolymer in

nanoform

evet

hayir

hayir

1017

1030

25618-55-7

polyglycerol

evet

hayr

hayir

_} sicakliklarda kullanilr.

Sadece;

(a) Plastiklestirilmemis |
PVC’de agirlikca

%10’a kadar :
(b) Plastiklestirilmemis
PLA’de agirlikga i
%]15’e kadar
kullamlir.

Son iirlin oda sicakligy
veya daha diisitk

Maksimum 275°C
sicaklikta ve maddenin
pargalanmasini/dekomp
ozisyonunu dnleyecek
kosullarda iglenir.

montmorillonite clay modified
by dimethyldialkyl (C ¢~
Cig)ammonium chloride

evet

hayir

hayr

_ | gomild olmalidir.

Sadece; oda sicaklig
veya daha diisiik
sicakliklarda Gida
Benzeri E’nin yerine

i gectigi kuru gidalarla

| temas eden

| poliolefinlerde agirlikga
%12’ye kadar kullanlir.
1-chlorohexadecane ve
/-chlorooctadecane’in
spesifik migrasyonlar
toplami 0,05 mg/kg
gida’y1 gegmez,

Sadece, tek boyuttaki
kalinhig1 100 nm’yi
gegmeyen nanoform
seklinde tanecik/pulcuk
igerebilir.

Bu tiir
tanecikler/pulcuklar
polimer ylizeyine paralel
olarak yénlendirilmis ve
polimer igine tam olarak




71031

3238-40-2

furan-2,5-dicarboxylic acid

1034

3710-30-3

1,7-octadiene

hayir

evet

| hayr

Sadece polyethylene
furanoare tiretiminde
monomer olarak
kullanilir.

1000 Da’dan daha diigitk
oligomerik
fraksiyonlarin
migrasyonu 50 pg/kg

: gida’yr gegmeyecektir (

Suran-2,5-dicarboxylic
acid olarak ifade edilen).

(22)
(23

hayir

evet

hayir

0,05

Sadece

sicak dolum
kosullarmdan
paketlemeyi de
igerecek sekilde oda
sicakliginda uzun siire
depolanan her tiir
gidayla temas eden
poliolefinlerin
tretiminde gapraz bagh
yardimer monomer
olarak kulianilir,




1043

(butadiene, ethyl acrylate,
methyl methacrylate, styrene)
copolymer cross-linked with
1,3butanediol dimethacrylate,
in nanoform

evet

hayir

hayir

Sadece, tiim gidalarin,
oda sicakligi ya da
daha dilgtik
sicakliklarda ve uzun
sireli depolanmasi da |
dahil olmak tizere,
temas ettigi
plastiklerstirilmemis
PVC’de pargacik
olarak agirlik %10°a
kadar kullanilir.

Bu madde, madde no
859 ve/veya madde no
998 ile beraber
kullanildiginda
agirlikca %10
kisitlamast ttim bu
maddelerin toplami i¢in
uygulanir,

Pargaciklarin gap1 >20
nm olacaktir ve sayica
en az %95’i >40 nm
olacaktir.

1045

1190931-27-1

perfluoro{acetic acid, 2-[(5-
methoxy-1,3-dioxolan-4-
yhoxy]}, ammonium salt

evet

hayir

hayir

Sadece en az 370
°C’deki yiiksek sicaklik
kosullar altinda
floropolimerlerin
iiretiminde polimer
iiretim yardimeist olarak
kullanthr.

1046

zinc oxide, nanoparticles,
coated with [3-
(methacryloxy)propyl]
trimethoxysilane (FCM No
788)

1048

624-03-3

evet

hayir

hayr

Sadece
plastiklestirilmemig
polimerlerde kullanilir.
Madde no 788 igin
belirlenen
spesifikasyonlara
uyulmalidir.

ethylene glycol dipalmitate

evet

hayir

hayir

)

Sadece
yenilebilir/titketime
uygun kati veya sivt
yaglardan elde edilen
yag asiti dncillerinden
elde edildiginde
kullanilir.




1050

1051

zinc oxide, nanoparticles,

uncoated

evet

hayir

Bhaylr

Sadece
plastiklestirilmemis
polimerlerde kullanilir

42774-15-2

N,N’-bis(ﬁ',i,6,6- tetramethyl-4-
piperidinyl) isophthalamide

evet

hayir

haywr

1052

1455-42-1

2,4,8,10-
tetraoxaspiro[5,5]undecane-3,9-
diethanol,3,83,p9,59-
tetramethy!- (“SPG”)

hayir

evet

hayir

1053

fatty acids, Ci6— C,4 saturated,
esters with dipentaerythritol

evet

hayr

hayir

Sadece poliesterlerin
retiminde monomer
olarak kullanilir.

1000 Da’dan daha disiik
oligomerik
fraksiyonlarin
migrasyonu 50 pg/kg
gida’yr gegmeyecektir
(SPG olarak ifade
edilen).

2

(23)

Sadece
yenilebilir/tiiketime
uygun katy ve sivi
yaglardan elde edilen
yag asiti dnciillerinden
elde edildiginde
kultanilir.

1055

7695-91-2
58-95-7

a-tocopherol acetate

evet

hayir

hayir

Sadece poliolefinlerde
antioksidan olarak
kullanshr.

(@4

1059

147398-31-0

poly({R)-3-hydroxybutyrate-co-~
(R)-3-hydroxyhexanoate)
(‘PHBH”)

hayir

evet

hayr

(33)

Mikrobiyal
fermantasyondan elde
edilmis bir makro
molekildiir.

Sadece Ek-4’tin 2.1.4
bagligimin (¢) bendinde
tanimlanan kogullar:
gegmeyecek
sicakliklarda kullanilir,
1000 Da’dan daha az
molekiil agirligma
sahip tiim
oligomerlerin
migrasyonu agirlikga
5,0 mg/kg gidayt
gegmemelidir.

23)




1060

ground sunflower seed hulls
(Sgiititlmils aygigegi
tohum/gekirdek kabuklari)

evet

hayr

hayrr

Sadece oda sicakligt
veya daha diisiik
sicakliklarda Gida
Benzeri E’nin yerine
gectigi kuru gidalarla
temas eden
malzemelerde kullanilir,
Kabuklar insan
titketimine uygun
aycigeginden elde edilir.
Bu katkiyr igeren
plastiklerin
igleme/iiretim/proses
sicaklig 240 °C’yi
geememelidir.

1061

80512-44-3

1063

1547-26-8

"2,4,4"triflucrobenzophenone

hayir

evet

T 2;@,3 ,4,4,5, S-heptafluoro-1-

pentene

hayir

evet

hayir

| hayrr

Sadece polieter eter
keton plastik
tiretiminde son tirtinde
agirhkga %0,3 e kadar
yardimcil monomer
olarak kullanilir,

Sadece florokopolimer
tiretiminde polimer
iiretim yardimecis: olarak
uygulanan
tetrafloroetilen ve/veya
etilen komonomerle
birlikte gida ile temas
eden malzemenin
agirlikga %0,2’sine
kadar floropolimerde
1500 Da’run altindaki
diistik molekitl agurlikly
fraksiyonu 30 mg/kg’t
gegmediginde kullanihr.

1064

1065

39318-18-8

tungsten oxide

evet

hayir

| hayir

0,05

85711-28-0

" mixture of methylbranched and

linear Cy4-C:5 alkanamides,
derived from fatty acids

evet

hayir

hayir

Sitokiyometri:
WO, n=2,72-290

(25)

Sadece poliolefinlerden
vapilan madde ve
malzemelerin {iretiminde
ve Gida Benzeri D2 nin
kullanildig: gidalarda
temas etmeyecek
tirtinlerde

(26)




1066

23985-75-3

1,2,3,4-tetrahydronaphtalene-
2,6-dicarboxylic acid, dimethyl
ester

hayir o

S —
evet

hayir

10,05

Sadece Gida Benzeri
A, B, C ve/veya D1’in
yerine gegtiBi gidalar
i¢in yalnizea gok
katmanli plastikte gida
ile temas etmeyen
katmandaki polyesterin
tretiminde yardimct
monomer olarak
kullamlir., 8. stitundaki
spesifik migrasyon
limiti maddenin ve
dimerlerinin (siklik ve
agik zineirli)
toplamidur.




1067

616-38-6

dimethyl carbonate

hayir

evet

haytr

a) Sadece;
“g 40

methylenediphenyldiisoc |

yanate ve dioller” ile
polypropylene glycol ve
1,4-butanediol gibi
termoplastik
politiretanlarin iiretmek
igin /,6-hexanediol ile
polikarbonatlarin pre-
polimerlerinin
tiretiminde %30’a kadar
kullanlyr, Elde edilen
malzeme; sadece Gida
Benzeri A ve/veya B’nin
temsil ettigi gidalarla
kisa siireli (<30 dk- oda
sicakligi kogutlarr)
temasta bulunan tekrarh
kullanimli malzemelerde
uygulanir,

Veya

b) Sadece diger
polikarbonatlarin iiretimi
igin dimetil karbonat
migrasyonunun 0,05
mg/kg giday:
gegmeyecek sekilde ve
molekiil agirlige 1000
Da’un altinda molekiil
agirligm sahip tiim
polikarbonat
oligomerleri 0,05 mg/kg
gidayr gegmeyecek
sekilde kullantlir,

en




1068 2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy) evet ) hayir hayir . Sadece, tim gidalarla
propyl]trimethoxy silane temas igin, cam elyafla
giiglendirilmis dugtik

i difuzyonlu plastiklere
(polyethylene
terephthalate (PET),
polycarbonate (PC),
polybutylene
terephthalate (PBT),
thermoset polyesters
and epoxy bisphenol
vinylester) gomull
halde olacak cam
elyaflarin muamele
edilmesinde kullamlan
boyuntlandirma
ajanmin bileseni olarak
kullansiir,

Islenmis cam elyafta
madde kalintilar: 0,01
mg/kg seviyesinde,
reaksiyon iirtinlerinin
{hydrolysed monomers
and epoxy-containing
cyclic dimer, trimer
and tetramer) her biri
de 0,06 mg/kg
seviyesinde tespit

| edilmeyecektir.

1069 75-28-5 isobutane evet haywr hayir "1 Sadece sisirme ajan:
olarak kullanilir.




1075

| Montmorillonite clay
modified
with

m bromide

hexadecyltrimethylammoniu

evet

hayr

hayir

Sadece oda sicakligt
veya daha diigtik
sicakbklarda uzun
sitreli su depolanmasi
amaglanan polilaktik
asit plastiklerde
agirhikga en fazla %4,0° |
e kadar katki maddesi
olarak kullamlir.

Bir veya iki boyutu 100
nm’den az olan
nanoform seklinde
tabakalar olugabilir. Bu
tabakalar polimer
yiizeyine paralel
yonlendirilir ve
polimerin igine

tamamen g&mild olur. |




1076

s acid, triphenyl

polymer with alpha-hydro-
omegahydroxypoly[oxy(meth
yl-1,2-

ethanediyl)], C10-16 alkyl

ester

evet

hayir

hayir

0,05

| a) Sadece sicak dolum |

ve/veya 2 saate kadar

+ 100°C’ye kadar olan

1s1] iglemleri de

i kapsayacak sekilde oda

sicaklipt veya daha

| digiik sicakliklardaki

gidalarla temas etmesi

| amaglanan
| “high impact

| polystyrene (HIPS)

madde ve
malzemelerde”

en fazla agirlik¢a %
0,2°ye kadar katki
maddesi olarak
kullamlir. Gida Benzeri
C ve/veya Gida
Benzeri D1’in temsil
ettigi gidalarla temas
i¢in kullanilmaz.

b) Sadece oda sicakhgi
veya daha dilgitk
sicakliklarda
kullanilacak
acrylonitrile-
butadiene-styrene
(ABS) malzemelerde
agirlik¢a %0,025 e
kadar katki maddesi

_olarak kullantlir.

1077

Titanium dioxide surface-
treated
with fluoride-modified

‘alumina

evet

1 hayrr

hayir

Nanoformdakiler de
dahil olmak tizere
agirlikga %25,0’a

1 kadar kulianilir.

29




1078

3319-31-1

tris(2-et/hy']‘he'x‘_\'/ln)nbenzene—
1,2,4-tricarboxylate

1079

84731-70-4

bis(2-ethylhexyl)
cyclohexane-1,4~
dicarboxylate (DEHCH)

evet

hayir

hayir

evet

hayir

hayir

0,05

(32)

Sadece yumugak
poly(vinyl chloride)
(PVC) iiretiminde
plastikiestirici olarak
kullamiir. Tiirk Gida
Kodeksi Bebek ve
Kiigitk Cocuklara
Yonelik Gidalar ile
Viicut Agirlig
Kontrolti i¢in Diyetin
Yerini Alan Ghdalar
Yonetmeligi’nde
tamimlanan bebekler
i¢in tiretilen gidalarda
kullanilmaz,

Sadece oda sicaklig:
veya daha diistik
sicakliklarda, Tiirk
Gida Kodeksi Gida ile
Temas Eden Plastik
Madde ve
Malzemelerin
Bilegenlerinin
Migrasyon Testinde
Kullanilan Gida
Benzerleri Listesi
Tebligi’nde belirlenen
Gida Benzeri A veya
B’nin temsil ettigi
gidalarla temas edecek
PVC’de agirlik¢a en
fazia % 25°e kadar
katk1 maddesi olarak
kullamlir,




1080

156157-97-0

(triethanolamine-perchlorate,
sodium salt) dimer

evet

hayir

hayir

T

(38)

Sadece Ttirk Gida
Kodeksi Gida ile
Temas Eden Plastik
Madde ve
Malzemelerin
Bilesenlerinin
Migrasyon Testinde
Kullanilan Gida
Benzerleri Listesi
Tebligi’nin Ek~1’inin
Tablo 2’sinin 01.01 A
basliginda yer alan
gidalarla temas edecek
sert PVC’de kullanilir.

1081

N, N-bis(2-
hydroxyethyl)stearylamine
partially esterified with
saturated Ci6/Cj3 fatty acids

evet

hayir

hayir

N

Sadece Tiirk Gida
Kodeksi Gida ile
Temas Eden Plastik
Madde ve
Malzemelerin
Bilesenlerinin
Migrasyon Testinde
Kullanilan Gida
Benzerleri Listesi
Tebligi’nde belirlenen
Gida Benzeri E’ye
karsilik gelen kuru
gidalarla temasta
kullanilmak tizere
tiretilen plastik madde
ve malzemelerde
agirlikga %2’ye kadar
kullanilir,

(30)

1082

52628-03-2

Phosphoric acid, mixed esters
with 2-hydroxyethyl
methacrylate

hayrr

evet

hayir

0,05

| edilir,

Sadece
polymethylmethacrylat
e (PMMA) tiretiminde
agirhikea % 0,35¢
kadar kullanilir. SML,
fosforik asitin mono-,
di- ve triesterleri ve
difosforikasitin mono-,
di-, tri- ve tetraesterleri
toplami olarak ifade




1083

2421-28-5

Egnzophenonc-3,3 "4.40-
tetracarboxylic dianhydride
(‘BTDA”)

hayir

evet

hayr

Sadece 250°C’ye kadar
olan sicakliklar igin
Ttirk Gida Kodeksi
Guda ile Temas Eden
Plastik Madde ve
Malzemelerin
Bilesenlerinin
Migrasyon Testinde
Kullanilan Gida
Benzerleri Listesi
Tebligi’'nde belirlenen
Gida Benzeri B
ve/veya D2’ye karsilik
gelen gidalarin temas
ettigi poliimidlerin
tretiminde komonomer
olarak agirlik¢a %43’e
kadar kullanilir.




2. Maddelere iliskin Grup Kisitlamalari
Maddelere iligkin grup kisitlamalarinin yer aldig) Tablo 2 agagidaki bilgileri igerir:

1. Siitun (Grup kisitlama No) : Grup kisitlamasimin uygulanacagi madde grubuna ait
ayirt edici tammlama numarasini igerir. Bu ekin Tablo
1’inin 9. siitununda yer alan numaradir.

2. Siitun (Madde No) ¢ Grup kisitiamasmn uygulanacagi maddeye ait dzel
tanimlama numarasimi igerir. Bu ekin Tablo 1’inin 1.
siitununda yer alan numaradir.

3. Siitun (SML (T) [mg/kg]) : Bu gruba uygun maddelerin tiimii igin toplam spesifik
migrasyon limitini igerir. Gidann kg1 bagna mg madde
olarak ifade edilir. Maddenin tespit edilebilir diizeyde
migrasyonunun olmamas isteniyorsa TED (Tespit
edilemeyen diizey) olarak belirtilir.

4. Siitun ( Grup kisitlamasi 5zellikleri) : Sonuglann ifade edilmesi igin, maddenin molekiiler
agirhginm temel olugturdugu durumlara iligkin agiklayic
ifadeler igerir.

Tablo 2

n @ 3) [C)]
Grup Kisitlama Madde No SML (T) [mg/kg] Grup Kisitlama Spesifikasyonu

No
128 | ) . .
1 11 16 Asetaldehit olarak ifade edilen

89

2 :'2);; 30 Etilenglikol olarak ifade edilen

1048

3 gig 30 Maleik asit olarak ifade edilen

4 i;? 15 Kaprolaktam olarak ifade cdilen

5 Eg 3 Maddelerin toplami olarak ifade edilen
412
512 . .
6 513 1 Iyot olarak ifade edilen

588

19
7 20 1,2 tertiary amine olarak ifade edilen
1081

317
318
319
359
431
464
650
695
9 697 0,18 Kalay olarak ifade edilen
698
726

6 Maddelerin toplam olarak ifade edilen




28
29
30
31
32
33
466
582
618
619
620
646
676
736

0,006

Kalay olarak ifade edilen

66
645
657

1,2

Kalay olarak ifade edilen

444
469
470

30

Maddelerin toplam olarak ifade edilen

163
285

1.5

Maddelerin toplami olarak ifade edilen

294
368
894

Maddelerin toplam ve bunlarin
oksidasyon iiriinleri toplanu olarak
ifade edilen

98
196
344

15

Formaldehyde olarak ifade edilen

407
583
584
599

Insani Tiiketim Amach Sular Hakkinda
Yonetmelik hitkiimleri sakl kalmak
kaydiyla boron olarak ifade edilir.

17

167
169
198
274
354
372
460
461
475
476
485
490
633

TED

isocyanate kismu olarak ifade edilen

705
733

0,05

Maddelerin toplami olarak ifade edilen

19

505
516
519

S0, olarak ifade edilen

20

290
386
390

30

| Maddelerin toplamt olarak ifade edilen

21

347
349

Trimellitik asit olarak ifade edilen




22

70

147
176
218
323
325
365
n
380
425
446
448

: 456
- 636

Akrilik asit olarak ifade edilen

150
156
181
183
184
355
370
374
439
440
447
457
482

Metakrilik asit olarak ifade edilen

24

756
758

Maddelerin toplami olarak ifade edilen

25

720
747

0,05

mono-n-dodecyltin
tris(isooctylmercaptoacetate), di-n-
dodecyltin bis(isooctyl
mercaptoacetate), mono-dodecyltin
trichloride and di-dodecyltin
dichloride) toplam1 mono- and di-

26

728
729

1,8

dodecyltin chloride olarak ifade edilen

Maddelerin toplamu olarak ifade edilen

27

188
291

isophthalic acid olarak ifade edilen

28

191
192
785

75

terephthalic acid olarak ifade edilen

29

342
672

0,05

6-hydroxyhexanoic acid ve
caprolactone toplam olarak ifade
edilen

30

254
344
672

1,4-butanediol olarak ifade edilen

31

73
797

30

Maddelerin toplami olarak ifade edilen




8
72
73
138 |
140 . . .
157 Madd.elenn‘ §0Plam1 olarak ifade edilen
159 (plastiklestiriciler)
207 * Diisobutyl phthalate, Madde No
242 1085, esanlamlilary; 1,2-bis(2-
283 methylpropyl) benzene-1,2-
539 dicarboxylate veya ‘DIBP’ ve CAS
32 670 60 numarast 84-69-5 Tablo 1’de izin
8 verilen ma.dd.e olarak' hstglcnmemlstxr.
Bununla birlikte, polimerizasyon
729
775 yardimeist olarak kullamlmasmn'l )
783 sonucu olarak diger fitalatlarla birlikte
797 bulunabilir ve Madde No 1085 ile grup
kisitlamalanna dahildir.
798
810
815
1078
1085*
180 . .
33 874 TED eugenol olarak ifade edilen
34 421 0,05 ],.? benzenedimethanamine olarak ifade
988 edilen
467
35 744 0,05 Crotonic acid olarak ifade edilen
1059
phthalic acid, dibutyl ester (DBP),
diisobutyl phthalate (DIBP), phthalic
acid, benzyl butyl ester (BBP) ve bis(2-
157 ethylhexyl) ester (DEHP) toplamm
36 159 06 agagidaki denklem kullanilarak DEHP
283 ’ egdegerleri olarak ifade edilir:
1085* | DBP*5 + DIBP*4 + BBP*0,1 +
DEHP*1
* Grup kisitlama no 32°de yer alan
Madde No 1085’teki uyartya bakmiz.
793 Triethanolamine olarak ifade edilen
37 1080 0,05 hydrochloride eklentisinin ve
triethanolamine toplamny ifade eder.
38 822 0.002 perchlorate olarak ifade edilir — Tablo
1080 ’ 3’deki Not 4 uygulanir.

3. Uygunlugun Dogrulanmasi Icin Aciklayier Notlar
Uygunlugun dogrulanmasmna iligkin agiklayici notlan igeren Tablo 3 asagidaki bilgileri igerir;

1. Siitun (Agiklayic1 Not No)

2. Siitun (Uygunlugun dogrulanmas:

Agiklayici notun tamimlayici numarasini igerir. Tablo
1’in 11. stitununda yer alan numaradur.
Maddenin spesifik migrasyon limitlerine veya diger

i¢in aciklayici not) kisitlamalara uygunlugunun test edilmesinde dikkate
alinacak kurallar veya maddenin uygunsuzluk riski
olan durumlar i¢in uyarilar igerir.
Tablo 3
1 )
} Aclm?’:‘ Not Uygunlugun dogrulanmasi icin aciklayici not




Analiz metodu olusturulana kadar gida ile temas eden yiizey alam basmna diisen kalimt

M miktarma gore uygunlugun dogrulanmas: (QMA)
(2) Yagh gida benzerlerinde SML veya TML (OML) asilmas riski bulunmaktadir.
Maddenin migrasyonunun temas halinde bulundugu gidanin bilesiminde istenmeyen

3) duyusal degisimlere neden olma riski vardir ve bu nedenle de son triin Tirk Gida
Kodeksi Gida ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yonetmeligin 5 inci
maddesinin birinci fikrasina aykirt olacaktir.

@ Yag ile temas s6z konusu oldugunda uygunluk testi doymus yagh gidalar igin
kullanilan Gida Benzeri D2 kullanilarak gerceklestirilir.

5) Yag ile temas s6z konusu oldugunda uygunluk testi Gida Benzeri D2 (kararsiz) yerine
isooktan kullanilarak gerceklestirilir.

(6) Cok viiksek sicakhiklarda migrasyon limiti asilabilecektir.

)] Test grda ile gergeklestiriliyorsa Ek-4’iin 1.4 iincii maddesi dikkate almr.

®) Gida ile temas eden yiizey bagina diigen kalint: miktart ile uygunlugun dogrulanmast
(QMA); QMA = 0,005 mg/6 dm®

(€] Gida ile temas eden yiizey bagina diisen kalinti miktari ile uygunlugun dogrulanmas:
(QMA) igin, migrasyon testi metotunun olusturuimas: beklenmektedir.

Gida miktarma karsihk gelen yiizey orant 2dm¥kg’dan daha az olacaktir,

{10) Gida ya da gida benzeri ile reaksiyon sz konusu oldugunda gida ile temas eden ytizey
basina diisen kalinty miktari ile uygunlugun dogrulanmast (QMA)

an Sadece islem gormils dolgu maddesindeki kalinti monomerin tespitine yénelik bir
analiz metodu.

(12) SMLnin poliolefinlerden asilmas riski vardir.

(13) Sadece polimerdeki igerigin tespiti igin bir metot ve gida benzerinde baglangic
maddesinin tespiti icin bir metot mevcuitur.

(14) Maddenin agirhikea %0,5 (w/w)'ten daha fazla oldugu plastiklerden SML’in agilmas:
riski vardur.

(15) Yiiksek alkollii gidalarla temas soz konusu oldupunda SML’in asilmasi riski vardur.

(16) Yaglh gidalarla temas s6z konusu oldugunda maddeyi agirlika % 0,3 (w/w)’ten daha
fazla igeren diigiik yogunluklu polietilenden (LDPE) SML’in asilmast riski vardir.

[t Sadece maddenin polimerdeki kahnt: miktarmimn tespiti i¢in bir metot mevcut.

(18) Diisiik yogunluklu polietilenden (LDPE) SML’in agilmasi riski vardir.

(19 Etilvinilalkol (EVOH) ve polivinilalkol (PVOH) kopolimerlerinin sulu gidalarla
dogrudan temast halinde Toplam Migrasyon Limitinin (TML/OML) agitmasi riski
vardir.

(20) Madde safsizlik olarak anilin igerir. Ek-2’nin 2 nci maddesinde yer alan aromatik
aminlere iliskin kisitlamalara gore uygunlugun dogrulanmas: gerekmektedir.

(#2))] Gida ya da gida benzeri ile reaksiyon olmasi durumunda uygunlugun dogrulanmasi igin
hidroliz tiriinleri, formaldehyde ve 1,4-butanediol migrasyonu migrasyon Hmitlerini
asmamalidr,

22) Gida Benzeri D1’in kargtlik geldigi alkolsiiz gidalarla temas igin kullanildiginda
uygunlugun dogrulanmas: icin Gida Benzeri D1 yerine Gida Benzeri C kullanilir.

23} Bu maddeyi igeren bir son lirlin piyasaya arz edildiginde, oligomer migrasyonunun Tablo
1’in 10. siitununda yer alan kisitlamalarla uyumlu oldugunu belirlemek igin kapsamh bir
metodun, bu Tebligin 11 inci maddesine gére hazirlanmig olan destekleyici belgeler
kapsaminda bulunmast gerekmektedir. Bu metot uygunlugun kontrolii igin yetkili otorite
tarafindan kullamlmaya da uygun olmahidir. Gegerli metot herkes tarafindan ulagilabilir ise
sadece metoda ait referans belirtilmesi yeterlidir. Metot igin bir kalibrasyon numunesine
ihtiyag duyuluyorsa, talep halinde yetkili otoriteye yeterli miktarda numune temin edilir.

24) Madde veya bu maddenin hidroliz tiriinteri onayh gida katki maddesidir ve uygunluk bu
Tebligin 7 nci maddesinin_ikinei fikrasina gore dogrulanir.

25) PETde (polyethylene terephthalate) yeniden 1sttma ajant olarak kullanildiginda spesifik
migrasyon limiti ile uygunlugun dogrulanmas gerekli degildir. Diger tim durumlar igin
spesifik migrasyon limiti bu Tebligin 13 tincii maddesine gore dogrulanir. Spesifik
migrasyon limiti “mg tungsten/kg gida “ olarak ifade edilir.

(26) Spesifik migrasyon limiti uygulanmayan Tablo 1°de Madde No 306°da yer alan

Stearamid’in migrasyonu karisim igin belirlenmig olan spesifik migrasyon Imiti ile
uygunlupun dogrulanmasinda karigim migrasyonundan gikarihr.




@n

Tablo 1%in 10. siitununda yer alan (a) bendindeki kosullar diginda firetilen ve bu maddeyi
igeren bir son tiriin piyasaya arz edildiginde; oligomer migrasyonunun Tablo 1'in 10.
siitununda yer alan (b) bendindeki kisitlamalarla uyumlu oldugunu gosteren igin kapsamb
bir metodun, bu Tebligin 11 inci maddesine gre hazulanmug olan destekleyici belgeler
kapsaminda bulunmas: gerekmektedir. Bu metot uygunlugun kontrolii igin yetkili otorite
tarafindan kullamlmaya da uygun olmahdir. Gegerli metot herkes tarafindan ulagilabilir ise
sadece metoda ait referans belirtilmesi yeterlidir. Metot igin bir kalibrasyon numunesine
ihtiyag duyuluyorsa, talep halinde yetkili otoriteye yeterli miktarda numune temin edilir.

(28)

Gida ya da gida benzerinde 0,002 mg/kg tespit limiti

29

Tiirk Gida Kodeksi Gida ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bilesenlerinin
Migrasyon Testinde Kullanilan Gida Benzerleri Listesi Tebliginde belirtilen Gida
Benzeri B'nin temsil ettigi gidalarla temasi sonucunda sigen polar polimerlerde
zorlayici temas kogullarinda flor ve aliiminyum icin migrasyon limitlerinin agilma riski
vardir, 100 °C’de 4 saatten uzun temas kosullan altinda bu agilan miktar yiksek
olabilir.

30)

Migrasyon limitinin agilma riski bulunmaktadir. Maddeyi igeren plastigin kalmhi,
polimerin polaritesindeki azalma ve maddenin esterlesme diizeyinin azalmas: ile
migrasyon artar.

4. Maddeler I¢in Ayrintili Spesifikasyonlar/Ozellikler
Maddeler igin ayrintih dzelliklerin yer aldigy Tablo 4 agagidaki bilgileri igerir.

1. Siitun (Madde No) . Spesifikasyonlars belirtilecek maddenin, bu ekin

Tablo 1’iin 1. siitununda yer alan ayurt edici
tanimlama numarasini igerir.

2. Siitun (Madde i¢in ayrintili spasifikasyon) : Maddeye ait spesifikasyonu igerir.
Tablo 4
(1) (2)
Madde No Madde icin ayrintih spesifikasyon

744

Kopolimerler, karbon kaynagi olarak gluikoz ve propiyonik asit
karisim kullanlarak Alcaligenes eutrophus’un kontrolli
fermantasyonu ile iiretilir. Fermantasyonda kullanilan bu
organizma genetik olarak tasarlanmamstir ve Alcaligenes
eutrophus’un H16 NCIMB 10442 susundan elde edilmistir.
Organizmanmn ana stogu dondurarak kurutulmugs ampul/tiip
olarak muhafaza edilir. Ana stoktan alt stok/calisma stofu
hazirlanir ve sivi azotta muhafaza edilir ve fermentore agt igin
Tanim kullanilr.
(tarif/agiklama) Fermenttr numuneleri her giin hem mikroskobik olarak hem de
koloni morfolojisindeki degisimler igin farkh sicakliklarda
gesitli (farkls) agarlarda incelenir Kopolimerler diger hilcresel
bilegenlerin kontrolli pargalanmasi, yikama ve kurutma
yapilarak 1s1l iglem bakterilerinden ayrilirlar.
Bu kopolimerler, normalde, genel ve zel spesifikasyonlar ile
uyumlu olan gekirdeklestirici maddeler, plastiklestiriciler, dolgu
maddeleri, stabilizorler ve pigmentler gibi katkilar igeren erimis
formdaki graniillerle formiile edilmis olarak bulunurlar.

Kimyasal Adi Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate)

CAS No 0080181-31-3




Yapi Formiili

CH:
i
CH: 0

i fl E l
{O-CH-CH-C-im - {0-CH-CH2-C-n

n/(m + n) degeri sifirdan biiyiik ve 0,25°¢ esit veya 0,25°ten
kiciik oldugunda

Ortalama Molekiil
Agirhig

En az 150000 Dalton {gegirgenlik kramotografisi ile dl¢iilen)

Ana Element

3-D-hydro- xybutanoic ve 3-D-hydroxypentanoic acids
karistmunin hidrolizinden sonra analiz edilen en ¢ok %98°lik
poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydoxy-pentanoate)

Tammlama/Aciklama | Izolasyondan sonra beyaz - kirli beyaz renkli toz
Karakieristikler | Kloroform veya dikloro metan gibi klorlanmus hidrokarbonlarda "
Tammlayicy/Ayirt PR . o
o ¢bziinebilen ancak, etil alko, alifatik alkanlar ve suda
Edici Test SZinmeye
Coziiniirlik gozinmeyen
Kisitlama Krotonik asit icin QMA 0,05 mg/kg gida
Ham haldeki kopolimer tozu graniil haline getirilmeden 6nce
Saflik ot s
asafdakileri icermelidir.
-— azot En ¢ok 2500 mg/kg plastik
— ginko En ¢ok 100 mg/kg plastik
- bakir En ¢ok 5 mg/kg plastik
— kursun En cok 2 mg/kg plastik
- arsenik En cok 1 mg/kg plastik
— krom En cok 1 mg/kg plastik

Ek-2

Plastik Madde ve Malzemeler igin Kisitlamalar

Plastik madde ve malzemeler igin agagidaki kisitlamalar gecerlidir.

1. Plastik madde ve malzemelerden Tablo 1°de verilen maddelerin salumi, ayn:t tablonun 4. siitununda yer alan
notlar da dikkate almarak, 3. sittunda ver alan ve mg/kg gida ya da gida benzeri olarak ifade edilen spesifik

migrasyon limitlerini gegmez.

Tablo 1’de yer alan maddeler sadece bu Tebligin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde yer alan bilesim gerekliliklerine
uygun olarak kullanilir, Ancak bu hitkiimler maddenin izinli olarak kullanimi igin bir dayanak olusturmuyorsa,

bu madde sadece Tablo 1’de verilen kisitlamalara tabi bir safsizhik olarak bulunur.

Tablo 1 - Plastik Madde ve Malzemelerden Gecen Maddeler i¢in Migrasyon Limitlerinin Genel Listesi

m @) (3 [C))
Maddenin Adi Madde 5 (5) (a)’ya SML (mg/kg gida ya Not
gore izin verilen tuzlar da gida benzeri)
Aliminyum Evet 1
Amonyum Evet - (1)
Antimon Hayir 0,04 (2)
Arsenik Hayir TED




Bakir Evet 5

Baryum Evet 1

Civa Hayir TED

Cinko Evet v 5

Demir Evet 43

Evropiyum Evet 0,05 (4)
Gadolinyum | Bvet 0,05 &)
Kadmiyum Hayir TED (LOD 0,002)

Kalsiyum Evet - (1)
Kobalt Evet 0,05

Krom Hayir TED 3)
Kursun Hayir TED

Lantan Evet 0,05 (4)
Lityum Evet 0.6

Magnezyum Evet - (1)
Mangan Evet 0.6

Nikel Hayir 0,02

Potasyum Evet - 1)
Sodyum i Evet - (1)
Terbiyum Evet 0,05 (4)
TED: Madde 7(3)’te tammlanms tespit limiti

LOD: Ozel belirlenmis tespit limiti

Notlar:

(1) Migrasyon, 7 nci maddenin ikinci fikras: ve 8 inci maddeye uygun olur.

(2) Ek-1 Tablo-1"de yer alan 398 No’lu maddedeki not gegerlidir; gok yiiksek sicakliklarda SML agilabilir.
(3) Teblig ile uygunlugun dogrulanmasinda toplam krom igin tespit limiti 0,01 mg/kg olarak uygulani.
Bununla birlikte, malzemeyi piyasaya arz eden isletmeci hekzavalent kromun (alt1 degerlikli krom) tiim
tiretim prosesi boyunca olugmadigin ya da kullamlmadigim meveut belgelere dayanarak ispat edebilirse,
malzemedeki hekzavalent krom harig tutulur ve toplam krom igin limit 3,6 mg/kg gida olarak uygulanir.

(4) Lantanit maddeler olan evropiyum, gadolinyum, lantan ve/veya terbiyum agagidaki kurallari saglamak
kosulu ile 5 inci maddenin besinci fikrasinin (a) bendine gore kullamlabilirler.

a) Gida ya da gida benzerine gegen tiim lantanit maddelerin toplanu 0,05 mg/kg spesifik migrasyon limitini
gecmemeli ve

b) Kullanilan lantanit maddelerin gida ya da gida benzerinde ayrismus iyonik formda oldugunu gosteren iyi
tammlanmus bir metodoloji kullanan analitik kamit 11 inci maddenin ikinci fikrasinda bahsedilen
belgelendirmenin bir par¢asim olusturur.

2. Bu Tebligin Ek-1 Tablo 1’inde migrasyon limiti belirlenmemis olan ve 23/6/2017 tarihli ve 30105 Mikerrer
sayih Resmi Gazete’de yayunlanan Kimyasallarm Kaydi, Degerlendirilmesi, {zni ve Kisitlanmas: Hakkinda
Yonetmeligin Ek-17 / EKVIIP’inde Giris 43’te yer alan primer aromatik aminler (PAAs) gida ya da gida
benzerine gegemez. Her bir aromatik amin, 7 nci maddenin iigiincii fikras1 dikkate alinarak tespit limiti 0,002
mg/kg olan bir analitik cihazla teste tabi tutuldupunda bunlarm higbiri gidada ya da gida benzerinde tespit
edilemez.

Bu Tebligin Ek-1 Tablo 1’inde migrasyon limiti belirlenmemis olan ve Kimyasallarm Kaydi, Degerlendirilmesi,
Izni ve Kisitlanmas: Hakkinda Yonetmeligin Ek-17 / EkVIII'inde Girig 43’te listelenmeyen primer aromatik
aminler, Tiirk Gida Kodeksi Gida ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yonetmeligin 5 inci maddesine
uyumlu olarak bu Tebligin 14 {incii maddesinin birinci fikrasina gore dogrulanir. Bununla birlikte bu prlmer
aromatik aminlerin toplamimin gida ya da gida benzerine migrasyonu 0,01 mg/kg’1 gecemez.



Ek-3
Uygunluk Beyam
11 inci maddede belirtilen yazili uygunluk beyam asagidaki bilgileri igerir:

1. Uygunluk beyarnm diizenleyen igletmecinin ad: veya ticari unvani ve adresi

2. Plastik madde veya malzemeyi veya firetiminin ara basamagndaki iiriinleri veya bu madde veya
malzemelerin {iretiminde kullanilacak maddeyi iireten ya da ithal eden isletmecinin adi veya ticari unvan1 ve
adresi

3. Maddenin, malzemenin, iiretimin ara basamaklarinda iiretilen maddelerin veya iiretimde kullaniimasi
tngoritlen maddelerin adi ve temel ozellikleri

4. Beyan tarihi

5. Plastik madde veya malzemelerin veya iiretiminin ara basamagmdaki tiriinlerin bu Teblig ve Tiirk Gida
Kodeksi Gida ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yénetmeligin 5 inci maddesi, 11 inci maddesinin
altinc: fikrasy, 15 inci maddesi ve 17 nci maddesinde yer alan kurallara uygunluguna iligkin bilgiler

6. Somraki basamaklarda yer alan isletmecinin bu Teblige uygunlugu saglayabilmesi i¢in, kullamlan
maddeler veya bunlarin pargalanma iiriinlerine iliskin Ek-1 ve Ek-2"de belirtilen kisitlama ve/veya tzellikler igin
yeterli bilgiler

- Ara iiretim basamaklarmda bu bilgi, ara iirinde bulunan maddelerin tamimlanmasim ve miktanm da
igerir. Bunlar;

- Ek-2deki kisitlamalara tabi olanlar veya

Genotoksisitenin hari¢ tutulmadigi ve ara Uriiniin Gretimi sirasinda bilingli olarak kullamlan ve son
iiriinde 0,00015 mg/kg g1da ya da gida benzerini asacak migrasyona neden olacak oranda bulunmas: ngorillen
maddeler ‘

7. Gidada belli bir kisitlamaya tabi olan maddeler igin deneysel veya teorik hesaplama ile elde edilen
spesifik migrasyon limiti ve uygun oldugunda tatlandinci saflik kriterleri, renklendirici saflik kriterleri,
renklendirici ve tatlandirict dismdakiler saflik kriterlerine gore bu madde ve malzemeyi kullanacaklar icin ilgili
mevzuata uygun iiretim yapilabilmesine olanak verecek yeterli bilgi

8. Madde veya malzemenin kullamimma iligkin 6zel nitelikler, 6megin;

a) Temas etmesi ngoriilen gida tirleri

b) Gida ile temas halindeyken uygulanan iglem siiresi ve sicakligi ve depolama kogullar

¢) Bu Tebligin 12 nci ve 13 {incli maddelerine veya esdeger bilgiye gore uyguniugun dogrulandigs gida ile temas
eden en biiyiik yiizey/hacim orani

9. Cok katmanli madde veya malzemede islevsel engel kullamldiginda madde veya malzemenin bu
Tebligin 9 uncu maddesinin birinci fikrasinm (b) bendi, ikinci ve figiincil fikralari ile 10 uncu maddesinin birinci
ve ikinci fikralarinda yer alan gereklilikleri sagladigma iligkin belgeler



Ek-4
Uygunluk Analizleri
Gida ile temas eden plastik madde ve malzemelerdeki migrasyonun uygunlugunun kontrol edilmesi igin
asagidaki genel kurallar uygulanir.

1. BOLUM
Hali Hazirda Gida ile Temas Etmekte Olan Madde ve Malzemeler Icin Spesifik Migrasyon Testi

1.1. Numune Hazirlama

Madde veya malzeme, etikette belirtilmis kosullar varsa buna uygun olarak, belirtilmemisse ambalajli gidaya
uygun kosullar altmda depolanir. Gida, son titketim tarihinden dnce veya firiiniin kalitesi ya da giivenligi igin
belirli bir tarihten énce tiiketilmesi gerektigi iiretici tarafindan 6zel olarak belirtilmigse bu tarihten dnce temas
eden madde veya malzemeden ayrilir.

1.2. Test Kosullar:

Gida, ambalaj1 iginde pisirilecekse etiketinde yer alan pisirme talimatlarina gore pisirilir. Gidanin tiiketilmeyecek
asimlar ayrilir ve atilir. Kalan kisim homojenize edilir ve migrasyon testi yapilir. Analiz sonuglan her zaman,
gida ile temas eden malzemeyle temas halinde olan gidanin titketilmesi dngdriilen kiitlesi lizerinden ifade edilir.

1.3. Migrant Analizi

Gidadaki spesifik migrasyon Gida Kontrol Laboratuvarlarinm Kurulug, Gorev, Yetki ve Sorumlnfuklan ile
Caligma Usul ve Esaslarinin Belirlenmesine Dair Yénetmeligin 21 inci maddesinde yer alan kurallara uygun bir
analiz metodu ile analiz edilir.

1.4. Diger Kaynaklardan Gelen Madde Miktar:

Gida 6meginin igindeki bir maddenin tamamen veya kismen madde veya malzeme digindaki bir kaynaktan ya da
kaynaklardan geldigini gosteren bir kamit olmas: halinde analiz sonuglar spesifik migrasyon limitleri ile
kargilagtiriimadan dnce diger kaynak veya kaynaklardan gelen maddenin miktan dikkate almarak diizeltilir.

2. BOLUM .
Heniiz Gida ile Temas Etmemis Madde ve Malzemeler I¢in Spesifik Migrasyon Testi

2.1. Dogrulama Yontemi .

Gidaya olan migrasyonun, migrasyon limitlerine uygunlufunun dogrulanmasi igin test, ongrilen gergek
kullamumu igin 1.4 tincii, 2.1.1 inci, 2.1.6 ne1 ve 2.1.7 nci maddeler goz oniinde bulundurularak stire ve sicaklik
acismdan en zorlayict kosullarda gerceklestirilir.

Gida benzerlerine olan migrasyonun migrasyon limitlerine uygunlugunun dogrulanmast igin test, 2.1.1 ila 2.1.7
nci maddelerde belirtilen kurallara gore klasik yontemle gergeklestirilir.

2.1.1. Numune Hazirlama

Madde veya malzeme beraberindeki talimatlarda tarif edilen sekilde veya uygunluk beyaminda belirtilen
kosullara uygun olarak igleme alinir. Migrasyon testi madde veya malzemenin kendisinde veya bunun miimkiin
olmadif1 durumlarda madde ve ya malzemeden alman bir pargada ya da madde veya malzemeyi temsil eden bir
pargada gereklestirilir. Her bir gida benzeri veya gida tiirit igin yeni bir numune parcast kullanilr. Numunenin
sadece gergek kullanim sirasinda gida ile temas etmesi ongoriilen kisumlarinm gida benzeri veya gida ile temas
etmesi saglanir.

2.1.2. Gida Benzerinin Secilmesi

Her tiirlii gida ile temas etmesi ongorillen madde ve malzemeler, Tiirk Gida Kodeksi Gida ile Temas Eden
Plastik Madde ve Malzemelerin Bilegenlerinin Migrasyon Testinde Kullanilan Gida Benzerleri Listesi Tebligi
(Teblig No: 2019/43)'nin ekinde yer alan Gida Benzeri A, B ve D2 ile test edilir. Ancak, asidik gida benzeri
veya gida ile reaksiyona girebilecek bir madde yoksa Gida Benzeri B ile test yapiimayabilir.

Belirli gida tiirleri i¢in kullanilmasi ongbriilen madde ve malzemelerin migrasyon testinde, adi gecen Teblig
ekinde sadece bu gida tiirleri igin belirtilen gida benzerleri kullanlir.



2.1.3. Gida Benzerleri Kullamm i¢in Temas Kosullari

Numune, madde veya malzemenin ongoriilen kullanim kosullarindan en zorlayict olam temsil edecek sekilde,
Tablo 1’e gore belirlenen temas siiresi ve Tablo 2’ye gore belirlenen temas sicakhia dikkate almarak gida
benzeri ile temas etmesi saglanir.

Tablo 1 ve Tablo 2°de belirtilen test kosullarina istisna olarak agagidaki kurallar uygulanir;

(i) Tablo 1 ve Tablo 2°ye gore belirlenen test kogullar: altinda gergeklestirilen analizlerde numune parcasinda,
madde veya malzemenin ongorillen kullanim kosullanndan en zorlayict olaninda gergeklesmeyen fiziksel veya
diger degisimlerin, belirlenen test kosullarinda ortaya gikmasi halinde; migrasyon testi éngoriilen kullanim
kosullarindan fiziksel veya diger degisimlerin gozlenmedigi en zorlayici kogul dikkate alinarak gerceklestirilir.

(i) Madde veya malzeme éngbriilen/belirlenen/hedeflenen kullamm gida isleme ekipmaninda net/tam olarak
kontrol edilen siire ve sicaklik kosullarina tabiyse ya da gida ambalaji veya isleme ekipmanimn bir par¢asiysa,
analiz gidanin o ekipman iginde islenmesi siwrasinda olugan ongorillen kullanim kosullarindan en zorlayici
olaninda gergeklestirifir.

(iii) Madde veya malzeme sadece sicak dolum kogullar: igin kullaniliyorsa sadece 70 °C’de 2 saat siire ile analiz
yapilir. Ancak madde veya malzeme bunun yani sira oda sicakligi ya da daha dissiik sicakliklarda depolama
amaciyla da kullanihyorsa depolama siiresine gore bu boliimiin Tablo 1 ve Tablo 2’si veya bu bolimiin 2.1.4
iincti maddesindeki test kosullar: uygulamr.

Madde veya malzemenin &ngériilen kullanim kogullarmdan en zorlayict olam temsil eden analiz kosullarmm
Gida Benzeri D2 igin kullanim teknik olarak miimkiin degilse migrasyon testi %95°lik etil alkol ve izooktan
kullanilarak yapilir. Buna ilave olarak, ongbriilen kullanim kosullarmdan en zorlayict olan 100° C’yi gegiyorsa
Gida Benzeri E ile de bir migrasyon testi yapilir. En yiiksek spesifik migrasyonun gézlendigi sonuglar bu
Teblige uygunlugu degerlendirmek i¢in kullamlr.

(iv) Uygunlugunun dogrulanmasi gereken gida ile temas etmesi amaclanan plastik madde veya malzeme, son
uygulamasinda bir gida isleme ekipmani ya da cihazin veya bunlarin bir kismnin bir pargas: haline geliyorsa
titm ekipman ya da cihazla veya bunlarm bir kismu ile tiretilen veya iglenen gida ya da gida benzerinde spesifik
migrasyonun belirlenmesi igin yapilacak migrasyon testleri asagidaki kogullara tabidir.

- Gida ya da gida benzeri test smasinda; ekipman ya da cihazin talimatlara gore kullamlmasi swrasinda
olugabilecek ongoriilen en kotii kogullarda ekipman ya da bunun bir pargasi ile islenir.

- Gida igleme sirasinda depolama igin kullanilan ve rezervuartar, kaplar, kapsiiller ya da altliklar gibi ekipmanin
pargas: olan kisimlardan migrasyon, kullanimi temsil edecek sekilde (ekipman ya da cihazin tamamu ile yapilan
test kogullar: bunlar temsil etmiyorsa) belirlenir.

Yukandaki kosullar altinda migrasyon testi yapildiginda ve bir biitiin olarak ekipman veya cihazdan bilesenlerin
gecisi migrasyon limitlerini asmadiginda, ekipman veya cihazda bulunan plastik parcalarm veya malzemelerin
Tebligin 7 nci maddesinin birinci fikrasi ile uyumlu oldugu kabul edilir.

Rezervuarlar, kaplar, kapsller veya altliklar gibi depolama veya stoklama/sunum igin kullanilan pargalarm
analizleri, kullanimlarim temsil eden kosullar altmda olmali ve bu pargalardaki gidanm ongoriilen saklama
kosgullarini igermesi gerekir.

11 inci maddenin ikinci ve tiglincii fikralarmda belirtilen destekleyici belgeler ile tiim gida isleme ve/veya gida
iiretim ekipmani veya cihazi veya bunlann pargalar iizerindeki testler agik¢a belgelendirilir. Bu belgeler, testin
ongoriilen kullanimim temsil ettigini ve migrasyon testinin hangi maddeler igin yapildigini gosterir ve tim test
sonuglarim kapsar. Her bir plastik parcamn iireticisi, Tebligin 7 nci maddesinin figlincii fikras1 uyarmnca
belirlenmis tespit limitinin tizerinde migrasyon olmamas: gereken maddeler igin migrasyon olmamasm saglar.

Teblige uygun olarak nihai ekipman veya cihazin veya bunlarm pargasinm ireticisine saglanan uygunluk
belgeleri, tedarik edilen parga veya malzemenin dngériilebilir kullanimi kapsaminda agilabilecek migrasyon
limitlerine tabi tiim maddeleri kapsar.

Sonucun Teblige uygun olmadig: durumlarda, uygunsuzlugun kaynagin Teblige tabi plastik bir pargadan mi
yoksa Teblige tabi olmayan baska bir malzemeden yapilmus bir pargadan mi kaynaklandif1 belgeye dayal kanit
veya analitik inceleme ile belirlenir. Tiirk Gida Kodeksi Gida ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair



Yonetmeligin 5 inci maddesinde yer alan kurallar sakhi kalmak kosuluyla, migrasyonun yalmzea plastik bir
pargadan kaynaklanmas: durumunda bu Teblige uygunsuzluk kabul edilir.

Tablo 1
Test Siiresinin Secilmesi
En Zorlayiel Kullamm Kosullar: Icin Temas Siiresi Test (Analiz) Icin Segilecek Siire
t<5dk 5 dk
S5dk<t<0,5 saat 0,5 saat
0,5 saat <t <1 saat 1 saat
1 saat <{ <2 saat 2 saat
2 saat <t <6 saat 6 saat
6 saat <t < 24 saat 24 saat
1 glin <t <3 giin 3 giin e
3 gin <t<30 giin 10 giin
30 giinden fazla Spesifik kosullara bakiniz
Tablo 2
Test Sicakhiginin Segimi
En Zorlayie: Kullanim Kosullari Icin Temas Sicakliga i Test (Analiz) Icin Secilecek Sicakhk
T<5°C | 5°C
5°C<T<20°C 20°C
20°C<T<40°C 40°C
40°C<T<T70°C 70°C
70°C<T<100°C 100 °C veya geri akig sicaklig
100°C<T<121°C 121 °C (*)
121°C<T<130°C 130°C (*)
130°C<T<150°C 150 °C (*)
150°C<T<175°C 175°C (*)
175°C<T<200°C : 200°C (%)
T>200°C | 225°C (*)

(*) Bu sicaklik sadece Gida Benzeri D2 ve Gida Benzen E i¢in kullanilir. Basing altinda 1sitma
uygulamalarinda migrasyon testi de basing altinda ilgili sicaklikta gergeklestirilebilir.
Gida Benzeri A, B, C ve D1 i¢in analiz 100°C’de bir analizle veya Tablo 1° deki kogullara gore segilen siirenin
4 kati kadar bir siire icinde geri akis sicaklipi ile gerceklestirilebilir.

2.1.4. Oda Sicakhginda veya Daha Diigiik Sicakhklarda Temas Siresinin 30 Ginden Fazla Oldugu
Durumlar Icin Spesifik Kogullar

Oda sicakliginda veya daha diisitk sicakliklarda temas siiresinin 30 giiniin iizerinde (uzun siireli) oldugu
durumiarda numune pargasi 60 °C’de en fazla 10 giin siire ile yiiksek sicaklikta hizlandmlmis teste tabi
tutulur(®).

a) 10 giin siire ile 20 °C’de yapilan analiz dondurucu kogullarindaki tiim depolama zamanlarina karsihk gelir.
Etiket bilgileri ya da diger kullanim kogullar1 geregi madde veya malzemenin dngoriilen kullamim kosullarinda
sicaklik 20°C’yi gegmiyor ve -15 °C’nin {izerindeki sicakliklarda gegirdigi toplam zaman 1 giinii agmiyorsa bu
analiz dondurma ve ¢ézdiirme prosesini de kapsar.

b) 10 gim siire ile 40 °C’de yapilan analiz; sicak dolum kosullari ve/veya en fazla t = 120/2"((T-70)/10) dakika
siire ile 70 °C < T < 100 °C’ye 1sitma kogullanni da igerecek sekilde sogutucu ve dondurucu igin tiim saklama
kosullarim kapsar.

¢) 10 giin stire ile 50 °C’de yapilan analiz; sicak dolum kosullar1 ve/veya en fazla t = 120/2(T-70)/10) dakika
siire ile 70 °C < T < 100 °C’ye 1s1tma kogullarini da igerecek sekilde oda sicakhiginda 6 aya kadar tiim saklama
kosullarin kapsar.

¢) 10 giin siire ile 60 °C’de yapilan analiz; sicak dolum kosullar: ve/veya en fazla t= 120/2((T-70)/10) dakika
siire ile 70 °C < T < 100 °C’ye 1s1tma kogullarim da igerecek sekilde oda sicakhg veya daha diisiik sicakliklarda 6
aydan uzun tiim saklama kosullarini kapsar.

d) Polimerdeki her bir maddenin migrasyonunun bu test kosullar altinda dengeye ulagtigia iliskin bir bilimsel
kanit mevcutsa oda sicakhiginda muhafaza igin test siiresi 40 °C’de 10 giin olarak degistirilebilir.

¢) () bendinden (d) bendine kadar belirtilen test kosullarimin 6nggriilen kullanim kosullarindaki en zorlayic:
olan1 kapsamadig duramlarda test siiresi ve sicakhig: agagidaki formiile gore belirlenir;

2= * Bxp (9627 * (1/T2 - 1/T1))



t1=Temas siiresi

2= Test siiresi

T1=Kelvin cinsinden temas sicakhf (Stcakik degerleri; oda sicakliginda depolama igin 298K (25°C), sogutucu
kosullari igin 278K (5°C) ve dondurulmus depolama igin 258K (-15°C) olarak sabitlenmistir.

T2=Kelvin cinsinden test sicaklig1

(") Malzemenin faz transferi de dahil olmak iizere, hizlandinlmis test kosullarinda analiz yapiidiginda numunenin
gergek kullanim kosullarina gore her hangi bir fiziksel veya diger degisim olusmamalidir.

2.1.5. Temas Siiresi ve Sicakbigs Kombinasyenlari i¢in Spesifik Kosullar

Bir madde veya malzemenin farkh siwcakhk ve siire kombinasyonlaninda farkh bigimlerde kullamim
Sngoritlmiigse; test bilimsel kamtlar dikkate alinarak kabul edilmis olan en zorlayict kosullarda gergeklestirilir.

Madde veya malzeme art arda iki veya daha fazla sicakhk ve siire kombinasyonuna tabi tutulacaksa, migrasyon
testi; numune pargasinin, aym miktardaki gida benzeri kullanilarak numuneye uygun olan ve uygulanabilir en
zorlayici kogullara art arda maruz birakilmasi ile gerceklestirilir.

2.1.6. Tekrarhi Kullanilan Madde ve Malzemeler

Madde veya malzemenin tekrarl kullanmmi stz konusu oldugunda; ayni numune, her seferinde aymi gida
benzerinden yeni bir miktar kullanilarak ii¢ kez migrasyon testine tabi tutulur. Ikinci testteki spesifik migrasyon,
birinci testteki miktardan, iigiinct testteki ise ikinci testteki miktardan fazla olamaz.

Madde veya malzemenin uygunlugu, ilk testten Ggiincil teste kadar stabilitesi de dikkate almarak, figiincii
migrasyon testinden elde edilen sonuca gore belirlenir. Ug migrasyon testinden herhangi birinde tespit
seviyesinin iizerinde migrasyon gdzlenirse ve birinci migrasyon testinden ligiincii migrasyon testine kadar
artarsa, malzemenin stabilitesi yetersiz kabul edilir. Yetersiz stabilite durumunda, ii¢ testin higbirinde belirli
migrasyon limiti asiimadigi takdirde bile malzeme uygun kabul edilmez.

Ancak, migrasyonun ikinci ya da iiglincii testlerde azalacagma dair kesin bilimsel kamt varsa ve ilk testte
migrasyon limitleri agiimamigsa daha fazla test yapilmasina gerek yoktur.

Yukandaki kurallardan bagimsiz olarak, yapilan ilk testte bu Tebligin 7 nci maddesinin iiglinci fikrasina gore
tespit edilebilir diizeyde migrasyonu veya salimy yasaklanmig maddenin tespit edilmesi durumunda, bu madde
veya malzeme hicbir kosulda Teblige uygun degildir.

2.1.7. Migrant Analizi

Belirlenmis olan temas siiresinin sonunda gida veya gida benzerindeki spesifik migrasyon Gida Kontrol
Laboratuvarlarinim Kurulus, Gorev, Yetki ve Sorumlutuklar ile Cahgma Usul ve Esaslarinin Belirlenmesine Dair
Yonetmeligin 21 inci maddesinde yer alan kurallara uygun bir analiz metodu ile analiz edilir.

2.1.8. Gida ile Temas Eden Birim Yiizey Alanma Diigen Kalinti Miktarina Gore Uygunlugun
Dogrulanmas: (QMA)

Gida veya gida benzerinde kararsizhk gosteren veya nygun bir analitik yontemin bulunmadigi maddeler i¢in
uyguniupun dogrulanmasi Ek-1’de belirtildigi gibi 6 mg/dm®lik temas yiizeyine diisen kalnti miktarnmn
dogrulanmasiyla gergeklestirilir.

Hacmi 500 mL ile 10 L arasinda olan madde ve malzemeler i¢in gergek temas yiizeyi esas almir. Hacmi 500
mL’nin altmda ve 10 L'nin iizerinde olan madde ve malzemeler ile gergek temas yiizeyinin hesaplanmasmin
miimkiin olmadigt durumlarda temas yiizeyi kg gida basina 6 dm? olarak kabul edilir.

2.2. Tarama Yaklagimi
Bir madde veya malzemenin migrasyon limitlerine uygun olup olmadigim incelemek i¢in en az 2.1 inci maddede
tarif edilen dogrulama yontemleri kadar zorlayici oldugu diisiintilen asagidaki yaklagimlardan biri uygulanabilir.

2.2.1. Spesifik Migrasyonun Toplam Migrasyonla Degistirilmesi
Ucucu olmayan maddelerin spesifik migrasyonunun incelenmesi igin, en az spesifik migrasyondaki kadar
zorlayici sartlar altinda toplam migrasyon belirleme yonterni uygulanabilir.



2.2.2. Kalint: Miktan
Spesifik migrasyonun incelenmesi igin tiim migrasyonun sona erdigi kabul edilerek madde veya malzemede
maddenin kalint1 miktar: esas alinarak migrasyon potansiyeli hesaplanabilir.

2.2.3. Migrasyon Modelleme

Spesifik migrasyonun incelenmesi igin, migrasyon potansiyeli, migrantn madde veya malzemedeki kalinti
igerigine dayamiarak, gergek migrasyondan daha diigiik seviyede migrasyon tahmininde bulunmayacak sekilde
yapilandirilmig, bilimsel kamitlara dayanan, genel kabul gérmiis difiizyon modelleri uygulanarak hesaplanabilir.

2.2.4. Gida Benzeri Ikameleri

Spesifik migrasyonun incelenmesi igin, gida benzeri ikamesindeki migrasyonun, en az 2.1.2 nci maddede
belirlenmis olan gida benzerindeki migrasyonunu kadar olduguna iligkin bilimsel dayanaklar varsa gida benzeri
bir gida benzeri ikamesi ile degistirilebilir.

2.2.5. Ardisik Siire ve Sicakhik Kombinasyonlar I¢in Tek Analiz

Madde ve Malzemenin gida ile temasi sirasinda ardigik olarak iki veya daha fazla siire ve sicaklik kombinasyonu
ile karsilagiliyorsa 2.1.3 tincii ve/veya 2.1.4 Gincii maddede yer alan en yiiksek analiz sicakliklarmdanbiri igin
2.1.4 tinci maddenin (e) bendinde yer alan esitlik kullanilarak analiz i¢in tek bir temas siiresi tanimlanabilir. Tek
analizde uygulanan siire sicaklik kombinsayonlarnin en az gergek kombinasyonlar kadar zorlayici oldugunu
gosteren gerekgeler 11 inci maddenin ikinci fikrasma gore saglanan destekleyici dokiimanlarla belirtilir.

3. BOLUM
Toplam Migrasyon Testi

Toplam migrasyon testi bu boliimde yer alan standart metotlar kullanilarak gergeklestirilir.

3.1. Standart Test Kosullart

Madde ve malzemelerin, Tablo 3’iin 3. siitununda belirtilen “6ngoriilen gida temas kosullar” igin toplam
migrasyon testi 2. siitunda belirtilen siire ve sicaklikta gergeklestirilir. TMS testi; 100 °C’de (Gida Benzeri D2
ile) veya geri aks sicakliginda (Gida Benzeri A, B, C, D1 ile) 2 saatte veya 121°C’de 1 saatte gergeklegtirilir.
Gida Benzeri Tiirk Gida Kodeksi Gida ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bilesenlerinin
Migrasyon Testinde Kullanilan Gida Benzerleri Listesi Tebligi (Teblig No:2019/43)'ne gore segilir.

Tablo 3°te belirlenmis olan test kosullan altinda gergeklestirilen analizlerde numune pargasinda, madde veya
malzemenin ongoriilen kullanim kosullarindan en zorlayici olanmnda gergeklesmeyen fiziksel veya diger
degisimlerin ortaya ¢ikmasi halinde migrasyon testi ngoriillen kullanim kosullarindan fiziksel veya diger
degisimlerin gozlenmedigi en zorlayict kosul dikkate alinarak gergeklestirilir.

Tablo 3
Toplam Migrasyon Testi Igin Standart Test Kosullan

| 1. Siitun 2. Siitun 3. Siitun

Test Numarast Test icin Temas Sicakhgmmda Ongoriilen Gida Temas
(°C) Temas Siiresi (giin veya Kosullan
saat olarak)

T™O0 40 °C’de 30 dk Tiim gidalar i¢in sogukta ya da oda
sicakhigmda  kisa  sireli (30
dakikadan az) temas icin.

™I 20 °C’de 10 giin Tiim gidalar i¢in buzdolab1 veya
dondurucu kosullarmda her tiirlit
temas.

T™M2 40 °C’de 10 giin Sicak dolum kosullarmda
ambalajlanan ve/veya en fazlat =
120/27((T-70)/10) dakika stire ile
70 °C < T <100 °C’ye 1s1tma
kosullarini da igerecek sekilde oda
sicakligs ya da daha diigiik
sicakliklarda uzun stireli




. depolamalar.

™3

70 °C’de 2 saat

1 Sicak dotum kosullarmda

ambalajlanan ve/veya en fazla t =
120/27((T-70)/10) dakika siire ile
70 °C < T <100 °C’ye 1s1tma
kosullarmda ambalajlama yapilan
ancak sonrasinda oda sicakhiginda
ya da buzdolab1 kosullarinda uzun

| siireli depolama yapilmayan

kosullar.

T™4

100 °C’de veya geri akista 1 saat

Tiim gidatar igin 100 °C’ye kadar
sicakliklarda yiiksek sicakhk
uygulamalari.

TMS

100 °C’de veya geri akista 2 saat
yada 121 °C’de 1 saat

121°C’ye kadar yiiksek sicaklik
uygulamalari.

TM6

100 °C>de veya geri akista 4 saat

40°C’nin tizerindeki sicakliklarda

Gida Benzeri A, B, C veya D1 ile
her tiirlii temas kosullarinda.

™7 175 °C’de 2 saat Yagl gidalar ile TM5 kosullarim

asan yiiksek sicaklik uygulamalari.

TM7 Testi; TMO, TM1, TM2, TM3, TM4, TMS igin belirtilmig olan temas kogullarimi da kapsar. Poliolefin
olmayan (digindaki) madde ve malzemelerle temas eden Gida Benzeri D2 igin en zorlayici (en kotii durum)
kosullarini temsil eder. TM7 testinin Gida Benzeri D2 ile gergeklestirilmesinin teknik olarak miimkiin olmadig:
durumlarda test, 3.2 nci maddede belirtildigi sekilde gergeklestirilebilir.

TM6 testi; TMO, TM1, TM2, TM3, TM4 ve TMS icin belirtilmis olan temas kosullarm: da kapsar. Poliolefin
olmayan madde ve malzemelerle temas eden Gida Benzeri A, B ve C igin en zorlayic: kosullar: (en kotii durum)
temsil eder.

TMS5 testi; TMO, TM1, TM2, TM3, TM4 igin belirtilmis olan temas kogullarmi da kapsar ve poliolefinlerle
temas eden tiim gida benzerleri igin en zorlayict kogullan temsil eder.

TM2 testi; TMO, TM1 ve TM3 igin belirtilmis olan temas kogullarim da kapsar.

3.2. Benzer D2 ile TM7 icin Yerine Gegme Testi

TMO0’dan TM6’ya kadar olan testlerden bir veya birkaginin Gida Benzeri D2 ile gerceklestirilmesi teknik olarak
miimkiin degilse; migrasyon testi %95 etil alkol ve izooktan kullamlarak yapilabilir. Buna ek olarak migrasyon
testi 100 °C’nin tizerindeki sicakliklarda dngorillen en zorlayici kosullar i¢in Gida Benzeri E kullamlarak
gergeklestirilebilir. Bu Teblig ile uygunlugun degerlendirilmesi igin en yitksek toplam migrasyonun eide edildigi
test sonuglar1 kullamilir.

TM?7 testinin Gida Benzeri D2 ile gergeklestirilmesinin teknik olarak miimkiin olmadig: durumlarda madde veya
malzemenin kullanim amacina ve dngoriilen kullanim kosullarma uygun olarak TM8 veya TM9 testlerinden en
uygun olan1 TM7 yerine gegme testi olarak kullanilabilir. Ardindan, secilen test igin belirtilen iki test kogulunun
her birinde, her test kosulu igin yeni bir test numunesi kullanilarak bir migrasyon testi yapilmas: gerekir. Bu
Teblig ile uygunlugun degerlendirilmesi icin en yiiksek toplam migrasyonun elde edildigi test kosullarmdan elde
edilen migrasyon sonucu kullanilir.

Test Test Kosullart Ongoriilen Gida Temas | Tanunlanan gida ile
Numarast Kosullar temas etme
kosullarim kapsar
™$§ 175 °C’de 2 saat igin Sadece yiiksek sicakhk TMI, TM3, TM4, TM5
Gida Benzeri E ve 100 uygulamalar ve TM6

°C’de 2 saat i¢in Gida

Benzeri D2

™9 175 °C’de 2 saat igin i Oda sicakliginda uzun siire | TMI1, TM2, TM3,
Gida Benzeri E ve 40 ! depolamay1 da igeren i T™M4, TMS ve TM6
°C’de 10 giin i¢in Gida yitksek sicakhk
Benzeri D2 uygulamalari

3.3. Uygunlugun Dogrulanmasi




3.3.1. Tek Kullanimlik Madde ve Malzemeler

Tarif edilen temas siiresinin sonunda uygunlugun dogrulanmas: igin Gida Kontrol Laboratuvarlarinin Kurulus,
Gorev, Yetki ve Sorumluluklar: ile Calisma Usul ve Esaslarinin Belirlenmesine Dair Yonetmeligin 21 inci
maddesine uygun analiz metodu kullanilarak gida benzerinde toplam migrasyon analizi yapilir.

3.3.2. Tekrarh Kullamilan Madde ve Malzemeler

Bir madde veya malzemenin gida ile tekrarh kullamimi 6ngoritldiigiinde migrasyon testi, tek bir numunede her
seferinde aym gida benzerinden yeni bir miktar kullanilarak ti¢ kez gergeklegtirilir. Migrasyon, Gida Kontrol
Laboratuvarlart Yonetmeligi’nin 24 fincii maddesine uygun analiz metodu kullamlarak belirlenir. Ikinci testteki
toplam migrasyon birinci testteki miktardan, iiciincii testteki ise ikinci testteki miktardan az olmas: gereklidir.
Toplam migrasyonun uygunlugu iigiincii testten elde edilen toplam migrasyon seviyesine gore belirlenir.

Ayn numune pargast ile iig kez analiz yapilmas teknik olarak miimkiin degilse (6rmegin bitkisel yagda analiz
yapilmasy); toplam migrasyon testi farkh numunelerle uygulanacak temas siresine gore fi¢ farkhi siirede
(uygulanmas: gereken temas siiresi, bu siirenin iki ve ii¢ kati) gergeklestirilir. Ikinci ve tigiincii test sonuglart
arasmdaki fark toplam migrasyonu temsil eder. Uygunluk, toplam migrasyon limitini gegmeyen bu fark esas
alimarak belirlenir. Ayrica, ikinci ve birinci test sonuglar1 arasindaki fark birinci test sonucundan, li¢lincii ve
ikinci test sonuglan arasmdaki fark ikinci ve birinci test sonuglari arasindaki farktan daha az olmak zorundadr.

Birinci paragrafa istisna olarak; migrasyonun ikinci ya da iiglincii testlerde azalacagmna dair bilimsel kamit varsa
ve ilk testte migrasyon limitleri asilmamigsa daha fazla analiz yapilmasina gerek yoktur.

3.4. Tarama Yaklagimi

Bir madde veya malzemenin migrasyon limitlerine uygun olup olmadigint incelemek i¢in en az 3.1 inci ve 3.2
nci maddelerde tarif edilen dogrulama yontemlerinden kadar zorlayicr oldugu distintilen asagidaki
yaklagimlardan biri uygulanabilir.

3.4.1. Kahnt1 Miktan

Toplam migrasyonun incelenmesi i¢in, madde veya malzemenin tiimiiniin ekstraksiyonu sonucunda belirlenen
migrasyona ugrayan maddelerin kalmti miktar esas alinarak migrasyon potansiyeli hesaplanabilir.

3.4.2. Gida Benzeri [kameleri

Toplam migrasyonun incelenmesi iin, ikame gida benzerleri ile migrasyonun en az belirlenmis olan gida
benzeri ile yapilan migrasyon kadar oldugu bilimsel kanitna dayaniyorsa belirlenmis gida benzerleri bir kame
gida benzeri ile degistirilebilir.

4. BOLUM
Migrasyon Testi Sonuglar1 Migrasyon Limitleri ile Kargilagtirtlirken Uygulanan Diizeltme Faktorleri

4.1. Yag Icerigi %20°den Fazla Olan Gidalarda Yag Indirgeme Faktorii (YIF) ile Spesifik Migrasyonun
Diizeltilmesi

Ek-1"de yer alan Tablo 1’in 7. siitununda belirtilmis olan YIF’in uygulanabilecegi lipofilik maddeler i¢in spsifik
migrasyon YIF ile diizeltilebilir.

YIF, “YIF = (zidadaki g yag /kg g1da)/200 = (% yag x 5)/100” formiiliine gére hesaplanir.

YIF asagidaki kurailara gore uygulanir.
Migrasyon testi sonuglari migrasyon limitleri ile karsilastinimadan 5nce YIF e boliiniir.

Asagidaki durumlarda YIF ile diizeltme uygulanmaz;

a) Tirk Gida Kodeksi Bebek ve Kiigiik Cocuk Ek Gidalar Tebligi (Teblig No: 2007/50), Tirk Gida
Kodeksi Bebek Formiilleri ve Devam Formiilleri Tebligi (Teblig No: 2019/14)’nde tamimianan kiigik gocuk
veya bebek gidalariyla temas eden veya temas edecek madde ve malzemelerde.

b) Sekil veya kullanim gibi nedenlerle yiizey alani ile temas edecek gida miktan: arasindaki iligkinin tespit
edilemedigi ve migrasyon miktarinin yiizey alanvhacim gevrim faktorii olan 6dm¥kg’m kullamlmasiyla
hesaplandig: madde ve malzemelerde.

Gida ya da gida benzeri ile yaplan spesifik migrasyon 60 mg/kg’1 gegerse YIF uygulanmaz.



Migrasyon testi Gida Benzeri D2 veya E ile gergeklestirildiginde ve analiz sonuglar: Tiirk Gida Kodeksi Gida ile
Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bilesenlerinin Migrasyon Testinde Kullamlan Gida Benzerleri
Listesi Tebligi (Teblig No: 2019/43)’nin ekindeki Tablo-1’de yer alan faktorler ile duizeltildiginde, bu diizeltme
YiF’in her iki faktér ile ¢arpmmimin kombinasyonu ile uygulanabilir. Bu durumda, eger stz konusu tabloda yer
alan diizeltme fakiorit tek basma 5°i gegmiyorsa kombine edilerek uygulanan dizeltme faktorii 5°1
gegmeyecektir.”



